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Nr. Firma Bezeichnung des Fahr-
bahnübergangsystems 

Tränkmasse Splitt der Muldenfüllung Datum der Ausfüh-
rungsanweisung 

Ablauf-
datum 

1 Aydogan Sanierungs-
technik GmbH 
Bünsdorf 

 
AFA-BIT-Verfahren 

 
AFA-BIT 

Porphyrit-Edelsplitt 
(Steinbruchbetriebe 

Rammelsbach GmbH) 
Juni 2004 31.08.2024 

2 Hüneke Neubrandenburg 
Gmbh Neubrandenburg 

 
BITU-JOINT 

 
BIGUMA BR I 

Edelsplitt 
(Gabbro-Steinbruch  

Bad Harzburg) 
7.09.2004 31.12.2026 

3 STRABAG AG Köln STRABAjoint DAFÜbit-
Tränkmasse   DAFÜbit-Splitt September 2011 31.08.2027 

4 Dieringer Stark 
Verkehrstechnik 
Spezialbau GmbH  
Dietingen 

 
FLEXJOINT BETA 

 
BIGUMA BR I 

KB-FÜ 2:1 
(Hersteller: KEMNA BAU, Asphaltsplitt-

Werk Anderten) 
Mai 2002 30.03.2028 

5 MC-Bauchemie 
Bottrop 

 
Nafutekt Plus 

 
Nafutekt Plus 

KB-FÜ 2:1 
(Hersteller: KEMNA BAU, Asphaltsplitt-

Werk Anderten) 
April 2002 30.04.2027 

6 BITULEIT Leipzig GmbH 
Leipzig 

THORMA JOINT® 

Ausführungsvarianten  
- Abdeckstreifen mit geraden Rändern 
- Abdeckstreifen mit geraden Rändern 

und Trennlage 
- Abdeckstreifen mit gezackten Rändern. 

 
BJ 200 Blue 

Label 
(Hersteller: Prismo 

Ltd., UK) 

 
KB-FÜ 2:1 

(Hersteller: KEMNA BAU, Asphaltsplitt-
Werk Anderten) 

1.07.2001 31.08.2026 

7 KEMNA BAU Andreae 
GmbH. & Co. KG.  
Pinneberg 

7.12.2000 31.01.2026 

8 RSAG Reparatur- und 
Sanierungstechnik AG 
Güterstrasse 5 
CH-3550 Langnau 

 
RESA-JOINT® Bitumen 

Crafco 34538 
(Hersteller: Crafco, 

Inc USA) 

LD Schlacke 11/16GS und 
16/22GS 

(Hersteller: Lisag Linzer Splitt- und 
Asphaltwerk GmbH. & CO KG) 

1.12.2022 11.11.2026 
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