Zusammenstellung der gepriften Stoffe und Stoffsysteme nach den TL BEL-B 3

(ZTV-ING 6-3)

- Dichtungsschicht aus Flissigkunststoff -

fir die Anwendung an Bauwerken und Bauteilen der Bundesverkehrswege
Stand 16. Marz 2023

Deutschland GmbH
Oldenburg

Nr. Hersteller Bezeichnung der Datum der Ablauf-
Dichtungsschicht " Ausfiihrungs- datum
anweisung
StoPur BA 2000
1 | StoCretec GmbH . _ Januar 2009 09.03.2025
Kriftel mit Grundierung:
StoPox BV 100
Sika Deutschland GmbH . .
3 Stuttgart Sikalastic 822 Dezember 1999 15.02.2024
4 Sikalastic 851 4/2020 09.03.2025
5 | Master Builders Solutions MasterSeal Traffic 2304 Februar 2022 | 28.03.2026

" Der genaue Aufbau des Abdichtungssystems ist der giiltigen Ausfiihrungsanweisung zu entnehmen.

|Bundesanstalt fiir StraBenwesen Bergisch Gladbach
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