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1 Zusammenfassung

Das asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co KG, Wahistedt, wurde unter Beteiligung der IFTA,
Ingenieurgesellschaft fir technische Analytik GmbH, Essen, von der Bundesanstalt fur Strallenwesen, BASt,
Bergisch-Gladbach mit der Konzeption, Durchfiihrung und Untersuchung von Versuchsstrecken fir
temperaturabgesenkte Walzasphalte beauftragt. In einem GroRversuch sollten viskositdtsabsenkende
Zusatze und Fertigbindemittel auf ihre Eignung zur gezielten Absenkung der Herstellungs- und
Verarbeitungstemperatur von Asphalten um 20 - 30 K auf eine Temperatur <145 °C Uberprift werden. Im
Rahmen einer Praqualifikation wurde Bindemittel- sowie Additivherstellern die Mdglichkeit gegeben, die
Eignung ihrer Produkte anhand abgefragter Bindemittel- sowie Asphalteigenschaften nachzuweisen. Der
Bauausschreibung wurde ebenfalls eine Praqualifikation der Einbaufirmen vorgeschaltet. Allen Beteiligten
wurden eine auf 8 Jahre verlangerte Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche abverlangt.

Es wurden zwei Versuchsstrecken, eine auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Schleswig-Schuby
und Schleswig Jagel in Fahrtrichtung Siiden, sowie eine auf der B 106 zwischen Schwerin und Ludwigslust
eingerichtet. Getestet wurden gebrauchsfertige Bindemittelsysteme (BAB A7) sowie Additive, die an der
Mischanlage zugegeben wurden (B 106). Als Referenzbindemittel wurde auf beiden Versuchsstrecken ein
PmB 45 A verwendet.

Im Rahmen umfangreicher erweiterter Eignungsprifungen, die vom Forschungsnehmer auftragsgemal} zu
erstellen waren, wurden die Asphalte fir die Binder- und die Deckschicht optimiert. Besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die Warmestandfestigkeit sowie die Verdichtungseigenschaften auch bei niedrigen
Temperaturen gelegt.

Bauvertraglich wurde der Einbau Uber die gesamte Fahrbahnbreite mit einem Fertiger sowie
vorgeschaltetem Shuttle gefordert, um einerseits eine Arbeitslangsnaht zu vermeiden und andererseits eine
moglichst gute Ebenflachigkeit in Quer- und Langsrichtung zu erreichen. Mit umfangreichen baubegleitenden
und nachgeschalteten Untersuchungen wurde die Einhaltung der bauvertraglichen Vorgaben, insbesondere
die Einhaltung der Temperaturabsenkung sowie der asphalttechnologischen Eigenschaften der so
hergestellten Asphalte Uberprift.

Es ist moglich, Asphalte bei Temperaturen < 145 °C zielsicher herzustellen, einzubauen und zu verdichten.
Dabei kann die Additivierung an der Mischanlage vorgenommen oder gebrauchsfertige Bindemittelsysteme
verwendet werden. Nicht alle eingesetzten Produkte eignen sich in der auf den Versuchsstrecken
festgestellten Zusammensetzung fiir eine Temperaturabsenkung, da eine verminderte Bindemittelviskositat
bei diesen Produkten nicht festgestellt werden konnte, die Asphalte verhielten sich verdichtungsunwillig. Die
in sechs von sieben Erprobungsabschnitten zur Viskositatsabsenkung verwendeten Wachse fiihren zu einer

Erhéhung der Warmestandfestigkeit bei gleich bleibendem Tieftemperaturverhalten der Asphalte. Der
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ebenfalls eingesetzte Haftverbesserer verandert die Bindemitteleigenschaften in geringem Mal} und ist
ebenfalls zur Absenkung der Temperatur geeignet.

Die Temperaturabsenkung wirkt sich nicht nachteilig auf die Ebenheit in Langs- und Querrichtung sowie auf
die Griffigkeit aus.

Durch die Temperaturabsenkung wird die Emission von Dampfen und Aerosolen bei Walzasphalten deutlich
vermindert und nahert sich der Nachweisgrenze. Energieeinsparungen wurden nur in geringem Malf
festgestellt.

An den Bindemittelsystemen wurden umfangreiche Untersuchungen im frischen sowie Kurzzeit und Langzeit
gealterten Zustand sowie nach Extraktion durchgefiihrt. Im Vergleich zu den Referenzbindemitteln ist das
Alterungsverhalten der Bindemittel gleich bzw. geringfiigig besser zu bewerten, sodass die TA-Asphalte im

Langzeitverhalten ebenfalls als mindestens gleichwertig beurteilt werden kénnen.
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2 Allgemeines

Walzasphalte mit Normenbitumen 50/70, 70/100 und polymermodifizierten Bindemitteln werden in der Regel
mit einer Temperatur von 160 °C —180 °C hergestellt und verarbeitet. Bei einem Bitumen 30/45 ist fir
Asphaltbinder sogar eine Temperatur von 190 °C zugelassen. Fir Gussasphalte sind die zulassigen
Temperaturen noch deutlich héher und betragen 200 °C - 250 °C'. Der im Jahre 1996 eingefihrte
Luftgrenzwert TRGS 900 von 20 mg/m? bei der Verarbeitung von Asphalten in Innenraumen und 15 mg/m?
fur alle Gbrigen Arbeiten wurde im Jahre 2000 auf 10 mg/m? fir alle Arbeiten verscharft, fir Gussasphalt
allerdings ausgesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Grenzwert fur alle Arbeiten ausgesetzt. Es ist allerdings
damit zu rechnen, dass ein entsprechender Grenzwert kurz- bis mittelfristig wieder eingefiihrt wird. Die
Gefahrstoffverordnung [25] verpflichtet den Arbeitgeber zu ermitteln, ob Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten
werden. Fir Stoffe ohne Arbeitsplatzgrenzwert stellen insbesondere Expositionsbeschreibungen [26] ein
geeignetes Beurteilungsverfahren zur Gefahrdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaflinahmen dar.
Gemaly den im Jahr 2005 aktualisierten Expositionsbeschreibungen fiir die Herstellung und Verarbeitung
von Walzasphalten miissen keine besonderen SchutzmalRnahmen getroffen werden. Bei der Verarbeitung
von Gussasphalten, die aufgrund ihrer besonderen Bedeutung fir hoch beanspruchte Flachen,
Briickenbelage und als Estriche im Hoch- und Industriebau unverzichtbar sind, wird die Herstellung und
Verarbeitung bei abgesenkter Temperatur gefordert. Fir Walzasphalte wird der zurzeit ausgesetzte
Grenzwert nur in Ausnahmefallen, z.B. bei ungiinstigen Witterungsverhaltnissen oder ungtinstiger Lage der

Baustelle in Einschnittsbereichen ohne ausreichenden Luftaustausch, Uberschritten.

Die Verminderung der Emissionen erfolgt am wirksamsten durch eine deutliche Reduzierung der Herstell-
und Einbautemperaturen. Radenberg [1] geht bei einer Absenkung der Temperatur um 10 °K von einer
Reduzierung der Dampfe und Aerosole um 30 bis 50 % aus. Eine Absenkung um 30 K héatte demnach im

gunstigsten Fall eine Verminderung der Emissionen um den Faktor 3 bis 8 zur Folge.

Obwohl bei der Verarbeitung von Walzasphalten der oben genannte Grenzwert in aller Regel eingehalten
werden kann, RuUhl, Bau BG [2,3], ist eine Absenkung der Herstellungstemperatur auch aus anderen
Griunden anzustreben. Durch einen geringeren Energieverbrauch konnte - so die Annahme - zusatzlich der
Ausstoll von CO, reduziert, und damit ein positiver Beitrag zur Verlangsamung des Treibhauseffektes

geliefert werden.

' ZTV Asphalt — StB 01, Tabelle 1.6
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Eine Temperaturabsenkung ist durch verschiedene Mallnahmen erreichbar:

- Verwendung von viskositatsabsenkenden Wachsen
- Veranderung der Mischtechnik — KGO-Verfahren
- Verwendung von mineralischen Zuséatzen (Zeolithe)

- Verwendung eines speziellen Haftmittels

Wahrend die letzten drei Verfahren die Bindemitteleigenschaften nicht verédndern, bewirken Wachse eine
deutlich Versteifung des Bindemittels im oberen Gebrauchstemperaturbereich von ca. 50 °C bis 70 °C,
wodurch eine deutlich Erhéhung der Warmestandfestigkeit des Asphaltes erreicht werden kann. Bei einer
Begrenzung der Additivmenge auf < 4 M.-% bezogen auf das Bindemittel wird nach Damm et al. [4] und,
Edwards et al. [5] das Tieftemperaturverhalten nicht nennenswert nachteilig beeinflusst..

Eine Temperaturabsenkung bei der Walzasphaltherstellung darf unter keinen Umstanden dazu flhren, dass
die Asphalte schwerer zu verarbeiten sind und / oder die Qualitat der verdichteten Schichten abnimmt.
Insbesondere darf die Temperaturabsenkung nicht zu einer verkirzten Verdichtungszeit fuhren, wodurch
das Einbaurisiko unverhaltnismaflig stark vergrofRert wirde. Ziel muss es vielmehr sein, neben der
Temperaturabsenkung auch eine Qualitatssteigerung des Asphaltes zu erreichen, um die Nutzungsdauer

der Asphaltbefestigung zu verlangern.

Damm et al. [4] haben in Laborversuchen und ersten Versuchstrecken nachweisen kénnen, dass dieses Ziel
z.B. mit einer Additivierung des Bitumens bzw. des Asphaltmischgutes mit Fischer-Tropsch—Paraffinen bis
zu einem Anteil von 4 M.-%, bezogen auf die BindemittelImenge, zu erreichen ist. Aber auch andere Wachse
sind geeignet, um neben einer Temperaturabsenkung die Gebrauchseigenschaften des Bindemittels und

damit des Asphaltes zu verbessern.

Um die grundsatzliche Eignung von viskositdtsabsenkenden Zusétzen in einem GroRversuch unter
praxisgerechten Bedingungen zu untersuchen, hat die BASt im Auftrage des BMVBW das
Forschungsvorhaben ,Absenkung der Produktions- und Verarbeitungstemperatur von Asphalt durch Zugabe
von Bitumenverflissigern“ (FE 07.203/2002/CRB) ausgeschrieben.

Auf der BAB A7 bei Flensburg wurde eine Untersuchungsstrecke der Bauklasse SV flir gebrauchsfertige
viskositatsabsenkende Bindemittel und auf der B 106 bei Schwerin eine solche der Bauklasse 2/ 3 fir
viskositatsabsenkende Additive, die an der Asphaltmischanlage wahrend des Mischvorganges zugegeben

werden, eingerichtet.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Ziel des Forschungsvorhabens
Seite 9 von 135

3 Ziel des Forschungsvorhabens

Das  asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & CO,  Wahistedt, wurde unter Beteiligung der
Ingenieurgesellschaft fiir technische Analytik, IFTA GmbH beauftragt, Erprobungsstrecken flir Asphaltbinder
und -deckschichten zu konzipieren, Verhandlungen mit potentiellen Additiv - / Bindemittellieferanten zu
fuhren, die Leistungstexte in Zusammenarbeit mit den zusténdigen Strallenbauamtern zu verfassen ,die
Bauausfihrung zu lberwachen und asphalttechnologische Untersuchungen an den Bindemittelsystemen
und den Walzasphalten durchzufiihren. Die Erprobungsstrecken sind tber einen Zeitraum von 8 Jahren zu

beobachten.

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens sind nur Additive und Fertigbindemittel zu untersuchen, die eine
Viskositatsabsenkung im Herstellungs- und Verarbeitungsbereich von Walzasphalten bewirken und dadurch
eine Absenkung der Herstellungs- und Verarbeitungstemperatur auf < 145 °C ermdglichen. Gleichzeitig
mussen die Additive und Fertigbindemittel so beschaffen sein, dass eine ausreichende Verdichtung noch bei
ca. 100 °C maglich ist. Durch labortechnische Untersuchungen soll dabei festgestellt werden, ob die so

hergestellten Asphalte als gleichwertig zu herkdmmlichen Walzasphalten eingestuft werden kénnen.

Die Additive und Fertigbindemittel dirfen dabei zu keiner Verschlechterung der Bindemittel — und
Asphalteigenschaften flihren, insbesondere im Hinblick auf das Verhalten bei hohen und tiefen
Gebrauchstemperaturen und bei der Verdichtung der Walzasphalte. Der Nachweis ist an einem
Asphaltbinder 0/16 S sowie an einem Splittmastixasphalt 0/11 S (BAB A7) bzw. 0/8 S (B 106) zu fiihren. Um
das Langzeitverhalten zu beurteilen, werden die Bindemittelsysteme im Labor in verschiedenen

Alterungsstufen untersucht sowie die Strecke Uber 8 Jahre beobachtet und nachuntersucht.

Fir die Verarbeitung der Asphalte im Labor sollen erste Regeln zur Erstellung der Eignungsprifung
erarbeitet werden. Insbesondere ist eine Verdichtungstemperatur vorzuschlagen, bei der im Labor die

Marshallprobekoérper zu verdichten sind, um die Referenzraumdichte flr den Verdichtungsgrad zu ermitteln.

Ein weiteres Problemfeld besteht im qualitativen sowie quantitativen Nachweis der Additive. Hierzu sind

Méglichkeiten der labortechnischen Erfassung aufzuzeigen.

Die Erkenntnisse der Erprobungsstrecken sollen in einem ersten Schritt bei der Formulierung des
Merkblattes fiir Temperaturabsenkung von Asphalt, M TA einflieien und darliber hinaus dazu beitragen,
dass in den zukiinftigen ZTV Asphalt — StB Anforderungen an und Regelungen fiir temperaturabgesenkte

Asphalte - nachfolgend TA-Asphalte genannt - formuliert werden kénnen.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor
Erprobungsstrecken

Seite 10 von 135 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Die Erprobungsstrecken werden Uber einen Zeitraum von 8 Jahren nach ihrer Fertigstellung in einem
zweijahrigen Rhythmus im Hinblick auf Ebenheit in Langs- und Querrichtung, Griffigkeit, Rissbildung und
Substanzverlust untersucht. AuRerdem werden asphalttechnologische Untersuchungen durchgefihrt, um
etwaige Bindemittelveranderungen festzustellen. Die BASt fihrt parallel dazu ein eigenes

Untersuchungsprogramm durch, dessen Ergebnisse nicht in diese Veroffentlichung einflieRen.
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4 Erprobungsstrecken / Praqualifikation
4.1 Auswahl der viskositatsabsenkenden Bindemittel

Im Jahre 2003 wurde die Additiv- und Bindemittelindustrie Gber den Bau von Erprobungsstrecken fur TA-
Asphalte informiert und aufgefordert, sich an dieser Erprobung zu beteiligen. Im Rahmen einer
Praqualifikation wurden Anforderungen (vgl. Anlage 1) fir das frische Bindemittel und an das nach
DIN EN 12607-3 RFT-gealterte Bindemittel gestellt. DarUber hinaus wurde eine gegenuber den Ublichen
Regelungen auf 8 Jahre verlangerte Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche gefordert. Insgesamt haben sich

zunachst 11 Additiv- bzw. Bindemittelhersteller bereit erklart, an der Erprobungsstrecke teilzunehmen.

Aufgrund der Vielzahl der Interessenten wurde entgegen der urspringlichen Planung zwei

Erprobungsstrecken eingerichtet:

— BAB A7, km 34,150 — 39,750, RiFa Sid, Anschlussstelle Schuby bis Anschlussstelle Jagel
— B 106, ndérdlich der BAB A 24 in Fahrtrichtung Schwerin, zwischen den Knoten Fahrbinde und
Goldenstadt

Von den 11 Bewerbern musste ein Bindemittel aufgrund nicht erfiillter Anforderungen von der Erprobung
ausgeschlossen werden, drei Bindemittelhersteller konnten die verlangerte Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriche von 8 Jahren nicht akzeptieren und mussten leider unbericksichtigt bleiben.

Fir die BAB A7 wurden ausschliel3lich viskositdtsabsenkende Fertigbindemittel (Bindemittelsysteme)
gewahlt. Auf der B 106 erfolgte die Additivierung, direkt an der Asphaltmischanlage. Die dort verwendeten
Additive eignen sich ebenfalls fur eine Verwendung als Fertigprodukt, wobei ein Additiv (Haftverbesserer
Colzuphalt) aufgrund der besonderen Wirkungsweise nicht dem Bindemittel beigemengt werden kann,
sondern im Vorwege auf den Filler aufgezogen wird.

Die Additivierung an der Mischanlage erfordert grundséatzlich eine verlangerte Mischzeit, um eine homogene
Verteilung des Additivs in der Asphaltmischung zu gewahrleisten. Gleichwohl ist die Additivierung an der
Mischanlage wirtschaftlich interessant, um eine Vorhaltung eines zusatzlichen Bindemittels zu vermeiden

bzw. um Kleinmengen problemlos herstellen zu kénnen.
4.1.1 Voruntersuchungen am Bindemittel
Im Rahmen der Voruntersuchungen mussten durch die Bewerber Bindemittelkenndaten am frischen

additivierten Bindemittel sowie am im rotierenden Kolben kurzzeit-gealterten Bindemittel abgegeben werden.

Gefordert wurden im Einzelnen:
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— Erweichungspunkt R.u.K.

— Penetration bei 25 °C

— Brechpunkt nach Fraass

—  Kraftduktilitét bei 20 °C

— DSR, Bestimmung von komplexem Modul und Phasenwinkel bei 40, 50, 60, 70, 80 °C
— Nullscherviskositét bei 60 °C

— BBR, Steifigkeit und m-Wert bei -16 °C

Die Ergebnisse sind in Anlage 2 tabellarisch aufgefiinrt. Weiterhin wurde von den Lieferanten eine
Beschreibung des Zusatzes gefordert, die eine spatere Identifikation des Additivs ermdglichen soll. Die von
den Herstellern gemachten Angaben dienten als Grundlage fir die spatere Formulierung von

Anforderungswerten in den Ausschreibungsunterlagen.

4111 Wachse

Bei sechs der sieben zur Anwendung gekommenen Additive handelt es sich um Wachse. Verwendet wurden
langkettige aliphatische Kohlenwasserstoffe / Amidwachse und ein Fischer-Tropsch-Paraffin (FT-Paraffin).
Bei FT-Paraffin handelt es sich um einen langkettigen aliphatischen Kohlenwasserstoff, der nach dem
Fischer-Tropsch-Verfahren aus dem Synthesegas CO und H, in einem katalytischen Hochdruckverfahren
gewonnen wird. Der Tropfpunkt liegt bei ca. 100 °C. Als Additiv bewirkt FT-Paraffin ab ca. 80 °C eine
Verringerung der Bindemittelviskositat. Unterhalb dieser Temperatur hat das sich einstellende Kristallgitter
der Wachse eine versteifende Wirkung auf das Bitumen. Die Strukturelastizitdt wird angehoben.
Amidwachse sind synthetisch hergestellte Carbonsaureamide. Unter der Bezeichnung ,langkettige
aliphatische Kohlenwasserstoffe® kdénnen samtliche n-Alkane, d.h. Verbindungen ohne Ringstrukturen
zusammengefasst werden. Im Allgemeinen handelt es sich bei den Wachsen um langkettige
Kohlenwasserstoffverbindung, deren Tropfpunkt mit steigender Kettenlange zunimmt und zwischen 90 °C
und 145 °C liegt. Im Gegensatz zu bitumeneigenem Paraffin (iberwiegend mikrokristallin), das mit einer
mittleren Kettenlange von 35 C-Atomen und relativ geringem Molekulargewicht einen Tropfpunkt um die 40
°C hat, haben die kiinstlichen Wachse (Uberwiegend makrokristallin) Kettenlangen von im Mittel 60-65 C-
Atomen und entsprechend héhere Molekulargewichte. Allgemein gilt, dass héhere Molekulargewichte zu
hoheren Tropfpunkten der Wachse flihren. Der Einfluss der handelsiblichen Wachse auf die
Bitumeneigenschaften ist somit grundsatzlich anders als der des bitumeneigenen Paraffins. Rahimian [6]
weist in seiner Arbeit darauf hin, dass kristallines Paraffin im oberen Temperaturbereich eine

Viskositatsanomalie beim Einlosen der Kristalle in die Bitumenmatrix verursacht. Das Ausmal} dieser
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Veranderung ist bei makrokristallinen Paraffinen (n-Alkanen) wesentlich starker ausgepragt, als bei
mikrokristallinen Paraffinen (liberwiegend Iso- und Cycloalkane), findet bei deutlich héheren Temperaturen
statt und hangt von der chemischen Zusammensetzung wie von der Kristallisationsfahigkeit des Paraffins
ab. Iso- und Cycloalkane kristallieren schlechter aus, sind daher besser mit der Bitumenmatrix vertraglich als
n-Alkane und filhren daher nicht zu deutlichen Viskositatsspriingen bei Temperaturveranderungen. Sie
erreichen ihren Tropfpunkt schon bei Temperaturen zwischen 20 und 70 °C und bewirken ein zusatzliches
Erweichen des Bitumens bei Erwarmung. Weiterhin bewirken mikrokristalline Paraffine bei tiefen
Temperaturen eine Plastifizierung des Bitumens und eine Erniedrigung des Brechpunktes, wohingegen
makrokristalline Paraffine eine Versprodung und somit einen Anstieg des Brechpunktes verursachen.

Die sprunghafte Viskositatsabsenkung kommt oberhalb des Tropfpunktes der makrokristallinen Paraffine
dadurch zustande, dass die Viskositat des Paraffins deutlich unterhalb der des Bitumens liegt. Die
verflissigende Wirkung bleibt beim Abkiihlen bis zu einer Temperatur, die um 5 — 10 K unterhalb des
Tropfpunktes liegt, bestehen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das sich bildende Kristallgitter bis zur
vollstandigen Kristallisation der unterschiedlich langen Molekiihle eine gewisse Zeit bendtigt. , AuRerdem
wird bei der Kristallisation Warme frei. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Molekulargewichte

unterschiedlicher Wachse.
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Abbildung 1: Molekulargewichte unterschiedlicher Wachse

Die Kristallisationsbildung ist mit einer messbaren Warmeabgabe verbunden. Im Temperaturbereich der
jeweiligen Kristallisation fihrt dies zu einem Anstieg der Temperatur an den Grenzflichen zu den

Mineralstoffen, wodurch die Verdichtbarkeit des Mischgutes auch in diesem Bereich noch geringfligig

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Prifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor
Erprobungsstrecken

Seite 14 von 135 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

verbessert wird. Die messbare Warmeabgabe kann zur quantitativen und qualitativen Bestimmung der
Additivmenge herangezogen werden (DSC-Methode).

Samtliche Wachse lassen sich sehr gut in Bitumen auflésen und verteilen. Weiterhin sind sie nach der
Verteilung lagerstabil. Wird die Additivmenge auf eine Zugabe von maximal 4 M.-% bezogen auf das
Bitumen begrenzt, flhrt die beschriebene Versteifung des Bindemittels in der Regel nicht zu Nachteilen im
Kalteverhalten. Diese genannte obere Grenze von 4 M.-% ist geringfiigig abhangig von dem Paraffingehalt

des Ausgangsbitumens Damm et.al. [4].

4.1.1.2 Colzuphalt

Colzuphalt ist nach Nies [7] ein flissiges, oberflachenaktives Netzhaftmittel mit petrophilen Eigenschaften.
Es wirkt im Herstellungsprozess des Asphaltes zunachst als Netzmittel (Primareffekt) und durch chemische
Umsetzung als Haftmittel (Sekundareffekt). Als Netzmittel hat es die Eigenschaft, grol’e Oberflachen schnell
zu belegen. Diese Eigenschaft bewirkt eine gute Umhillung besonders im Fllerbereich. Bei Temperaturen
>120 °C und entsprechender thermischer Belastung im Herstellungsprozess findet eine Umwandlung zu
einem Haftmittel statt. Die chemische Umwandlung in ein Haftmittel verbessert nach Herstellerangaben
dauerhaft die Adhasion zwischen Bitumen und Mineralstoffen und die Kohasion der Asphaltmischung. Durch
die Benetzung und anschlielende Umwandlung erhalten die Mineralstoffe hydrophobe und oleophile
Eigenschaften. Das Zusammenwirken von Primar- und Sekundareffekt ermdglicht die Absenkung der
Asphalttemperatur. Eine Veranderung der Bindemitteleigenschaften soll laut Herstellerangaben nicht
erfolgen. Nach der Verarbeitung des Mischgutes ist daher die Wirkung des Colzufaltes im Rahmen von
Kontrollpriifungen nicht nachzuweisen.

Die Verwendung des flissigen Colzuphalt kann entweder durch direktes Eindisen in den Mischer an der
Mischanlage oder durch Vorbehandlung des Fiillers und Dosierung tber das Fremdfillersilo erfolgen. Dazu

wird das Additiv in einem vorbereitenden Schritt auf den Flller aufgezogen.

4.1.2 Voruntersuchungen an Asphalt

In Vorversuchen war der Nachweis einer Temperaturabsenkung auf <145 °C sowie der Verdichtbarkeit bis
100 °C fur einen Asphaltbinder 0/16 S und einen Splittmastixasphalt 0/11 S mittels Herstellung von
Probekorpern mit dem Marshallverfahren zu erbringen. Als Nachweis der Verdichtbarkeit bei 100 °C wurde
ein Mindestverdichtungsgrad von 97 % bezogen auf die Raumdichte am Marshallkdrper der Nullvariante mit
PmB 45A bei 145 °C gefordert.
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Die Vorgehensweise zum Nachweis der Temperaturabsenkung mit dem Marshallverfahren wurde vom
Forschungsnehmer, asphalt-labor Arno J. Hinrichsen, vorgegeben. Es musste zunachst eine
Eignungsprifung fir einen SMAO0/11S und einen ABi0/22S entsprechend Merkblatt fir die
Eignungsprifung an Asphalt, 1998, zur Ermittlung des optimalen Bindemittelgehaltes fiir die Nullvariante mit
PmB 45 A mit einem Zielhohlraumgehalt von ca. 3,5 Vol.-% fur den SMA 0/11 S und 5,5 Vol.-% fir den
ABi 0/22 S durchgefiihrt werden. Mit diesem optimalen Bindemittelgehalt und dem temperaturabsenkenden
Bindemittel wurden Marshallkorper bei 145 °C, 130 °C, 115 °C und 100 °C hergestellt.

An den MPK wurden die Raumdichten, die Rohdichte und rechnerisch der Hohlraumgehalt bestimmt. Der
Hohlraumgehalt wurde Uber die Verdichtungstemperatur aufgetragen und diejenige Temperatur abgelesen,
bei der der oben genannte Zielhohlraumgehalt erreicht wird. Durch Addition eines Vorhaltemales von 15 K
fir Temperaturverluste wahrend des Transportes und des Einbaus bis hinter die Fertigerbohle errechnet sich
die maximale Mischguttemperatur, die in jedem Fall < 145°C sein musste. Weiterhin werden die
Raumdichten in einem Raumdichte-Temperatur-Diagramm aufgetragen und der mdégliche Verdichtungsgrad
aus der Raumdichte bei 100 °C und der Referenzraumdichte der Nullvariante bei 145 °C bestimmt. Der
Verhaltniswert muss einen ,Verdichtungsgrad® von mindestens 97 % ausweisen.

In Abbildung 2 sind beispielhaft die Verdichtungskurven fir einen SMAO0/11S mit einem
viskositatsabsenkenden Bindemittel im Vergleich zu einem PmB 45 A dargestellt. Bei 100 °C ergibt sich
bezogen auf die Raumdichte der Nullvariante bei 145°C ein Verdichtungsgrad von 99,6 %. Die
Verdichtungstemperatur bei einem Zielhohlraumgehalt von 3,5 Vol.-% liegt danach bei 120 °C, sodass sich

als maximale Verdichtungstemperatur gemal Anforderung ein Wert von 135 °C ergibt.
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Abbildung 2: Nachweis der Temperaturabsenkung, Vorgehensweise
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4.2 Ausschreibung

Die Erprobungsstrecken wurden mit einer vorgeschalteten Praqualifikation europaweit ausgeschrieben.

Acht Baufirmen haben sich fir die Ausschreibung der BAB A7 qualifiziert. Die Firma EUROVIA,
Niederlassung Langenhorn, hat den Zuschlag erhalten. Fur die Erprobungsstrecke B 106 wurde der Auftrag
an die STRABAG, Direktion Hamburg, Niederlassung Neubrandenburg, vergeben. Der fir den TA-Asphalt

relevante Ausschreibungstext ist in Anlage 3 enthalten.

Zusammenfassend sind folgende Punkte gesondert hervorzuheben:

- die erweiterten Eignungsprifungen sind vom Forschungsnehmer asphalt-labor Arno J. Hinrichsen
nach einheitlichen Prifverfahren und Kriterien zu erstellen

- es wird ein Kalkulationsbindemittelgehalt vereinbart

- bei Lieferung aus zwei Asphaltmischanlagen gelten die gleichen Eignungsprifungen
- Binder — und Deckschicht sind auf voller Breite von 8,50 m einzubauen

- dem Asphaltfertiger ist ein Shuttle vorzuschalten

- die Herstellungstemperatur ab Werk und die Anlieferungstemperatur des Mischgutes ist beim
Abkippen in den Shuttle zu dokumentieren

- esist eine flachendeckende Verdichtungskontrolle nachzuweisen

- fur eine abschnittsweise Verdichtung >98 % wird je 1 % hdherem Verdichtungsgrad eine Zulage
von 4 %, maximal von 12 % des Einheitspreises der betreffenden Schicht vergitet. Grundlage fur
die Berechnung der Zulage ist der erreichte mittlere Verdichtungsgrad pro Versuchsfeld.

- far den Schichtenverbund sind Anforderungswerte vereinbart

- die Absplittung ist mit einem weggesteuerten Splittstreuer vorzunehmen

4.3 Entnahmeplan von Proben und Untersuchungsumfang

4.3.1 Entnahme von Mischgut und Bohrkernproben

Je Erprobungsabschnitt mit einer Mindestlange von 800 m (BAB A7) und 600 m (B 106) werden an zwei
Profilen ca. 200 kg Mischgutproben (10 Eimer a 20 kg) und Bohrkerne unterschiedlichen Durchmessers
entnommen. Auf der BAB A7 sind die Profile jeweils 200 m und 600 m nach Abschnittsbeginn angeordnet.
Auf der B 106 wurde das jeweils erste Profil ebenfalls 200 m nach Abschnittsbeginn eingerichtet, auf Grund
der kurzeren Abschnittslangen reduziert sich der Abstand fiir das zweite Profil auf 400 m nach Beginn des
Abschnitts.
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Seitens der BASt wurden an Zwischenprofilen in jedem Abschnitt Mischgutproben entnommen und Uber den
rechten Hauptfahrstreifen Aluminiumfolien geklebt, um die Schichtdicken zerstérungsfrei 8 Jahre lang
messen zu kénnen.

In Anlage 4 sind die Bohrkernentnahmeplane fir Binder- und Deckschicht dargestellt. Diese Anordnung
wurde flir beide Versuchsstrecken gewahlt. Die Bohrkerne wurden alternierend im Haupt- und
Uberholfahrstreifen der BAB A7 bzw. in der linken und rechten Fahrspur der B 106 entnommen. Je Profil
wurden 2 Kerne mit einem Durchmesser d von 300 mm fiir Spurbildungsversuche im Wasserbad bei 50 °C
mit dem Stahlrad und 2 Bohrkerne d=150 mm fiir die Prifung des Schichtenverbundes nach Leutner
zwischen Binder- und Tragschicht, sowie zwischen Deck- und Binderschicht enthommen. Aus der
Deckschicht wurden zusatzlich 2 Kerne mit d= 225 mm fir Griffigkeitsmessungen nach Wehner-Schulze
entnommen. An den Bohrkernen mit einem Durchmesser von 300 mm bzw. 225 mm wurden die
Raumdichten fiir die Verdichtungskontrolle bestimmt. Die Raumdichten dienten weiterhin zur Kalibrierung

der Troxlersondenmessungen. An samtlichen Bohrkernen wurde die Schichtdicke ermittelt.

4.3.2 Entnahme von Bindemittelproben

Fir die Versuchsstrecke BAB A7 wurden die Bindemittel in der Aufteilung 2/3 zu 1/3 alternierend zu den
beteiligten zwei Mischwerken geliefert (vgl. 6.1). Die groRere Menge wurde mit je 2 Tankziigen angeliefert,
fur die kleinere Menge war ein Fahrzeug pro Bindemittel ausreichend. Jede Lieferung wurde bei der
Probenahme bericksichtigt. Wenn es nicht mdglich war, die Bindemittelproben aus dem Fahrzeug zu
entnehmen, mussten die Proben am Bindemitteltank wahrend des laufenden Betriebs gezogen werden. Je

Bindemittel wurden 3x2=6 Eimer a 5 kg entnommen.

Im Unterschied zur BAB A7 wurden fiir die Versuchsstrecke B 106 die Asphalte/Bindemittel durch Zugabe
an der Mischanlage additiviert. Daher wurde aus logistischen Griinden an den zwei beteiligten Mischwerken
jeweils nur ein Additiv verarbeitet. Es wurden Proben der Ausgangsbindemittel jeder Lieferung im gleichen

Umfang wie bei der BAB A7 entnommen. Zusatzlich wurden die Additive beprobt.
4.3.3 Untersuchungsumfang
Das im Forschungsvorhaben vereinbarte Untersuchungsprogramm sieht Untersuchungen am Asphalt, an

der verdichteten Schicht sowie an den verwendeten Bindemitteln vor. An den Asphaltproben und

Bohrkernen werden vom Forschungsnehmer im Einzelnen folgende Untersuchungen durchgefiihrt:
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vollstandige Kontrollpriifungen am Mischgut gemaR ZTV Asphalt- StB 01,

Spurbildungsversuche an Bohrkernen & 300 mm (Wasserbad 50 °C, Stahlrad), gemafl TP-A StB,
Teil: Spurbildungsversuch — Bestimmung der Spurtiefe im Wasserbad, 1997

Verdichtungsversuche am Mischgut bei 4 verschiedenen Temperaturen, 145, 130, 115 und 100 °C
Prifung der Verdichtbarkeit am Mischgut gemal® DIN EN 12697-10:2001 unter Anwendung der
Arbeitsanleitung fir die Bestimmung der Verdichtbarkeit von Walzasphalt

Bestimmung der Spaltzugfestigkeit an Marshallprobekérpern aus Mischgut vor und nach
Wasserlagerung (96h Wasserlagerung bei 40 °C, Prifung bei 5°C)

Abkuhlzugversuche an im Labor hergestellten Probekdrpern gemall TP-A StB, Verhalten von

Asphalten bei tiefen Temperaturen, 1994

Darliber hinaus werden von der BASt aus den Mischgutproben Probeplatten fiir einen zusatzlichen

Spurbildungsversuch hergestellt Diese werden auf die an den Bohrkernen ermittelten Raumdichten

verdichtet. Die Spurbildungsversuche werden bei 60 °C, Gummirad, Lufttemperierung durchgefihrt.

Die Bindemitteluntersuchungen werden am frischen Bindemittel, nach Kurzzeitalterung mit dem RFT-

Verfahren (Rotating-Flask-Test), nach Langzeitalterung mit dem PAV -Verfahren (Pressure Aging Vessel)

und vorgeschalteter RFT-Alterung sowie am riickgewonnenen Bindemittel durchgefiihrt. Im Einzelnen

werden gepruft:

Erweichungspunkt RuK, Penetration, Brechpunkt nach Fraass, Duktilitat bei 25 °C

komplexer Schubmodul G*, Phasenwinkel &, Viskositat n und Nullscherviskositat ZSV bei 60 °C mit
dem dynamischen Scherrheometer, AASHTO TP 5

Steifigkeit S bei -16 °C mit dem Biegebalkenrheometer, AASHTO TP1

Kraftduktilitat bei 25 °C

An der verdichten Schicht werden folgende Priifungen bei Fertigstellung der BaumalRnahme sowie 2 Jahre,

4 und 8 Jahre nach Fertigstellung durchgefihrt:

Langs — und Querebenheit mit dem Planographen und dem Profilographen
Griffigkeit mit dem Messverfahren SCRIM
Beurteilung der Rissbildung und etwaiger Substanzverluste

Bohrkernentnahmen, Mischgut- und Bindemitteluntersuchung
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5 Eignungspriifungen

Nach den ZTV Asphalt- StB 01 ist eine Mischgutzusammensetzung fiir Verkehrswege der Bauklasse SV, |

und Il und bei besonderer Beanspruchung im Rahmen einer erweiterten Eignungsprifung nach den Kriterien

—  Warmestandfestigkeit und / oder
— Verhalten bei tiefen Temperaturen und / oder
— Verdichtbarkeit

zu optimieren. Bei der Versuchsstrecke BAB A7 handelt es sich mit 68,6 Millionen aquivalenten 10-t-Achsen
in 30 Jahren Nutzungsdauer um eine sehr hoch belastete Autobahn der Bauklasse SV. Die
Erprobungsstrecke B 106 ist flir eine Bauklasse Il zu konzipieren. Fir beide Versuchsstrecken ergeben sich
dariber hinaus besondere Anforderungen aus dem Forschungsvorhaben, sodass die Notwendigkeit
umfangreicher erweiterter Eignungsprifungen besteht. Die durchgefiihrten Untersuchungen beinhalten
dynamische Prifverfahren an Asphalt, sowie performanceorientierte Bitumenprifungen. Neben einer
herkdmmlichen Eignungsprifung werden im Einzelnen fir jede EP beider Versuchsstrecken folgende

Prifungen durchgeflihrt:

Einaxiale Druckschwellversuche gemal TP A-StB, Teil Einaxialer Drucksschwellversuch -

.Bestimmung des Verformungsverhaltens von Walzasphalten bei Warme,1999¢ sowie
Spurbildungsversuche gemaR TP A-StB, Teil Spurbildungsversuch — ,Bestimmung der
Spurrinnentiefe im Wasserbad, 1997“ zur Optimierung der Mischgutzusammensetzung hinsichtlich
Warmestandfestigkeit

— Biegebalkenrheometer BBR zur Beurteilung des Tieftemperaturverhaltens

— Verdichtungswiderstand gemal Merkblatt flir das Verdichten von Asphalt, 1991 Teil: Praxis der
Verdichtung sowie Arbeitsanleitung fir die Bestimmung der Verdichtbarkeit von Walzasphalt mit
Hilfe des Marshallverfahrens, 1987

—  Griffigkeitsprognose nach Wehner-Schulze

— Temperaturabsenkungspotential (Marshallverfahren: Abhangigkeit des Verdichtungszustandes von

der Verdichtungstemperatur)

5.1 Prifverfahren

Far alle Prufverfahren, bei denen im Rahmen der Eignungsprifung die Herstellung von

Marshallprobekérpern notwendig war, wurde als Verdichtungstemperatur fir die temperaturabgesenkten

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



asphalt-lahor
Eignungsprufungen

Seite 20 von 135 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Asphalte eine Temperatur von 135 °C+5 °C gewahlt. Auf die Problematik der Wahl der richtigen
Verdichtungstemperatur wird an dieser Stelle nicht naher eingegangen. Der Abschnitt 8.2 befasst sich

eingehend mit diesem Thema.

5.1.1 Einaxialer Druckschwellversuch

Zur Ansprache des Verformungsverhaltens bei hohen Gebrauchstemperaturen eignet sich der einaxiale
Druckschwellversuch gemall TP A-StB Teil: Einaxialer Druckschwellversuch — Bestimmung des
Verformungsverhaltens von Walzasphalten bei Warme, 1999. Ein planparallel geschliffener
Marshallprobekérper wird dabei einer auf seiner Grundflache gleichmaRig verteilten sinusimpulsformigen
(haversine) Druckschwellbelastung unterworfen. Fur jeden Belastungszyklus (insgesamt 10000) wird die
resultierende visko - plastische Verformung in Belastungsrichtung aufgezeichnet und ausgewertet. Zur
Beurteilung des Verformungsverhaltens bei Warme ist die Dehnungsrate €v iM Wendepunkt der
aufgezeichneten Kurve (Dehnung in Abhangigkeit der Lastimpulszahl) malRgebend. Weitere
MerkmalsgréRen fir das Verformungsverhaltens bei Warme sind die Dehnung ¢,, und die Lastimpulszahl n,,
im Wendepunkt der registrierten Kurve. Aufgetragen wird die Dehnung als Funktion der Lastimpulszahl.
Abbildung 3 zeigt beispielhaft den Verlauf einer Verformungskurve im Druckschwellversuch. Die Kurve lasst
sich in drei Phasen unterteilen. Im ersten Teil kommt es zu einer anfanglich starken Verformung mit
progressiv abnehmender Verformungsgeschwindigkeit. Der Probekorper wird konsolidiert. AnschlieRend
folgt im 2. Teil eine Verformung mit nahezu konstanter Verformungsgeschwindigkeit und einem
Wendepunkt. Im dritten Teil zeigt sich mit zunehmender Verformungsgeschwindigkeit die Gefligezerstérung

des Probekorpers.
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Abbildung 3: Verformungskurve Druckschwellversuch
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Tabelle 1: Prifbedingungen im einaxialen Druckschwellversuch

Pruftemperatur : 50°C+0,3K

Oberlast : 2,750 kN

Unterlast : 0,200 kN

Dauer der Oberlast : 02s

Dauer der Unterlast : 15s

Zyklusdauer o 1,7s

Belastungsbild : Sinusimpuls (haversine)

Probe . planparallel geschliffene Grundflachen, mit Gleitmittel versehen
Temperierdauer . mindestens 2,5 Stunden

In Tabelle 1 sind die dblichen Prifbedingungen fir den Druckschwellversuch gemall Roos et. al. [8]
zusammengestellt. Fir Splittmastixasphalte liegt ein Bewertungshintergrund zur Beurteilung der
Warmestandfestigkeit vor, fir Asphaltbinder zurzeit noch nicht. Der Duckschwellversuch eignet sich jedoch
auch fur Asphaltbinder sehr gut zur Optimierung der KorngréRenverteilung. Die Warmestandfestigkeit der

Asphaltbinder wird mit dem nachfolgend beschriebenen Spurbildungsversuch beurteilt.

5.1.2 Spurbildungsversuch

Zur Ansprache der Warmestandfestigkeit wurden an allen Asphalten Spurbildungsversuche gemaR TP A-
StB, Teil Spurbildungsversuch — Bestimmung der Spurrinentiefe im Wasserbad, 1997 an im Labor
hergestellten Probeplatten durchgefihrt.

Fur die Asphaltbinder wurden Platten mit einer Dicke von 5 cm und fir die Splittmastixasphalte mit einer
Dicke von 4 cm hergestellt. Das Mischgut wurde im Lamellenverdichter auf 100 % verdichtet. Als
Bezugsraumdichte wurde die fir jedes Bindemittel am Marshallprobekérper bestimmte Raumdichte
zugrunde gelegt.

Die Spurtiefen wurden anschlieBend im Wasserbad bei 50 °C nach 20000 Uberrollungen mit dem Stahlrad

bestimmt.

5.1.3 Bestimmung der Verdichtbarkeit sowie Temperaturabsenkungspotential

Zur Abschatzung des Temperaturabsenkungspotentials wurde bei drei verschiedenen Temperaturen die
Verdichtbarkeit der Asphalte gemal DIN EN 12697-10:2001 bestimmt. Unter Anwendung des in der
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Arbeitsanleitung fir die Bestimmung der Verdichtbarkeit von Walzasphalt beschriebenen Verfahrens tber
die Dickenanderung des Marshallprobekorpers wahrend des Verdichtungsprozesses dient als Kenngrofie fur
die Beschreibung der Verdichtbarkeit der Verdichtungswiderstand D [21 Nm]. Anhaltswerte fir die
Beurteilung der Ergebnisse werden dem ,Merkblatt fir das Verdichten von Asphalt, Teil 2: Theorie der
Verdichtung“, FGSV, 1993 entnommen.

Die Ermittlung des D-Wertes erfolgte bei 135 °C, 120 °C und 105 °C.

5.1.4 Griffigkeitsprognose nach dem Wehner/Schulze Verfahren

Die Poliermaschine Wehner/Schulze simuliert zeitraffend den Schwerlastverkehr, dem eine
Fahrbahnbefestigung ausgesetzt ist. Die Prifung wird an Bohrkernen mit einem Durchmesser von 225 mm
durchgefiihrt. Die Probekorperoberflache wird durch drei mit Gummimanschetten bestlickte Rollen mit einem
Kontaktdruck von 0,4 N/mm? unter Zugabe von Wasser und Quarzmehl als Schleifmittel poliert.
MerkmalsgroRe fiir die Griffigkeit ist der Gleitbeiwert yPWS. Dieser wird ermittelt, indem drei Messgummis
auf nasser Prifkérperoberflaiche von einer Umlaufgeschwindigkeit von 100 km/h durch Reibung bis zum
Stillstand abgebremst werden. Die Probekérper werden der in Tabelle 2 angegebenen Standard-

Verkehrssimulation (Verfahren Wehner/Schulze) unterzogen.

Tabelle 2: Standard-Verkehrssimulation Verfahren Wehner/Schulze

Beanspruchungsstufen

Unbeanspruchter Ausgangszustand (0)
90.000 Uberrollungen in der Poliermaschine unter konstanter ™)
Zugabe von Wasser und Quarzmehl

Aufrauen der Oberflache durch dosiertes Sandstrahlen (2)
90.000 Uberrollungen in der Poliermaschine unter konstanter
Zugabe von Wasser und Quarzmehl @)
Weitere Griffigkeitsmessungen mit dem LGM bis zum
Erreichen des Grenzwertes )

Die Beanspruchungsstufe (1) stellt einen Griffigkeitszustand dar, der sich nach kurzzeitiger
Verkehrsbeanspruchung einstellt (Anfangsgriffigkeit). MalRgebend fir die relative Bewertung des

Griffigkeitsverhaltens von Asphaltgemischen unter Verkehr sind die PWS-Werte der Beanspruchungsstufen
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(3) und (4). Eine Interpretation der Beanspruchungsstufen (0) und (2) findet aufgrund des fehlenden

Bewertungshintergrundes derzeit nicht statt.

5.1.5 Biegebalkenrheometer (BBR)

Das Verhalten von Asphalten bei tiefen Temperaturen wird mafigeblich von der Bindemittelart und der
Bindemittelmenge bestimmt. Mit dem Biegebalkenrheometer kann der Beitrag der Bindemittel zum
Widerstand gegen Rissbildung bei Kalte abgeschatzt werden.

Zur Prifung wird die Durchbiegung eines Bindmittelbalkens, die aus einer mittig aufgebrachten konstanten
Last bei -16 °C entsprechend TL PmB Ausgabe 2001 nach 60 Sekunden resultiert, gemessen. Als
Merkmalgrofien werden daraus die Steifigkeit S und der m-Wert (als Maf fir die Relaxationsfahigkeit)
bestimmt. Je geringer die Steifigkeit und je héher der m-Wert sind, desto glinstiger ist das Kalteverhalten
des Bindemittels zu bewerten. Werden die in der TL PmB 01 genannten Anforderungswerte eingehalten, so
kann davon ausgegangen werden, das bis zu einer Temperatur von — 26 °C nicht die Gefahr der thermisch
induzierten Rissbildung besteht, AASHTO TP 1 [23].

Nach Eurobitume [9] besteht eine gesicherte Korrelation zwischen den Prifergebnissen mit dem BBR und
der am korrespondierenden Asphalt im axialen Abkihl/ Zugversuch nach Arand ermittelten
Bruchtemperatur. Daher erfolgte die nach ZTV Asphalt—StB 01 geforderte Beurteilung des

Tieftemperaturverhaltens von Asphalten auf Basis der am Bindemittel gefundenen Eigenschaften.

5.2 Erprobungsstrecke BAB A7

Die Erprobungsstrecke erstreckt sich auf der BAB A7 — Rifa Siid, km 34+280 bis km 39+890 zwischen den
Anschlussstellen Schuby und Owschlag. Die bemessungsrelevante Beanspruchung in 30 Jahren betragt
68,6 Mio. aquivalente 10t-Achsen entsprechend der Bauklasse SV. Fir den Untersuchungszeitraum von 8
Jahren werden 18,3 Mio. aquivalente 10 t-Achsen zugrunde gelegt. Es handelt sich um eine
Deckenerneuerung mit Verstarkung der Asphalttragschicht. Die Erprobung der TA-Bindemittel bezieht sich
ausschlieBlich auf die Binder- und Deckschicht. Es kamen ausschliellich Fertigbindemittel, die mit

Wachsen/Paraffinen additiviert wurden, zum Einsatz.

Es wurden sechs Erprobungsabschnitte von mindestens 800 m Lange angelegt, von denen

5 Erprobungsabschnitte mit TA-Asphalt (Temperaturabsenkung auf 140 °C bis 145°C) und eine
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Referenzstrecke mit herkdbmmlichem Asphalt mit PmB 45 A (Einbautemperatur 165 °C bis 175 °C) gebaut
wurde. Das PmB 45 A wurde von der Raffinerie Brunsbuittel der TOTAL geliefert.

5.2.1 Asphaltbinder 0/16 S

5.21.1 Auswahl der Sieblinie

Die Sieblinie wurde mit Hilfe des einaxialen Druckschwellversuches (vgl. 4.4.1) im Hinblick auf
Warmestandfestigkeit optimiert. Es wurden zwei unterschiedliche Gesteinskérnungsgemische (KGV 1 und
KGV 2) untersucht. KGV 1 wurde dabei sandreicher und splittdrmer zusammengesetzt. Der Sandanteil liegt
dabei an der oberen Grenze des flir Asphaltbinder nach ZTV Asphalt-StB 01 zuldssigen Sieblinienbandes.
Fir KGV 2 wurde der Sandanteil zugunsten des Splittanteils reduziert. Die Sieblinie liegt somit mittig im
zulassigen Sieblinienband. Die Voruntersuchungen wurden mit dem Bindemittel Olexobit NV 25
durchgefiihrt. Dieses Bindemittel war aufgrund seiner im Rahmen der Praqualifikation festgestellten
Bindemitteleigenschaften als reprasentativ fir die temperaturabsenkenden Bindemittel der Binderschicht

anzusehen. Tabelle 3 zeigt die untersuchten Korngemische.

Tabelle 3: BAB A7, Abi 0/16 S, untersuchte Korngemische KGV 1 und KGV 2

Korngrélenverteilung 1 (KGV 1) KorngréRenverteilung 2 (KGV 2)
Sieb Durchgang Sieb Durchgang

[mm] [M.-%] [mm] [M.-%]

0,09 7,0 Filler: 7,0 0,09 7,0 Filler: 7,0
0,25 11,6 0,25 11,0

0,71 18,1 0,71 16,6

2,0 30,0 Sand: 23,0 2,0 27,0 Sand: 20,0
5,0 42,9 5,0 40,6

8,0 57,6 8,0 56,4

11,2 74,3 >2,0 mm: 70,0 11,2 73,5 >2,0 mm: 73,0
16,0 97,2 >11,2 mm: 25,7 16,0 97,1 >11,2 mm: 26,5
22,0 100,0 22,0 100,0

Da die ersten Untersuchungen mit einer Belastung entsprechend Roos et.al. [8] (Temperatur 50 °C,
Spannung 0,35 N/mm?) keine ausreichende Spreizung der Ergebnisse geliefert hat, wurde fir die
Voruntersuchung die Oberspannung auf einen Wert von 0,7 N/mm? verdoppelt und die Temperatur auf 55 °C

angehoben, sodass die folgenden Versuchsbedingungen eingehalten wurden:
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Tabelle 4: Versuchsbedingungen im einaxialen Druckschwellversuch BAB A7, ABi 0/16 S

Pruftemperatur : 50°C+0,3K
Oberlast : 5,500 kN

(entspricht einer Oberspannung von 0,700 N/mm?)
Unterlast : 0,200 kN

(entspricht einer Unterspannung von 0,025 N/mm?)
Dauer der Oberlast : 02s
Dauer der Unterlast : 15s
Zyklusdauer o 17s
Belastungsbild : Sinusimpuls (haversine)
Probe . planparallel geschliffene Grundflachen, mit Gleitmittel versehen
Temperierdauer . mindestens 2,5 Stunden

Das nachfolgende Diagramm zeigt die ermittelten Dehnungsraten,

aufgetragen Uber die variierten

Bindemittelgehalte. Beide KorngroRenverteilungen weisen auf eine hohe Warmestandfestigkeit hin. Die

Dehnungsraten fir KGV 2 liegen im Niveau jedoch deutlich unterhalb der Dehnungsraten fir KGV 1. Es ist

eine grolRere Empfindlichkeit fur etwaig produktionsbedingte Bindemittelschwankungen zu erkennen,

dennoch wird die KorngréRenverteilung KGV 2 aufgrund der absolut ginstigeren Dehnungsraten fur

samtliche Abschnitte gewahlt.
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Versuchsbedingungen:
Zyklen (1,7 s): 10000
Temperatur: +55°C
Oberlast (0,2 s): -5,500 KN
Unterlast (1,5 s): -0,200 KN

3,5 4 45
Bindemittelgehalt B [M-%)]

Abbildung 4: BAB A7, ABi 0/16 S, einaxialer Druckschwellversuch, ermittelte Dehnungsraten bei variiertem Bindemittelgehalt fir

Korngemische KGV1 und KGV 2
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Der einaxiale Druckschwellversuches ist somit sehr gut fir eine Optimierung des Bindemittelgehaltes

hinsichtlich der Warmestandfestigkeit des Asphaltes geeignet.

5.2.1.2 Auswahl des optimalen Bindemittelgehaltes

Nach den ZTV Asphalt-StB 01 und dem Bauvertrag ist flir den Hohlraumgehalt am Marshallprobekérper eine
Spannweite von 4,0 bis 7,0 Vol.-% und fir den Bindemittelgehalt von 4,2 bis 5,5 M.-% vorgegeben. Diese
Vorgaben sind bei der Erstellung der Eignungspriifung zu beachten. Aus Griinden der Dauerhaftigkeit des
Asphaltbinders ist ein niedriger Hohlraumgehalt anzustreben. Tabelle 5 zeigt die Zusammenstellung der

ermittelten Bindemittel- und Hohlraumgehalte.

Tabelle 5: BAB A7, ABi 0/16 S, Bindemittelzugabe und Hohlraumgehalt

Erprobungsabschnitt Raumdichte Bindemittel Hohlraumgehalt
MPK pp Zugabe MPK Hgit

Nr | Bindemittel [g/cm?] [M.-%] [Vol.-%]

2 SFB5-90LT 2,471 43 44

3 Olexobit NV 25 2,457 4,5 4,6

4 Sibit VR 35 2,461 43 4,8

5 SmB 25 2,463 43 47

6 Caribit 25 S 2,455 4,6 4,5

1 PmB 45 A 2,460 44 4,6

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die Art des TA-Bindemittels auf den optimalen

Bindemittelgehalt auswirkt und daher nicht einfach durch ein anderes TA-Bindemittel ersetzt werden darf.

5.2.1.3 Verdichtungswiderstand und Temperaturabsenkungspotential

Die Ermittlung und Beurteilung des Verdichtungswiderstandes und Temperaturabsenkungspotentials erfolgt
nach dem im Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Verfahren. Fur einen Asphaltbinder 0/16 wird ein
Variationsbereich des Verdichtungswiderstandes D von 23 bis 53 [21 Nm], im Mittel 39 angegeben. Der D-
Wert wurde dabei zur gleichzeitigen Beurteilung des Temperaturabsenkungspotentials fir jedes Bindemittel
bei drei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Fir die Referenzstrecke wurde lediglich bei 145 °C der

Verdichtungswiderstand ermittelt. Tabelle 6 zeigt die ermittelten Werte.

Prifstellen-  Dipl.-Ing. Héppner Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1 Sparkasse Stdholstein Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
leitung: Prof. Dr.-Ing. Damm  D-23812 Wahistedt BLZ 230 510 30 - Konto 601 667  Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Dipl.-Ing. Steiniger Telefon (045 54) 99 200 e-mail: mail@asphalt-labor.de Weitere Angaben Uber anerkannte Fachgebiete und Prifungsarten

—————— wtgied im Bundesverband Telefax (045 54) 992030 HR Bad Segeberg A259 siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
b_up_ Batat e Bgen e, Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181 Geschéftsfiihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Eignungsprufungen
Seite 27 von 135

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

Tabelle 6: BAB A7, ABi 0/16 S, Verdichtungswiderstand D

Erprobungsabschnitt Verdichtungswiderstand D [21 Nm]

Nr | Bindemittel 145 °C 135°C 120 °C 105 °C
2 SFB5-90 LT - 37,7 40,8 40,3

3 Olexobit NV 25 - 39,3 40,4 42,2

4 Subit VR 35 - 39,7 42,2 41,9

5 SmB 25 - 38,3 41,8 41,5

6 Caribit 25 S - 38,0 39,6 41,0

1 PmB 45 A 38,1 - - -

Die Verdichtbarkeit von Asphaltbindern wird mafRgeblich durch das Kornhaufwerk bestimmt. Der Viskositat
der Bindemittel sowie der Verdichtungstemperatur kommt daher eine eher untergeordnete Bedeutung zu.
Dies wird auch durch die gefundenen D-Werte bestatigt. Samtliche D-Werte liegen auf einem vergleichbaren
Niveau und steigen auch bei 105 °C nur geringfiigig an. Die Temperaturabsenkung bei den TA-Asphalten

fuhrt somit nicht zu einer Verschlechterung der Verarbeitbarkeit der Asphalte.

5.2.1.4 Warmestandfestigkeit

Fur Asphaltbinder liegt zurzeit kein ausreichend abgesicherter Bewertungshintergrund zur Bewertung der
Warmestandfestigkeit mit dem einaxialen Druckschwellversuch vor. Eine Beurteilung erfolgt im Rahmen der
Eignungsprifung daher mit Hilfe des Spurbildungsversuchs gemafl TP A-StB: Teil Spurbildungsversuch —
Bestimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997. GemalR Bauvertrag werden als maximale
Spurrinnentiefe fir die Eignungsprifung 3,5 mm gefordert. Tabelle 7 =zeigt die Spurtiefen der
Asphaltbinder 0/16 S.

Tabelle 7: BAB A7, ABi 0/16 S, Spurtiefen im Spurbildungsversuch

Erprobungsabschnitt Eignungspriifung

Nr. | Bindemittel Mischgut Spurtiefe

[mm]

2 SFB5-90 LT ABi 0/16 S 1,1

3 Olexobit NV 25 ABi 0/16 S 1,1

4 Subit VR 35 ABi 0/16 S 1,3

5 SmB 25 ABi 0/16 S 1,4

6 Caribit 25 S ABi 0/16 S 1,2

1 PmB 45 A ABi 0/16 S 2,0
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Mit allen Bindemitteln ist eine sehr gute Warmestandfestigkeit im Rahmen der Eignungsprifung

nachweisbar.

5.21.5 Tieftemperatureigenschaften

Das Tieftemperaturverhalten der TA-Asphalte wurde im Rahmen der Eignungsprifung mit dem
Biegebalkenrheometer BBR uberprift (vgl. Abschnitt 5.1.5). In Tabelle 8 sind die Ergebnisse am frischen
und am kurzzeitgealterten Bindemittel fur die Bindemittel der Erprobungsabschnitte dargestellt. Aufgrund der
Ergebnisse ist fur samtliche Asphalte bis zu einer Temperatur von -26 °C nicht mit einer Rissbildung infolge
kryogener Zugspannungen zu rechnen. Das Relaxationsverhalten kann fur sdmtliche Bindemittel positiv
bewertet werden. Das Bindemittel der Referenzstrecke erfullt die Anforderungen der Regeluntersuchungen
nach TL PmB, Ausgabe 2001, es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch in diesem Abschnitt

erst bei Temperaturen < -26 °C mit Kalterissen zu rechnen ist.

Tabelle 8: BAB A7, ABi 0/16 S, Steifigkeit und m-Wert Eignungspriifung

Erprobungsabschnitt Steifigkeit S [MPa] m-Wert [-]

Nr | Bindemittel Anforderungswert frisch | nach Anforderungswert frisch | nach
GemaR LV RFT RFT

2 SFB5-90 LT <200 37 55 >0,3 0,5 0,5

3 Olexobit NV 25 <250 197 239 20,3 0,3 0,3

4 Sibit VR 35 <250 127 148 20,3 0,3 0,3

5 SmB 25 <250 205 221 20,3 0,3 0,3

6 Caribit 25 S < 350 306 306 20,3 0,3 0,3

1 PmB 45 A < 300 Bindemittel wurde fiir die Splittmastixasphalt untersucht, vgl. Tabelle 14

5.2.2 Splittmastixasphalt 0/11 S

Zusatzlich zu den am Asphaltbinder durchgefiihrten Untersuchungen wurde fir die Splittmastixasphalte die
Warmestandfestigkeit mit Hilfe des einaxialen Druckschwellversuchs angesprochen, sowie der Einfluss der

Bindemittelsysteme auf die Griffigkeit mit der Griffigkeitsprognose nach Wehner-Schulze untersucht.

5.2.21

Es wurden ebenfalls zwei unterschiedliche Korngemische (KGV1 und KGV2) untersucht. Fir KGV 2 wurde

Auswahl der Sieblinie

der Anteil <2,0mm an der oberen Grenze des Sieblinienbandes fir Splittmastixasphalte gemafn

ZTV Asphalt-StB 01 gewahlt, um damit auch eine Verbesserung der Griffigkeitseigenschaften des Asphaltes
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zu erreichen. KGV 1 ist die splittreichere Variante und liegt mittig im nach ZTV Asphalt-StB 01 maoglichen
Sieblinienband. Die Voruntersuchungen wurden mit dem Bindemittel Olexobit NV 45 durchgefiihrt. Dieses
Bindemittel war aufgrund seiner Bindemitteleigenschaften (Angaben aus der Praqualifikation) als
reprasentativ fir die temperaturabsenkenden Bindemittel der Deckschicht anzusehen. (vgl. Abschnitt 4.1,
S.11).

Tabelle 9: BAB A7, SMA 0/11 S, untersuchte Korngemische KGV 1 und KGV 2

Korngrélenverteilung 1 (KGV 1) KorngréRenverteilung 2 (KGV 2)
Sieb Durchgang Sieb Durchgang

[mm] [M.-%] [mm] [M.-%]

0,09 11,2 Faller: 11,2 0,09 11,2 Fuller: 11,2
0,25 13,9 0,25 14,2

0,71 17,7 0,71 18,4

2,0 24,3 Sand: 13,1 2,0 25,8 Sand: 14,6
5,0 36,0 5,0 39,0

8,0 60,0 >2,0 mm: 75,7 8,0 59,9 >2,0 mm: 74,2
11,2 95,7 >8,0 mm: 40,0 11,2 95,7 >8,0 mm: 40,1
16,0 100,0 16,0 100,0

Abbildung 5 zeigt die ermittelten Dehnungsraten, aufgetragen Uber die variierten Bindemittelgehalte. Um
eine gute Spreizung der Ergebnisse zu erzielen, wurden die Untersuchungen mit einer gegentber Roos
et.al. [8] erhéhten Belastung (Temperatur 55 °C, Spannung 0,7 N/mm?) durchgefiihrt. Die Dehnungsraten bei
KGV 1 liegen bei hdherem Bindemittelgehalt im Niveau unterhalb der Dehnungsraten von KGV 2, es wird
jedoch eine gréoRere Empfindlichkeit gegentber Bindemittelschwankungen und auch eine hdhere
Dehnungsrate bei geringerem Bindemittelgehalt deutlich. Daher wurde KGV 2 fur samtliche Abschnitte
ausgewahilt.

Von einem warmestandfesten Asphaltgemisch fir eine Bauklasse SV, Kategorie | (bis 30,0 Mio. aquivalente
10t-Achstibergange in 10 Jahren) kann man ausgehen, wenn die malgebende Dehnungsrate < 5%0*10%/n
ist. Auf der BAB A7 werden in den ersten 8 Jahren 18,6 Mio. aquivalente 10t-Achslbergange erwartet. Die
fur die beiden KorngréRenverteilungen ermittelten Dehnungsraten liegen erwartungsgeman bei der erhéhten
Belastung oberhalb des fir die Kategorie 1 erwahnten Anforderungswertes. Die Beurteilung der
Warmestandfestigkeit erfolgt unter Verwendung der zu erprobenden Bindemittel, bei Versuchsbedingungen

die dem Bewertungshintergrund entsprechen. Die Auswertung erfolgt im Abschnitt 5.2.2.4.
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/] KGV 2

\\/ KGV 1

Versuchsbedingungen:
Zyklen (1,7 s): 10000
Temperatur: 55°C
Oberlast (0,2 s): -5,500 kN
Unterlast (1,5 s): -0,200 kN

N
p

Dehnungsrate ¢,* [104%'0["]

6 6,5 7
Bindemittelgehalt B [M.-%)]

7,5 8

Abbildung 5: BAB A7, SMA 0/11 S, einaxialer Druckschwellversuch, ermittelte Dehnungsraten bei variiertem Bindemittelgehalt fur

Korngemische KGV1 und KGV 2

5.2.2.2 Auswahl des optimalen Bindemittelgehaltes

Nach den ZTV Asphalt-StB 01 und den Anforderungen aus dem Bauvertrag sind fir den Hohlraumgehalt am
Marshallprobekorper eine Spannweite von 3,0 bis 4,0 Vol.-% und fir das Bindemittelvolumen ein
Mindestwert von 16 Vol.-% vorgegeben, die bei der Erstellung der Eignungspriifung zu beachten sind. Fur
temperaturabsenkende Bindemittel liegen noch keine abgesicherten Erkenntnisse vor, ob diese Vorgaben
zutreffend sind. Mit den gewahlten Zusammensetzungen der Eignungsprifungen wird daher zum Teil
bewusst von diesen Vorgaben abgewichen. Weiterhin haben die im Rahmen der erweiterten
Eignungsprifung durchgefiihrten Untersuchungen zur Ansprache der Warmestandfestigkeit (vgl. 5.2.2.4)
sowie die Griffigkeitsprognose nach Wehner/Schulze (vgl. 5.2.2.5) zu geringeren als im Marshallverfahren

ermittelten Bindemittelgehalten gefiihrt. Die ermittelten Werte sind in Tabelle 10 zusammengestellt.

Tabelle 10: BAB A7, SMA 0/11 S, Bindemittelzugabe, Hohlraumgehalt, Bindemittelvolumen

Erprobungsabschnitt Raumdichte | Bindemittel Hohlraumgehalt Bindmittel-
MPK pp Zugabe MPK Hyit volumen B,

Nr | Bindemittel [g/cm?] [M.-%] [Vol.-%] [Vol.-%]

2 SFB5-90 LT 2,308 6,7 4,3 15,1

3 Olexobit NV 45 2,325 6,7 3,6 15,2

4 Subit VR 35 2,295 6,9 47 15,4

5 SmB 35 2,314 6,8 4,0 15,3

6 Caribit 45 S 2,280 6,9 52 15,4

1 PmB 45 A 2,323 6,7 3,7 15,2
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Die in den Eignungsprifzeugnissen festgelegten Hohlraumgehalte der Erprobungsabschnitte 2, 4 und 6
liegen oberhalb der nach ZTV Asphalt-StB 01 zulassigen Spannweite. Es wurde jedoch bewusst keine
Erhéhung des Bindemittelgehaltes vorgenommen, um nicht die Warmestandfestigkeit zu verschlechtern.
Auffallig sind die Abweichungen des Hohlraumgehaltes der Abschnitte 2, 3 und 1 trotz gleicher
Bindemittelzugabe. Offensichtlich lasst sich das hochpolymerisierte Bindemittel SFB 5-90 LT mit dem

Marshallhammer nicht optimal verdichten.

5.2.2.3 Verdichtbarkeit und Temperaturabsenkungspotential

Die Ermittlung der Verdichtbarkeit erfolgte nach dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Prifverfahren.

Fir einen Splittmastixasphalt 0/11 wird ein Variationsbereich des Verdichtungswiderstandes D von 21 bis
54 [21 Nm], im Mittel 38 angegeben. Der D-Wert wurde dabei zur gleichzeitigen Beurteilung des
Temperaturabsenkungspotentials fir jedes Bindemittel bei drei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Fur
die Referenzstrecke wurde lediglich bei 145 °C der Verdichtungswiderstand ermittelt. Tabelle 11 zeigt die

gefundenen Werte.

Tabelle 11: BAB A7, SMA 0/11 S, Verdichtungswiderstand D

Erprobungsabschnitt Verdichtungswiderstand D [21 Nm]

Nr | Bindemittel 145 °C 135 °C 120 °C 105 °C
2 SFB5-90 LT - 33,0 35,0 33,5

3 Olexobit NV 45 - 29,6 28,5 28,8

4 Siibit VR 35 - 31,6 32,7 32,7

5 SmB 35 - 29,6 33,3 33,5

6 Caribit 45 S - 30,9 334 36,0

1 PmB 45 A 37,0 - - -

Die Splittmastixasphalte mit TA-Bindemittel kdnnen als leicht bis mittel, der Asphalt der Referenzstrecke als
mittel verdichtbar eingestuft werden. Die D-Werte bei 105 °C bleiben auf dem gleichen Niveau wie bei
135 °C. Die Temperaturabsenkung fihrt danach nicht zu einem verklrzten Temperaturbereich fir die
Verdichtung. Aus der Eignungsprifung ergeben sich somit keine Hinweise auf besondere MalRnahmen fr

die Verdichtung.

5.2.2.4 Warmestandfestigkeit
Zur Beurteilung der Warmestandfestigkeit der Splittmastixasphalte wurden die Dehnungsraten im einaxialen
Druckschwellversuch bei 50 °C sowie die Spurtiefen im Spurbildungsversuch bei 50 °C, im Wasserbad mit

dem Stahlrad bestimmt. Nach Roos et.al. [8] kann von einem warmestandfesten Asphaltgemisch fur die
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Bauklasse SV, Kategorie 1 (Uber 20,0 bis 30,0 Mio. aquivalente 10 t-Achslibergange in 10 Jahren)
ausgegangen werden, wenn die malRgebende Dehnungsrate < 5 %0*10%/n ist. Im Bauvertrag wird fur die
Spurtiefe im Spurbildungsversuch gemald TP A ein Wert von £ 3,5 mm gefordert. Tabelle zeigt die
ermittelten  Dehnungsraten sowie die im  Spurbildungsversuch ermittelten  Spurtiefen. Die

Lastverformungskurven sowie die Verlaufe der Spurtiefe sind in Anlage 5 beigeflgt.

Tabelle 12: BAB A7, SMA 0/11 S, Dehnungsraten und Spurtiefen, Eignungspriifung

Erprobungsabschnitt Warmestandfestigkeit SMA 0/11 S
Nr. | Bindemittel Dehnungsrate, 50 °C Spurtiefe, 50 °C
[%0*10*/n] [mm]

2 SFB5-90 LT 0,33 3,1

3 Olexobit NV45 0,83 2,1

4 Sibit VR 35 1,58 2,3

5 SmB 35 1,17 29

6 Caribit45 S 2,25 1,9

1 PmB 45 A 8,25 22

y =-2,3097x + 7,9836
R?=0,1394

Dehnungsrate [%0*104/n]

—_

— m— —
—
—_—
—
—
—
—
—
—

O] —_—— Coe—

y =-1,0127x + 3,7232 —— .

R®=0,5146 [¢]

0 ; | ; ; ; ; ;
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3

Spurtiefe [mm]

‘ @ TA-A und Referenz O nur TA-Asphalte ‘

Abbildung 6: BAB A7, SMA 0/11 S, Korrelation Dehnungsrate / Spurbildung
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Aus der Abbildung 6 ist ersichtlich, dass keine eindeutige Korrelation zwischen der Dehnungsrate bei 50 °C
und der Spurtiefe bei 50 °C besteht, wenn man samtliche Abschnitt bei der Betrachtung berticksichtigt. Fir
die getrennte Betrachtung der TA-Asphalte ist eine Korrelation erkennbar, wenngleich das
Bestimmtheitsmal mit 51 % nicht Uberzeugt. Die Korrelation gelingt deshalb nicht in berzeugendem MafR,
weil der Spurbildungsversuch unterhalb einer Spurtiefe 3,5 mm nicht mehr ausreichend genau differenzieren
kann. Will man auf einem hohen Warmestandfestigkeitsniveau eine Optimierung vornehmen, so ist hierfur
nur noch der Druckschwellversuch geeignet.

Fiur die TA-Asphalte wurden Dehnungsraten gefunden, die den Anforderungswert deutlich unterschreiten.
Die Spurtiefen erflillen in allen Fallen den bauvertraglich vereinbarten Grenzwert. Fiir das Referenzmischgut
wurde im Druckschwellversuch bei einem Bindemittelgehalt von 6,9 M.-% eine Dehnungsrate gefunden, die
den Anforderungswert geringfiigig Uberschreitet. Auf die Wiederholung des Druckschwellversuchs im

Rahmen der Eignungsprifung wurde aufgrund des Ergebnisses im Spurbildungsversuch verzichtet.

5.2.2.5 Griffigkeitsprognose nach Wehner/Schulze

Fur die relative Bewertung des Griffigkeitsverhaltens von Asphaltgemischen unter Verkehr sind die p- PWS -
Werte der Beanspruchungsstufen 3 und 4 maRgebend (vgl. 5.1.4). Ein exakter Bewertungshintergrund Gber
den Zusammenhang von p- PWS- Werten und y- SCRIM- Werten liegt zurzeit noch nicht vor, sodass die in
Tabelle 13 aufgefilhrten Werte lediglich mit Erfahrungswerten vorangegangener Untersuchungen
abgeglichen werden konnten. Die gefundenen Messwerte zeigen, dass die Griffigkeit auf einem fir

Splittmastixasphalte Ublichen Niveau liegt.

Tabelle 13: BAB A7, SMA 0/11 S, Griffigkeitswerte p-PWS

Erprobungsabschnitt Beanspruchungsstufen

Nr | Bindemittel 0 1 2 3 4

2 SFB5-90 LT 0,24 0,25 0,47 0,26 0,24
3 Olexobit NV 45 0,19 0,23 0,39 0,20 0,17
4 Siibit VR 35 0,20 0,22 0,55 0,23 0,20
5 SmB 35 0,29 0,29 0,55 0,27 0,23
6 Caribit 45 S 0,21 0,23 0,57 0,25 0,22
1 PmB 45 A 0,33 0,32 0,59 0,29 0,26

5.2.2.6 Tieftemperatureigenschaften
Die Tieftemperatureigenschaften wurden auch fir die Splittmastixasphalte durch Untersuchungen am

Bindemittel Gberprift. In Tabelle 14 sind die Ergebnisse am frischen wie auch kurzzeitgealterten Bindemittel
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zusammengestellt. Im Erprobungsabschnitt 2 und 4 wurden dieselben Bindemittel wie auch fir die

Asphaltbinder verwendet. Die Ergebnisse entsprechen daher den unter 5.2.1.5 aufgefiihrten Werten.

Tabelle 14: BAB A7, SMA 0/11 S Steifigkeit S und m-Wert, Eignungspriifung

Erprobungsabschnitt Steifigkeit S [MPa] m-Wert [-]

Nr | Bindemittel Anforderungswert frisch | nach Anforderungswert frisch | nach
gemaR LV RFT RFT

2 SFB5-90 LT <200 37 55 >0,3 0,5 0,5

3 Olexobit NV 45 <250 197 239 20,3 0,3 0,3

4 Sibit VR 35 <250 127 148 20,3 0,3 0,3

5 SmB 35 <250 199 214 20,3 0,4 0,3

6 Caribit 45 S < 350 306 307 20,3 0,3 0,3

1 PmB 45 A <300 141 150 - 0,4 0,4

Die Bindemittel erfiillen die Anforderungswerte des Leistungsverzeichnisses. Auch ein Vergleich mit dem
Anforderungswert der TL PmB, Ausgabe 2001 fur das Referenzbindemittel PmB 45 A Iasst den Schluss zu,
dass frihestens bei Temperaturen < - 26°C mit Kélterissen infolge kryogener Zugspannungen zu rechnen

ist.

5.3 Erprobungsstrecke B 106

Die Untersuchungsstrecke hat zwei Abschnitte, die unter Temperaturabsenkung gebaut wurden und eine
Referenzstrecke mit PmB 45 A. Es wurde bewusst das PmB 45 A von der Raffinerie Brunsbuttel der TOTAL
wie fir die BAB A7 eingesetzt, um eine Verbindung zwischen den Versuchsstrecken herzustellen. Die B 106
wurde grunderneuert, im Rahmen des Forschungsprojektes wurde die Herstellung der Binder- und der
Deckschicht betreut. Es kamen zwei unterschiedliche Additive, die an den Mischanlagen zugegeben wurden,

zum Einsatz.

5.3.1
5.3.1.1

Die Auswahl der Sieblinie erfolgte wie bei den Eignungspriifungen der Versuchsstrecke BAB A7 mit Hilfe

Asphaltbinder 0/16 S

Optimierung der KorngréBenverteilung

des einaxialen Druckschwellversuchs. Gegenlber der BAB A7 wurden samtliche Splitte ausgetauscht.

Daher wurde die Optimierung der zwei Korngemische (KGV 1 und KGV 2), in ihrer Zusammensetzung
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denen der BAB A7entsprechen erneut durchgefiihrt. Tabelle 15 zeigt die gewahlten Korngemische. Als

Bindemittel wurde flir die Voruntersuchungen ein PmB 45 A gewahit.

Tabelle 15: B 106, ABi 0/16 S, untersuchte Korngemische KGV 1 und KGV 2

Korngrdf3enverteilung 1 (KGV 1) Korngréfienverteilung 2 (KGV 2)
Sieb Durchgang Sieb Durchgang

[mm] [M.-%] [mm] [M.-%]

0,09 7,0 Filler: 7,0 0,09 7,0 Filler: 7,0
0,25 10,9 0,25 11,6

0,71 17,0 0,71 18,1

2,0 27,0 Sand: 20,0 2,0 30,0 Sand: 23,0
5,0 40,6 5,0 42,9

8,0 56,4 8,0 57,6

11,2 73,5 >2,0 mm: 73,0 11,2 74,3 >2,0 mm: 70,0
16,0 97,1 >11,2 mm: 26,5 16,0 97,2 >11,2 mm: 25,7
22,0 100,0 22,0 100,0

Abbildung 7 zeigt die ermittelten Dehnungsraten

Asphaltbinder wie schon erwahnt noch kein ausreichender Bewertungshintergrund vorliegt, erfolgt

Bewertung der

ermittelten

KorngréRenverteilungen KGV 1

vergleichbarem Niveau. Da bei der Korngrofienverteilung KGV 1 eine geringere Empfindlichkeit

und KGV 2 liegt

in Abhangigkeit vom Bindemittelgehalt.

Werte als vergleichende

bei

Beurteilung. Die Dehnungsraten

einem Bindemittelgehalt von 4,8 M.-%

Dehnungsraten bei Bindemittelschwankungen zu erkennen ist, wurde die KGV 1 ausgewahlt.

20

KGV 2

KGV 1

Dehnungsrate £,* [10*%0/n]

Versuchsbedingungen:
Zyklen (1,7 s): 10000
Temperatur: 50°C
Oberlast (0,2 s): -2,750 kN
Unterlast (1,5 s): -0,200 kN

4,6 4,7

4,8 4,9 5

Bindemittelgehalt B [M.-%]

Abbildung 7: B 106, ABi 0/16 S, Ergebnis einaxialer Druckschwellversuch

Da fir
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5.3.1.2 Bestimmung des optimalen Bindemittelgehaltes

Nach den ZTV Asphalt-StB 01 und dem Bauvertrag ist flir den Hohlraumgehalt am Marshallprobekérper eine
Spannweite von 4,0 bis 7,0 Vol.-% und fir den Bindemittelgehalt von 4,2 bis 5,5 M.-% vorgegeben. Diese
Vorgaben sind bei der Erstellung der Eignungspriifung zu beachten. Aus Griinden der Dauerhaftigkeit des
Asphaltbinders ist ein niedriger Hohlraumgehalt anzustreben. In Tabelle 16 sind die
Untersuchungsergebnisse zusammengestellt. Die Hohlraumgehalte liegen fir die drei Bindemittel bei

nahezu gleichem Bindemittelgehalt auf praktisch demselben Niveau.

Tabelle 16: B 106, ABi 0/16 S, Raumdichte, Bindemittelzugabe, Hohlraumgehalt

Erprobungsabschnitt Raumdichte Bindemittel Hohlraumgehalt
MPK pp Zugabe MPK Hpit

Nr | Bindemittel [g/cm?] [M.-%] [Vol.-%]

0 PmB 45 A 2,360 4,7 5,4

1 50/70 mit Licomont 2,362 4,6 5,5

2 PmB 45 A + Colzuphalt 2,367 47 5,4

5.3.1.3 Verdichtbarkeit und Temperaturabsenkungspotential

Die Ermittlung der Verdichtbarkeit erfolgte nach dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Prufverfahren.

Fir einen Asphaltbinder 0/16 wird ein Variationsbereich des Verdichtungswiderstandes D von 23 bis
53 [21 Nm], im Mittel 39 angegeben. Der D-Wert wurde dabei zur gleichzeitigen Beurteilung des
Temperaturabsenkungspotentials fir jedes Bindemittel bei drei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Fur
die Referenzstrecke wurde der Verdichtungswiderstand lediglich bei 145 °C ermittelt. In Tabelle 14 sind die
ermittelten Werte zusammengestellt. Die untersuchten Asphalte kdnnen als mittelschwer verdichtbar
eingestuft werden. Der Verdichtungswiderstand D ist fir die temperaturabgesenkten Varianten Gber den

Temperaturbereich von 105 °C bis 135 °C nahezu konstant.

Tabelle 17: B 106, ABi 0/16 S, Verdichtungswiderstand D

Erprobungsabschnitt Verdichtungswiderstand D [21 Nm]

Nr | Bindemittel 145 °C 135 °C 120 °C 105 °C

0 PmB 45 A 41,6

1 50/70 mit Licomont 41,8 39,7 39,7

2 PmB 45 A + Colzuphalt 37,9 37,1 40,4
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5.3.1.4 Warmestandfestigkeit

Fur Asphaltbinder liegt zurzeit kein ausreichend abgesicherter Bewertungshintergrund zur Bewertung der
Warmestandfestigkeit mit dem einaxialen Druckschwellversuch vor. Eine Beurteilung erfolgt im Rahmen der
Eignungsprifung daher mit Hilfe des Spurbildungsversuchs gemall TP A-StB: Teil Spurbildungsversuch —
Bestimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997. Gemal Bauvertrag werden als maximale
Spurrinnentiefe fir die Eignungsprifung 3,5 mm gefordert. Tabelle 18 zeigt die Spurtiefen der
Asphaltbinder 0/16 S.

Tabelle 18: B 106, ABi 0/16 S, Spurtiefen im Spurbildungsversuch

Erprobungsabschnitt Eignungsprifung

Nr. | Bindemittel Mischgut Spurtiefe
[mm]

0 PmB 45 A ABi 0/16 S 1,8

1 50/70 mit Licomont ABi 0/16 S 2,0

2 PmB 45 A + Colzuphalt ABi 0/16 S 1,4

Mit allen Bindemitteln ist eine sehr gute Warmestandfestigkeit im Rahmen der Eignungsprifung

nachweisbar.

5.3.1.5 Tieftemperatureigenschaften

Das Tieftemperaturverhalten der TA-Asphalte wurde im Rahmen der Eignungsprifung mit dem
Biegebalkenrheometer BBR uberpriift (vgl. Abschnitt 5.1.5). In Tabelle 19 sind die Ergebnisse am frischen
und am kurzzeitgealterten Bindemittel flr die temperaturabsenkenden Bindemittel dargestellt. Bis zu einer
Temperatur von -26 °C ist nicht mit einer Rissbildung infolge kryogener Zugspannungen zu rechnen.
Auffallig ist die geringe Steifigkeit S flir das mit Colzuphalt additivierte PmB 45 A. Die gefundenen Werte
liegen auf einem Niveau, dass uUblicherweise nur mit hochpolymerisierten Bitumen erreicht wird. Das
Relaxationsverhalten kann fir samtliche Bindemittel positiv bewertet werden. Das Bindemittel der

Referenzstrecke erfiillt die Anforderungen der Regeluntersuchungen nach TL PmB, Ausgabe 2001.
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Tabelle 19: B 106, ABi 0/16 S, Steifigkeit S und m-Wert, Eignungspriifung

Erprobungsabschnitt Steifigkeit S [MPa] m-Wert [-]

Nr | Bindemittel Anforderungswert | frisch | nach | Anforderungswert | frisch | nach
Gemal LV RFT | GemaR LV RFT

0 PmB 45 A < 300 157 156 - 0,4 0,4

1 50/70 mit Licomont <300 190 197 >0,3 0,4 0,3

2 PmB 45 A + Colzuphalt | <300 53,4 49,1 >0,3 0,6 0,5

5.3.2 Splittmastixasphalt 0/8 S

5.3.21

Optimierung der KorngroBenverteilung

Die Optimierung der Korngréfienverteilung des SMA 0/8 S erfolgt hinsichtlich der Warmestandfestigkeit flr

eine Bauklasse Il. Zur Ansprache des Verformungsverhaltens bei hohen Gebrauchstemperaturen wurde

wiederum der einaxiale Druckschwellversuch gemal TP A durchgefuhrt. Als Richtwert fir eine glinstige

Warmestandfestigkeit flr Splittmastixasphalt der Bauklassen SV + | gilt nach Roos et.al. [8] eine

Dehnungsrate von €y <<21-10"%0 /n. Fur die Bauklasse Il ist nach Eulitz [10] eine Dehnungsraten von

€w <40 - 10" %0 /n ausreichend. Tabelle 20 zeigt die Zusammensetzung der untersuchten Korngemische

KGV1 und KGV2.

Tabelle 20: B 106, SMA 0/8 S, untersuchte Korngemische KGV 1 und KGV 2

Korngrdf3enverteilung 1 (KGV 1) Korngréfienverteilung 2 (KGV 2)
Sieb Durchgang Sieb Durchgang

[mm] [M.-%] [mm] [M.-%]

0,09 11,9 Faller: 11,9 0,09 12,3 Fuller: 11,2
0,25 15,4 0,25 15,4

0,71 19,7 0,71 18,7

2,0 26,7 Sand: 14,8 2,0 24,2 Sand: 11,9
5,0 44,1 5,0 40,7

8,0 93,8 >2,0 mm: 73,3 8,0 93,4 >2,0 mm: 75,8
11,2 100,0 >5,0 mm: 55,9 11,2 100,0 | >5,0 mm: 59,3

Sie unterscheiden sich durch die Splitt- und Sandgehalte. KGV 1 wurde sandreicher zusammengesetzt. Der

Splittgehalt liegt an der unteren Grenze der nach ZTV Asphalt-StB 01 zulassigen Spanne. Der hdhere
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Sandgehalt soll die Griffigkeit des Asphaltes verbessern. Zur Optimierung der KorngréRenverteilung wurde

fur die Splittmastixasphalte das Bindemittel PmB 45 A der Referenzstrecke eingesetzt.

Abbildung 8 zeigt

die ermittelten Dehnungsraten

in Abhangigkeit vom Bindemittelgehalt. Die

KorngréRenverteilung KGV 1 ergibt eine deutlich giinstigere Warmestandfestigkeit als KGV 2 und wurde

daher ausgewabhilt.
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Abbildung 8: B 106, SMA 0/8 S, Ergebnisse einaxialer Druckschwellversuch

5.3.2.2 Bestimmung des optimalen Bindemittelgehaltes

Zur Optimierung des Bindemittelgehaltes wurden sowohl die Ergebnisse der Eignungspriifungen nach

Marshall als auch aus dem Druckschwellversuch bericksichtigt. Gemafly ZTV Asphalt - StB 01 sowie den

Anforderungen aus dem Bauvertrag werden fiir den SMA 0/8 S am Marshallprobekérper Hohlraumgehalte

von 3,0 bis 4,0 Vol.-% sowie ein Mindestbindemittelgehalte von 7,0 M.-% gefordert. Tabelle 21 zeigt die

optimalen Bindemittelgehalte mit den zughérigen Raumdichten und Hohlraumgehalten.

Tabelle 21: B 106, SMA 0/8 S, Raumdichte, Bindemittelzugabe, Hohlraumgehalt

Erprobungsabschnitt Raumdichte Bindemittel Hohlraumgehalt
MPK pp Zugabe MPK Hpit

Nr | Bindemittel [g/cm?] [M.-%] [Vol.-%]

0 PmB 45 A 2,230 7,8 3,8

1 50/70 mit Licomont 2,233 7,6 3,8

2 PmB 45 A + Colzuphalt 2,240 7,5 3,7
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5.3.2.3 Verdichtbarkeit und Temperaturabsenkungspotential

Die Ermittlung der Verdichtbarkeit erfolgte nach dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Prifverfahren. Fir
einen Splittmastixasphalt 0/8 S wird eine Spannweite des Verdichtungswiderstandes D von 23 bis
55[21 Nm], im Mittel 41 angegeben. Der D-Wert wurde dabei auch =zur Beurteilung des
Temperaturabsenkungspotentials fir jedes Bindemittel bei drei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Fur
die Referenzstrecke wurde der Verdichtungswiderstand lediglich bei 145 °C ermittelt. Tabelle 22 zeigt die

ermittelten Werte.

Tabelle 22: B 106, SMA 0/8 S, Verdichtungswiderstand D

Erprobungsabschnitt Verdichtungswiderstand D [21 Nm]

Nr | Bindemittel 145 °C 135 °C 120 °C 105 °C
0 PmB 45 A 46,0 - - -

1 50/70 mit Licomont - 48,2 46,7 44,6

2 PmB 45 A + Colzuphalt - 42,2 43,7 42,3

Die untersuchten Asphalte weisen alle einen mittleren bis hdheren Verdichtungswiderstand auf. Der
Verdichtungswiderstand D ist fur die temperaturabgesenkten Varianten Uber den Temperaturbereich von

105 °C bis 135 °C nahezu konstant.

5.3.2.4 Wiarmestandfestigkeit

Zur Beurteilung der Warmestandfestigkeit wurden die Dehnungsraten €y im einaxialen Druckschwellversuch
(vgl. 5.1.1) sowie die Spurtiefen im Spurbildungsversuch gemaly TP A bestimmt. Fur die Bauklasse Il und
einen Splittmastixasphalt sollen die Dehnungsraten €w <40-10%%0/n betragen. Fiur die Spurtiefen nach
20000 Uberrollungen mit dem Stahlrad im Wasserbad bei 50 °C ergibt sich gemaR Bauvertrag ein

Anforderungswert von < 3,5 mm. Tabelle 23 zeigt die ermittelten Werte.

Tabelle 23: B 106, SMA 0/8 S, Vergleich Dehnungsrate und Spurtiefe wahrend Eignungspriifung

Erprobungsabschnitt Warmestandfestigkeit SMA 0/8 S
Nr. | Bindemittel Dehnungsrate Spurtiefe
4
[%0*107/n] [mm]

0 PmB 45 A 8,8 2,6

1 50/70 mit Licomont 36,8 4,5

2 PmB 45 A + Colzuphalt | 37,0 2,7
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Die Druckschwellversuche zeigen, dass der nicht additivierte Asphalt die hochste Warmestandfestigkeit
aufweist. Fir die additivierten Asphalte wird der fir die Bauklasse Il ermittelte Erfahrungswert fir
ausreichend standfeste Splittmastixasphalte eingehalten. Die Spurtiefen der PmB-Varianten liegen
erwartungsgemaf auf gleichem Niveau und erflillen den geforderten Grenzwert. Die Variante 1 mit dem
Additiv Licomont und einem 50/70 als Basisbitumen (berschreitet den im Bauvertrag vereinbarten
Anforderungswert von 3,5 mm. Unter Berticksichtigung der Ergebnisse im Druckschwellversuch wird der

Asphalt als noch ausreichend warmestandfest beurteilt.

5.3.2.5 Griffigkeitsprognose nach Wehner/Schulze

Fur die relative Bewertung des Griffigkeitsverhaltens von Asphaltgemischen unter Verkehr sind die
Griffigkeitsbeiwerte y-PWS der Beanspruchungsstufen 3 und 4 mal3gebend (vgl. 5.1.4). Ein abgesicherter
Bewertungshintergrund ber den Zusammenhang von p-PWS-Werten und u-SCRIM-Werten liegt zurzeit
noch nicht vor, sodass die in Tabelle 24 aufgefihrten Werte lediglich mit Erfahrungswerten
vorangegangener Untersuchungen beurteilt werden konnen. Die ermittelten Messwerte zeigen ein fir
Splittmastixasphalte 0/8 S Ubliches Griffigkeitsniveau und liegen erwartungsgemal etwas Uber den Werten

des Splittmastixasphalt 0/11 S der BAB A 7.

Tabelle 24: B 106, SMA 0/8 S, Griffigkeitswerte y-PWS

Erprobungsabschnitt Beanspruchungsstufen

Nr_ | Bindemittel 0 1 2 3 4

0 PmB 45 A 0,36 0,31 0,65 0,30 0,26
1 50/70 mit Licomont 0,30 0,33 0,70 0,34 0,30
2 PmB 45 A + Colzuphalt 0,26 0,30 0,65 0,29 0,25

5.3.2.6 Tieftemperatureigenschaften

Zur Beurteilung der Empfindlichkeit gegentber Spannungsrissen aus kryogenen Zugspannungen wurden
Untersuchungen am Bindemittel mit dem Biegebalkenrheometer bei — 16 °C durchgefuhrt. Da die
verwendeten Bindemittel der Binder und Deckschicht im Rahmen der Eignungsprifung identisch sind,

wurden die Untersuchungen lediglich einmal fir jeden Abschnitt durchgefuhrt.
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Tabelle 25: B 106, SMA 0/8 S, Steifigkeit S und m-Wert vor und nach Warmealterung

Erprobungsabschnitt Steifigkeit S [MPa] m-Wert [-]

Nr | Bindemittel Anforderungswert | frisch | nach | Anforderungswert | frisch | nach
Gemal LV RFT | GemaR LV RFT

0 PmB 45 A <300 147 160 - 0,4 0,4

1 50/70 mit Licomont <300 190 197 >0,3 0,4 0,3

2 PmB 45 A + Colzuphalt | <300 53,4 49,1 >0,3 0,6 0,5

Die Bindemittel weisen glinstige

Spannungsrisse bis zu einer Temperatur von -26 °C erwarten.

Tieftemperatureigenschaften auf und lassen keine temperaturbedingten
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6 Baudurchfliihrung Versuchsstrecke BAB A7

Die Versuchsstrecke BAB A7 wurde zwischen April und Juni 2004 gebaut. Die Asphaltarbeiten fiir die
Binder- und Deckschicht wurden vom 18. Mai bis 25. Mai 2004 durchgeflhrt. Die Einbauleistung wurde den
Anforderungen aus dem Bauvertrag entsprechend so geplant, dass sich innerhalb der Erprobungsabschnitte
keine Tagesansatze ergeben. Dies hatte zur Folge, dass flr die Binderschicht je Arbeitstag zwei Abschnitte
mit je ca. 1360 t asphaltiert werden konnten. Die Deckschicht wurde insgesamt an zwei Einbautagen fertig
gestellt, da durch die geringere Asphaltmenge der Einbau von drei Abschnitten an einem Tag mdoglich
wurde. Uber den gesamten Einbauzeitraum herrschte trockenes Wetter mit leichtem Rickenwind und

AuRentemperaturen zwischen 15 und 22 °C.

6.1 Asphaltmischanlage und Belieferung

Der Asphalt wurde in den zwei Mischanlagen VAM, Owschlag, und SAW, Jagel, nach identischen
Eignungsprifungen hergestellt. Es handelt sich um Chargenmischer mit einer Stundenleistung von 180 t bei
einer Chargenfiillung von 2 t.

Die Mischanlage Owschlag liegt ca. 18 km und die Mischanlage Jagel ca. 8 km von der Erprobungsstrecke
entfernt.

Die Belieferung erfolgte parallel, wobei je Erprobungsabschnitt alternierend eine Mischanlage 2/3 und die
andere 1/3 der Mischgutmenge produzierte und auslieferte.

Die Belieferung erfolgte mit abgedeckten, nicht thermoisolierten 42-t-Sattelziigen. Die Anzahl der Fahrzeuge

war so bemessen, dass stets eine ausreichende Mischgutmenge vorhanden war.

6.2 Fertiger und Shuttle

Im Bauvertrag wurde der Einbau Uber die gesamte Einbaubreite sowie die Beschickung des Fertigers mit
einem Shuttle vorgeschrieben. Zum Einsatz kam ein Fertiger Vogele Super 2500 mit einer Standardbohle
SB300 TP2 mit je 2 starren Anbauteilen (1,5 m und 1,0 m Breite) sowie Ausziehanbauteilen von 0,75 m.
Daraus ergibt sich eine Einbaubreite von maximal 9,5m. Die Einbaubohle arbeitet mit normaler
Vorverdichtung. Um ein Anhalten des Fertigers beim Beschicken mit Mischgut und damit potentielle
Langsunebenheiten zu vermeiden, war dem Fertiger ein Shuttle Vogele MT 1000-1 mit einem

Fassungsvermdégen von 9 t vorgeschaltet.
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Der Asphaltfertiger fuhr beim Einbau des 8 cm dicken Asphaltbinders 0/16S mit einer mittleren
Einbaugeschwindigkeit von 3-4 m/Minute und von 3,2 m/Minute beim Einbau des 4 cm dicken

Splittmastixasphaltes 0/11S.

6.3 Verdichtung

Der Asphalt wurde mit folgenden Walzen verdichtet:

2 Vibrationswalzen Ammann AV 95 ACE & AMCOS, 9,5t

1 Vibrationswalze Ammann AV 95 T mit Tellerstreuer, 9,5t
1 Vibrationswalze Ammann DTV 903 mit Tellerstreuer, 9,5t
1 statische Walze Hamm HD 90, 12,5t

Die Vibrationswalzen AV 95 ACE wurden direkt hinter dem Fertiger eingesetzt und sind mit dem Mess- und
Regelsystem ACE sowie dem GPS-gestlitzten Maschinenleitsystem AMCOS zur automatischen
flachendeckenden Verdichtungskontrolle ausgestattet.

Das System arbeitet dabei nach dem folgenden Prinzip: Uber das Maschinenleitsystem wird laufend die
Position der Walze dokumentiert. Die Walze misst lber Schwingungsaufnehmer und in Abhangigkeit der
Asphalttemperatur stéandig die Steifigkeit des Materials und wahlt automatisch die Amplituden und
Frequenzen. Die Asphaltisteifigkeit und die Asphalttemperatur werden mit den Standortinformationen des
GPS-Systems verknupft und geben dem Maschinenfiihrer so auf einem Bildschirm den Verdichtungserfolg in
Form unterschiedlich eingefarbter Bereiche an. Es erscheint allerdings fraglich, ob dieses System eine
hinreichende  Sicherheit fiir eine ausreichende Verdichtung gibt (vgl. Abschnitt 6.4.3

Verdichtungskontrolle/Troxlermessungen).

6.4 Baubegleitende Untersuchungen

6.4.1 Temperaturmessungen

Wahrend der Durchfiihrung der Versuchsstrecke wurden kontinuierlich die Mischguttemperaturen ermittelt
und dokumentiert. Der Bauvertrag schreibt eine maximale Herstelltemperatur von 145 °C fur die
temperaturabgesenkten Abschnitte vor. Die Abnahme der Mischguttemperatur bis zum Abkippen in den
Shuttle darf maximal 10 K betragen.

Die Kontrolle der Herstelltemperatur erfolgte stichprobenartig Uber die am Steuerstand angezeigte

Mischtemperatur. Am Mischwerk wurde fiir jeden LKW die Mischguttemperatur beim Verlassen des Werkes
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dokumentiert. An der Einbaustelle wurde beim Abkippen sowie hinter der Einbaubohle die Temperatur
gemessen und aufgezeichnet.

Fir jeden LKW wurde nach Abkippen je eines Drittels der Ladung in den Shuttle die Temperatur gemessen.
Aus den drei Einzelwerten wurde der Mittelwert als malRgebende Mischguttemperatur fir den jeweiligen
LKW festgehalten. Die Messung erfolgte sowohl mit Einstichthermometern (Testo 925) als auch mit
Infrarotthermometern (Infratest, Raytek MX). Abbildung 9 zeigt die fiir die Binderschicht gemessenen

Temperaturen der Erprobungsabschnitte sowie der Referenzstrecke. Die Temperaturen fiir den

Splittmastixasphalt sind in Abbildung 10 aufgefiihrt. Es zeigt sich, dass gegentber der Referenzstrecke eine

Absenkung der Temperatur von rund 30 K in allen Abschnitten und fiir beiden Schichten erreicht wurde.
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Abbildung 9: BAB A7, ABi 0/16 S, Mischguttemperaturen am Mischwerk, Shuttle und hinter der Bohle
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Abbildung 10: BAB A7, SMA 0/11 S, Mischguttemperaturen am Mischwerk, Shuttle und hinter der Bohle
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Aufgrund der kurzen Transportwege verringerte sich die Mischguttemperatur auf dem Wege zur Einbaustelle

nicht; vom Shuttle bis zur Fertigerbohle nahm die Mischguttemperatur um rund 10 K ab.

6.4.2 Verdichtungskontrolle

Fur die Dauerhaftigkeit von Asphaltbefestigungen ist der erreichte Verdichtungszustand der Asphaltschicht
von entscheidender Bedeutung. Die Kontrolle des Verdichtungserfolges erfolgte wahrend des Bauablaufs
kontinuierlich mit Hilfe von radiometrischen Sonden. Sowohl die Einbaufirma als auch der
Forschungsnehmer hatten eine Troxlersonde 4640B im Einsatz. Die unmittelbar nach jeder Messung
ausgegebenen Verdichtungsgrade, hilfsweise errechnet aus dem Eingangswert der Eignungspriifung, geben
nicht den absoluten Verdichtungszustand wieder, sondern zeigen lediglich einen relativen Dichtezuwachs
an, der durch die Kalibrierung an Bohrkernen in absolute Werte umgerechnet werden muss. Die Messungen
dienten zum einen zur Ermittlung der erforderlichen Walzibergange, zum anderen auch der Kontrolle einer
gleichmafiigen Verdichtung Uber den jeweiligen Abschnitt. Fur die Ermittlung der erforderlichen
Walziibergange wurde nach jedem Walziibergang an der gleichen Stelle die Troxlerdichte gemessen. Hin-

und Ruckfahrt der Walze wurde zusammen als ein Walziibergang gezahlt.

Die flachenhafte Verdichtungskontrolle erfolgte nach Abschluss der Verdichtung durch alternierende
Messung im rechten und linken Fahrstreifen alle 50 Meter. Abbildung 11 =zeigt den fir die
Splittmastixasphalte durch Korrelation der Troxlerdichten mit den an Bohrkernen ermittelten Raumdichten
gefundenen Korrekturfaktor von 1,02. Fur die Asphaltbinder ergibt sich kein einheitlicher

Umrechnungsfaktor, sodass abschnittsweise Faktoren zur Umrechnung herangezogen wurden.
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Abbildung 11: BAB A7, SMA 0/11 S, Korrelation Troxlerdichte mit Raumdichte Bohrkern
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Die Ermittlung der erforderlichen Walziibergdnge ermdglichte auferdem stichprobenartig eine Uberpriifung
des auf den Walzen eingesetzte ACE-System (vgl. 6.3). Da dies nicht Teil des Forschungsauftrages war,
erfolgte die Kontrolle lediglich fiir die Deckschicht und nicht systematisch. Auf den Messprotokollen der
Troxlermessungen wurde die Anzahlt der Walzibergange vermerkt, bei der eine ausreichende Verdichtung
durch die Walze angezeigt wurde. Die anschlieBend weiterhin durchgefiihrte Troxlermessung zeigt, dass
auch danach noch ein deutlicher Dichtezuwachs erreicht wurde und in einigen Fallen das ACE-System
schon bei Verdichtungsgraden von deutlich unter 97,0 % das Erreichen einer ausreichenden Verdichtung
signalisiert hat. Abbildung 12 und Abbildung 13 zeigen beispielhaft die Messungen mit der Troxlersonde zur
Ermittlung der erforderlichen Anzahl Walziibergdnge im Erprobungsabschnitt5, SmB 35 und im
Erprobungsabschnitt 3, Olexobit NV 45. Die angegebenen Raumdichten fur die Verdichtungsgrade 97 % und
100 % sind im Rahmen der Kontrollprifung ermittelt worden (vgl. dazu Abschnitt 8.2). Eine ,ausreichende®

Verdichtung nach dem ACE-System ist durch den Pfeil gekennzeichnet.
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Abbildung 12: BAB A7, SMA 0/11 S mit SmB 35, Troxlermessung Walzibergédnge und Vergleich mit ACE-System (Pfeil bei 4,5

Walzibergangen)
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Walzverdichtungskurve Troxler SMA 0/11 S mit 6,7 M.-% Olexobit NV 45
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Abbildung 13: BAB A7, SMA 0/11 S mit Olexobit NV 45, Troxlermessung Walziibergange und Vergleich mit ACE-System (Pfeil bei 5

Walzibergangen)

6.4.3 Langs- und Querebenheit

Die Langsebenheit wurde mit dem Planograph von Riedhofer fiir samtliche Abschnitte auf dem Haupt- und
Uberholfahrstreifen gemessen. An den Untersuchungsprofilen wurden zweimal je Abschnitt Querprofile mit
Vermessungsnageln vermarkt und die Querebenheit mit dem Profilograph SQM (Standard-Querprofil-
Messgerat) gemessen. Diese Messungen werden in regelmafRigen Abstanden im Rahmen des
Forschungsvorhabens wiederholt.

AuBer an den Abschnittswechseln und Tagesansatzen wurden in Langsrichtung keine Bereiche festgestellt,
in denen die Langsunebenheit innerhalb einer 4 m — Strecke groRer als 4 mm ist. Aufgrund der wechselnden
Mischgutzusammensetzung zwischen den Erprobungsabschnitten und dem dadurch variierenden
Verdichtungsverhalten der Asphalte diirfen die an den Abschnittswechseln festgestellten Unebenheiten nicht
Uberbewertet werden. Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, dass die temperaturabgesenkte Bauweise zu

einer Verschlechterung der Ebenflachigkeit beitragt.
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Die Querprofilmessungen zeigen in allen Abschnitten und fiir beide Fahrspuren Uberschreitungen der nach

den ZTV Asphalt-StB 01 zulassigen Abweichung in Querrichtung von maximal 4 mm auf 4 m Messtrecke.

Die Profile zeigen eine systematische maximale Abweichung zwischen Mitte Fahrspur und rechter Rollspur.

Die Profile sind in Anlage 6 dargestellt. Die Ergebnisse der Querprofiimessungen sind in Tabelle 26 fir die

Binderschicht und Tabelle 27 fir die Deckschicht aufgefiihrt. Die Unebenheiten des Hauptfahrstreifens

liegen mit 10,5 mm im Mittel Uber alle Profile deutlich tGiber den Unebenheiten des Uberholfahrstreifens mit

5,7 mm im Mittel Gber alle Profile. Die Unebenheiten der Binderschicht konnten durch die Deckschicht nicht

bzw. nur teilweise ausgeglichen werden. Da die Abweichungen nicht nur in den Erprobungsabschnitten

sondern ebenfalls im Referenzabschnitt festgestellt wurden, kann die temperaturabgesenkte Bauweise nicht

ursachlich fur das Auftreten der Unebenheiten sein. Ursachlich konnte vielmehr die Einbautechnik sein — u.a.

Fertiger, Stampferbohle, Walzeneinsatz.

Tabelle 26: BAB A7, ABi 0/16 S, Querprofilmessung

max.

Station Erprobungs- Querneigung I
abschnitt / Profil auf4,25 m

[Bau-km] [-] [%] [mm]
34+550 HS 2/1 2,3 6,0
34+950 HS 2/2 25 7,0
35+360 HS 3/1 2,4 6,0
35+760 HS 3/2 2,7 8,0
36+200 HS 4/1 2,0 11,5
36+600 HS 4/2 2,3 8,0
37+050 HS 5/1 2,5 8,0
37+450 HS 5/2 2,5 8,0
37+908 HS 6/1 2,4 10,5
38+308 HS 6/2 24 7,0
38+723 HS 1/1 2,1 9,0
39+123 HS 1/2 2,3 11,5
Binderschicht im Gesamtmittel : 2,4 8,4
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Tabelle 27: BAB A7, SMA 0/11 S, Querprofilmessung

max.
Station Erprobungs- Querneigun
P s S Unebenheit
abschnitt / Profil auf 4,25 m
[Bau-km] [-] [%] [mm]
34+550 HS 0/ 2,2 11,0
34+550 US 2.1 55
34+950 HS 2,5 10,5
. 2/2
34+950 US 2,5 5,0
35+360 HS 3/ 2,3 9,5
35+360 US 2,3 4,5
35+760 HS 24 10,5
. 3/2
35+760 US 2,3 4.0
36+200 HS 2.1 9,5
. 4 /1
36+200 US 2,0 5,0
36+600 HS 2,2 10,5
. 4/2
36+600 US 2,1 6,5
37+050 HS 5/ 2,5 11,0
37+050 US 24 6,5
37+450 HS 2,6 10,5
. 5/2
37+450 US 2,6 6,5
37+908 HS 6/ 1 24 10,5
37+908 US 2,3 5,0
38+308 HS 2,6 10,0
. 6/2
38+308 US 2,4 5,5
38+723 HS 171 2,0 10,0
38+723 US 2,2 8,5
39+123 HS 112 2.4 13,0
39+123 US 2,3 6,0
Deckschicht im Gesamtmittel : 2,3 8,1
10,5
5,7

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner
Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

leitung:

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir

bautechnische Prifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt
Telefon (045 54) 99 200

Telefax (045 54) 992030

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Sparkasse Stdholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667
e-mail: mail@asphalt-labor.de

HR Bad Segeberg A259

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt

Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten

siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.
Geschéiftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Herstellen und Einbauen des Walzasphaltes BAB A7

Seite 51 von 135

asphalt-lahor

Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und

Baustoffgemischen im StraBenbau.

6.4.4 Griffigkeit

Nach den ZTV Asphalt und dem Bauvertrag sind zur Ermittlung der Griffigkeit der Deckschicht Messungen

mit der SCRIM vorgesehen. Diese Messungen wurden innerhalb der vorgesehenen Frist nach

Verkehrsfreigabe durchgefiihrt. Die Messungen liefern fur jeden Abschnitt einen Griffigkeitsbeiwert -
SCRIM.

Eine Korrelation mit den an Bohrkernen @225 mm mit dem Labor-Griffigkeitsmessgerat LGM
Wehner/Schulze gefundenen Griffigkeitsbeiwerten J-PWS konnte noch nicht nachgewiesen werden, was
angesichts des ,jungfraulichen“ Zustandes der Deckschicht auch nicht zu erwarten war.

Samtliche Abschnitte erfillen den geforderten Mindestwert H-SCRIM von 0,46 bei einer
Messgeschwindigkeit von 80 km/h deutlich. Die fir jeden Fahrstreifen gemittelten Messergebnisse sind in

Tabelle 28 den im Labor ermittelten U-PWS gegeniiber gestellt.

Tabelle 28: BAB A7, Ergebnisse Griffigkeitsmessungen, SCRIM und PWS

Fahrtrichtung M-SCRIM [-], v = 80 km/h U-PWS (4)

Mittelwert | Min Max | Grenzwert | Mittelwert | Min Max
Hauptfahrstreifen
SFB5-90 LT 0,55 0,53 | 0,57 0,246 0,241 | 0,250
Olexobit NV 45 0,56 0,54 |0,58 0,233 0,231 | 0,235
Siibit VR 35 0,56 0,53 |0,59 0,239 0,234 [0,243
SmB 35 0,56 0,53 |0,58 0,249 0,242 | 0,255
Caribit 45 S 0,56 0,53 |0,59 0,260 0,248 | 0,271
PmB 45 A 0,54 0,49 |0,58 0,235 0,229 | 0,241
Uberholfahrstreifen 0.46
SFB5-90 LT 0,60 0,55 |0,66 0,263 0,257 | 0,269
Olexobit NV 45 0,57 0,54 |0,60 0,245 0,238 | 0,251
Sibit VR 35 0,57 0,53 | 0,60 0,241 0,232 | 0,249
SmB 35 0,58 0,55 |0,62 0,239 0,221 | 0,257
Caribit 45 S 0,59 0,55 |0,62 0,245 0,232 | 0,257
PmB 45 A 0,58 0,54 |0,63 0,245 0,230 | 0,259
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6.4.5 Emissionsmessungen und Energieeinsparung

Ein Hauptziel der temperaturabgesenkten Bauweise ist die Reduzierung der Bitumendampfe und Aerosole
und damit eine Verbesserung des Arbeitsschutzes fiir die am Bau beteiligten Personen. Minimalziel ist
hierbei die zielsichere Einhaltung des zwischenzeitlich ausgesetzten Grenzwerts von 10mg/m?® Luft. Die
Bauberufsgenossenschaft Hannover hat im Rahmen der Versuchsstrecke Expositionsmessungen an
verschiedenen Stellen des Einbauzuges vorgenommen. Die Analyse der Proben wurde vom
berufsgenossenschaftlichen Institut fir Arbeitsschutz in Sankt Augustin durchgefiihrt und mit dem
Messbericht T 096457 vom 24.06.2004 dem Auftragnehmer (bergeben. Die Messungen wurden
durchgefihrt links und rechts am Bohlenende des Fertigers, am Steuerstand des Fertigers und in der Kabine
einer Walze. Samtliche Messungen ergaben auch auf der Referenzstrecke eine deutliche Unterschreitung
des oben angegebenen Grenzwertes. Fir die TA-Asphalte liegen die gefundenen Werte im Mittel
geringflgig unterhalb der Werte fir Normalasphalt. Abbildung 14 zeigt die an den einzelnen Messstellen
festgestellten Werte. Fir die TA-Asphalte wurden jeweils Mittelwerte iber samtliche Erprobungsabschnitte
gebildet. Die Werte flr die Referenzstrecke stellen Einzelwerte dar. Bei der Bewertung dieser sehr giinstigen
Werte muss allerdings betont werden, dass die Versuchsstrecke in offenem Gelande liegt und zum Zeitpunkt
des Einbaus ein leichter stetiger Wind wehte, wodurch etwaige Bitumendampfe von den Einbaugeraten
weggetrieben wurden Bei den temperaturabgesenkte Asphalten waren im Gegensatz zu der

Referenzasphalten keine Bitumendampfe sichtbar.
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Abbildung 14: BAB A7, Ergebnisse Emissionsmessung wahrend des Einbaues der Binder — und Deckschicht
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Neben der Verbesserung des Arbeitsschutzes wird erwartet, dass durch die temperaturabgesenkte
Bauweise Energie beim Herstellungsprozess eingespart werden kann und so CO,-Emissionen reduziert
werden konnen. Fir die BAB A7 konnten von den beteiligten Mischwerken keine exakten Angaben (ber den
Energieverbrauch gemacht werden. Die Einsparung bei Aufheizung und Trocknung der Mineralstoffe wurde
jedoch weitestgehend durch eine um 15 Sekunden verlangerte Nassmischzeit auf 45 Sekunden
kompensiert. Die verlangerte Mischzeit wurde erforderlich, weil sowohl beim Binder als auch bei dem
Splittmastixasphalt mit der blichen Nassmischzeit von 30-35 Sekunden keine vollstandige Umhillung der
Mineralstoffe erreicht werden konnte. Dadurch nahm die Mischanlagenleistung von Ublicherweise
180 t/Stunde auf ca. 130 — 140 t/Stunde ab.

6.5 Einbauverhalten

Die Beurteilung des Einbauverhaltens erfolgt subjektiv. Die Angaben zu Mischzeiten wurden von den
Mischgutherstellern (bernommen. Die Beurteilung von Asphalteigenschaften der fertigen Schicht und
insbesondere des Verdichtungserfolges folgt in Kapitel 8 und ist somit nicht teil dieser Beschreibung. Die
Einbaugeschwindigkeit ergibt sich aus den Vorgaben des LV, insbesondere dem Verbot von Tagesansatzen
innerhalb eines Erprobungsabschnittes und ist nicht auf eine schlechtere Verarbeitbarkeit aufgrund der

abgesenkten Einbautemperatur zurtick zu fihren.

6.5.1 Asphalte mit SFB 5-90 LT

Bei der Verarbeitung von Asphalten unter Verwendung des Bindemittels Sealoflex 5-90 LT missen schon
bei normalen Mischguttemperaturen besondere MalRnahmen vorgesehen werden. So wurde im Vorwege
verlangt, dass auch fir die mit SFB 5-90 LT hergestellten Asphalte am Ende der Verdichtung schwere
statische Walzen eingesetzt werden.

Bei Absenkung der Herstell- und Verarbeitungstemperatur konnte eine vollstandige Umhillung der
Mineralstoffe lediglich durch eine verlangerte Nassmischzeit von 45 s erreicht werden. Beim Einbau verhielt
sich das Mischgut aufgrund der hohen Klebfahigkeit vergleichsweise sperrig und zah, sodass immer wieder
Ruckstande im Shuttle und an der Forderschnecke des Fertigers haften blieben. Die Einbaugeschwindigkeit
wurde teilweise gegentiber den ibrigen Abschnitten geringfligig herabgesetzt. Nach Augenschein wurde die
Viskositat des Bindemittels nicht in einem ausreichenden Mal} herabgesenkt. Der Einbau der Asphalte
gestaltete sich schwierig, wobei sich der Splittmastixasphalt aufgrund der hohen Bindemittelmenge deutlich

schlechter verarbeiten lie3. Die Rickstande an der Fertigerbohle fiihrten immer wieder zur Bildung von
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Lunken in der Oberflache, die durch gezieltes ,Nachschmeilen® von Mischgut handisch ausgebessert

werden mussten.

6.5.2 Asphalte mit Olexobit NV 25 und Olexobit NV 45

Fir die mit Olexobit NV 25 (ABi 0/16S) und NV 45 (SMA 0/11S) herstellten Asphalte gilt verstarkt das gleiche
wie fir die mit SFB 5-90 LT hergestellten Asphalte. So waren bei der Herstellung ebenfalls verlangerte
Nassmischzeiten erforderlich. Der Materialfluss in der Einbaueinheit Shuttle/Fertiger wurde durch die starke
Klebkraft des Bindemittels stark beeintrachtigt. Die Férderschnecken des Shuttles waren nicht in der Lage,
das Mischgut restlos auf das Forderband zu férdern. Die Mischgutreste mussten nach im Durchschnitt jedem
dritten LKW beim Asphaltbinder und nach jedem LKW beim Splittmastixasphalt mit einem Radlader aus dem
Shuttle entfernt werden. An der Fertigerbohle bildete sich um die Forderschnecke ebenfalls ein fester
Mischgutrest, der nicht mehr eingebaut werden konnte und handisch entfernt werden musste. Wiederum
wirkte sich die vergleichsweise hohe Viskositat des Mischgutes bei dem Splittmastixasphalt starker aus.
Auch hier mussten in der Deckschicht durch handische Nacharbeit Lunker, die durch Ricksténde an der
Einbaubohle in der Deckschicht hervorgerufen wurden, geschlossen werden. Die Einbaugeschwindigkeit
betrug 2-3 m/min. Bedingt durch den geringeren Verdichtungserfolg pro Walzibergang, was mit den
Messungen der Troxlersonde festgestellt wurde, liefen die Walzen zum Teil bis zu ca. 50 m hinter dem
Fertiger, wodurch eine weitere Verdichtung noch erschwert wurde.

Das Reinigen des Asphaltfertigers und der Mischanlage nach Abschluss der Arbeiten nahm mehrere

Stunden in Anspruch.

6.5.3 Asphalte mit Siibit VR 35

Die Einhaltung des Temperaturabsenkungszieles hatte bis auf eine Verlangerung der Nassmischzeit keine
zusatzlichen MalRnahmen zur Folge. Ob die Verlangerung tatsachlich erforderlich war, sei dahin gestellt. Aus
Sicherheitsgriinden hatten sich die Mischanlagenbetreiber dazu entschieden, weiterhin mit verlangerten
Mischzeiten zu fahren. Sowohl Asphaltbinder als auch Splittmastixasphalt lieRen sich mit blichem Aufwand
verarbeiten und sehr gut einbauen. Im Gegensatz zu den in beiden vorangegangenen Abschnitten
beschriebenen Bindemittelsystemen blieben keine Riickstande im Shuttle bzw. an der Fertigerbohle hangen.
Das Mischgut liel3 sich sehr gut verarbeiten. Es konnte eine gleichmafRige Oberflachenstruktur bei einer

mittleren Einbaugeschwindigkeit von 3-4 m/min ohne Fehlstellen herstellen werden. Die Walzen liefen
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teilweise in erheblichem Abstand zur Fertigerbohle, sodass der erste Walziibergang teilweise mehr als

5 Minuten nach Einbau erfolgte.

6.5.4 Asphalte mit SmB 25 und SmB 35

Fir die mit SmB 25 und SmB 35 hergestellten Asphalte gelten die gleichen Aussagen wie fir Stbit VR 35.
Wiederum bildeten sich keine Rickstidnde im Shuttle oder an der Fertigerbohle, die handisch entfernt

werden mussten. Auch in diesem Abschnitt liefen die Walzen teilweise bis zu 50 m hinter dem Fertiger.

6.5.5 Asphalte mit Caribit 25 S und Caribit 45 S

Es gelten die gleichen Aussagen wie fir Sibit VR 35 und SmB 25/ 35. Sowohl Asphaltbinder als auch
Splittmastixasphalt lieBen sich mit den polymermodifizierten Bindemitteln Caribit 25 S und Caribit 45 S sehr
gut verarbeiten und einbauen. Die verlangerten Nassmischzeiten bei der Herstellung der Asphalte wurden
seitens der Mischguthersteller nach den Erfahrungen im ersten Abschnitt beibehalten, da die fir die
vorgesehene Tagesleistung notwendige Mischgutmenge auch dann noch problemlos produziert werden
konnte. Ob die Nassmischzeit bei diesem Bindemittel tatsachlich erforderlich ist, ware durch gezielte
Nachuntersuchungen festzustellen. Die Einbaugeschwindigkeit lag wiederum bei 3-4 m/min. Die bessere
Koordination des Walzeneinsatzes fiihrte in diesem Abschnitt beim Einbau des Splittmastixasphaltes zu

einem im Mittel deutlich geringeren Abstand zur Fertigerbohle.
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7 Baudurchfuhrung Versuchsstrecke B 106

Die Asphaltarbeiten fir die Binder- und Deckschicht wurden vom 27. September bis 30. September 2004
ausgeflihrt. Es wurde flir beide Schichten zunachst die Referenzstrecke und anschlielend die
Erprobungsabschnitte eingebaut. Der Einbau der Binderschicht wurde im Erprobungsabschnitt 2
(Colzuphalt) am 28. September aufgrund von Dauerregen unterbrochen. Am 29. September erfolgte die
Fertigstellung des Binders. Die Deckschicht wurde am 30. September fiir samtliche Abschnitte bei trockener
Witterung hergestellt.

Die Arbeiten wurden von der Strabag, Niederlassung Neubrandenburg ausgefiihrt. Aufgrund der
Erfahrungen aus der BAB A7 hatte der Forschungsnehmer den AN darauf hingewiesen, dass der

Verdichtung besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist.

7.1 Asphaltmischanlage und Belieferung

Die Belieferung der Baustelle erfolgte von zwei Mischanlagen der AMM aus Brenz und Consrade. Die
Entfernung zur Einbaustelle betragt 17,5 km bzw. 16,5 km. Bei beiden Mischanlagen handelt es sich um
Chargenmischanlagen mit einer Mischleistung von ca. 2t/ Mischtakt. Fir die Zugabe des Additivs
Colzuphalt wurde seitens des Additivlieferanten eine Dosierpumpe mitgeliefert und installiert. Die Zugabe
des Additivs Licomont erfolgte handisch Uber eine Zugabeklappe am Mischer. Die Einhaltung der Dosierung
wurde durch vom Hersteller entsprechend vorkonfektionierte Kunststoffbeutel sichergestellt. Bedingt durch
die Additivierung an der Mischanlage und der relativ geringen Einbaumenge je Abschnitt erfolgte die
Belieferung der Erprobungsabschnitte jeweils von einer Mischanlage, um nicht die Dosiereinrichtung doppelt
vorhalten zu missen. Im Mischwerk Consrade wurde das Mischgut mit Licomont fir den
Erprobungsabschnitt 1 und im Mischwerk Brenz das Mischgut unter Zugabe von Colzuphalt fiir den
Erprobungsabschnitt 2 hergestellt. Die Belieferung der Referenzstrecke erfolgte parallel aus beiden
Mischanlagen.

Bei der handischen chargenweisen Zugabe der Additive in den Mischtrog erhoht sich die Mischzeit
zwangslaufig aus verfahrenstechnischen Griinden. Die Mischzeitverlangerung ist aber unbedingt
erforderlich, um eine homogene Verteilung der Additive im Mischgut und eine vollstandige Umhllung der

Gesteinskorner zu gewahrleisten.
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7.2 Fertiger und Shuttle

Zwischen den Knoten Goldenstadt und Fahrbinde erfolgte der Ausbau der B 106 unter Vollsperrung, sodass
der bauvertraglich geforderte Asphalteinbau tGber die gesamte Breite durch den Einsatz eines Fertigers
Végele Super 2100 mit 8 m breiter Einbaubohle erflllt werden konnte. Dem Fertiger wurde ein Shuttle
MT 1000 mit einem Fassungsvermdgen von 14t zur kontinuierlichen Beschickung vorgeschaltet, um ein
Anhalten des Einbauzuges beim Wechsel der LKW zu vermeiden. Die Einbaubohle wurde mit normaler
Vorverdichtung (ca. 80 % Verdichtungsgrad) gefahren. Die Einbaugeschwindigkeit variierte auf Teilen der
Referenzstrecke zwischen maximal 5-6 m/Minute und 2-3 m/Minute im Erprobungsabschnitt 2. Die geringe
Einbaugeschwindigkeit wurde erforderlich, weil aufgrund der Wirkungsweise des Additivs Colzuphalt mit
einer Mindestreaktionszeit von 120 Minuten eine ausreichende Belieferung der Baustelle durch nur eine

Mischanlage stark eingeschrankt wurde.

7.3 Verdichtung

Fir die Verdichtung kamen 9,5t und 13 t Glattmantelwalzen zum Einsatz. Im Einzelnen wurden folgende

Walzen eingesetzt:

1 x 9,5t Bomag BW 154 AD-2, statisch und mit Vibration
1x 9,5t Bomag BW 174 AD, statisch und mit Vibration
3 x9,5tHamm DV 8, mit Vibration und Splittstreuer

1 x 9,5 t Hamm Oszillationswalze

1 x 13 t Dynapac CC 432, statisch

1 x 13 t Bomag BW 184 AD, statisch

Am ersten und letzten Einbautag wurde jeweils auf eine 9,5 t-Walze verzichtet. Zum Erreichen einer
ausreichenden Anfangsgriffigkeit wurde die Deckschicht mit leicht vorbituminiertem Edelsplitt 1/3
abgesplittet. Zum Einsatz kam - wie bauvertraglich gefordert - ein wegabhangiger Balken/Walzenstreuer

Westbjgrn 1500 S, um eine gleichmaRige Verteilung des Abstreumaterials zu gewahrleisten.
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7.4 Baubegleitende Untersuchungen

7.41 Temperaturmessungen

Fir die Mischguttemperaturen wurden bauvertraglich die gleichen Anforderungen wie schon fiir die
Versuchsstrecke BAB A7 gestellt. Auch fiir die B 106 betragt die maximale Mischguttemperatur 145 °C und
der Temperaturverlust bis zum Abkippen in den Shuttle wurde auf 10 K begrenzt. Diese Vorgaben wurden
trotz teilweise widriger Witterungsbedingungen bis auf wenige Ausnahmen eingehalten. Dabei gab es
lediglich Abweichungen bei der Herstelltemperatur. Die Temperaturverluste durch Transport fielen fir
samtliche Abschnitte und beide Schichten deutlich geringer als vorgegeben aus. Die Temperaturmessungen
erfolgten wiederum im LKW beim Verlassen des Mischwerks, auf der Baustelle beim Abkippen in den Shuttle
jeweils nach einem Drittel der Mischgutmenge und direkt hinter der Bohle zur Dokumentation der
Temperatur zu Beginn der Verdichtung. Abbildung 15 zeigt die gemittelten Temperaturen fiir samtliche
Abschnitte fir den Asphaltbinder 0/16 S sowie flr den Splittmastixasphalt 0/8 S.

200

180 - 167
160 159 156
== 160 149 148
g 146 142 142 43q B 143 141
= 140 1 E— =
2
S 120
2
£ 100 1 = = = — = =
2
£ 80 - - - — - =
2
o 60
@2
= 40 —— E—— —— — —— -
20 = E— = — = =
0 T T T T T
SMA SMA SMA ABi ABI ABiI
PmB 45 A und 50/70 und PmB 45 A PmB 45 A und 50/70 und PmB 45 A

Colzuphalt Licomont Colzuphalt Licomont

O Mischwerk B Shuttle O Hinter der Bohle

Abbildung 15: B 106, Mischguttemperaturen, am Mischwerk, Shuttle und hinter der Bohle

7.4.2 Verdichtungskontrolle

Wie auf der Versuchsstrecke BAB A7 wurden auch auf der B 106 Messungen mit der Troxlersonde 4640 B
zur Kontrolle der Verdichtung durchgefiihrt. Seitens der Einbaufirma erfolgte die im Bauvertrag geforderte
flachendeckende Verdichtungskontrolle mit einer PDM-Sonde. Die Troxlermessungen hatten zum einen die
Ermittlung der erforderlichen Walziibergange und zum anderen die flachendeckende Verdichtungskontrolle

je Abschnitt und Schicht zum Ziel. Parallel zur Bestimmung der erforderlichen Walziibergange wurde auf
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dieser Strecke die Mischguttemperatur aufgezeichnet. Die gemessenen Troxlerwerte miissen anhand von
Raumdichten, die an Bohrkernen bestimmt werden, kalibriert werden, um aus den Messwerten tatsachliche
Raumdichten zu errechnen. Dazu wurde exakt an der Entnahmestelle der Bohrkerne die Dichte mit der
Troxlersonde ermittelt. Es ergab sich kein einheitlicher Korrekturfaktor fir alle Abschnitte. Daher werden

abschnittsbezogene Korrekturfaktoren verwendet. Diese sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 29: B 106, Troxlermessungen, abschnittsbezogene Korrekturfaktoren

Erprobungsabschnitt IAbschnittsbezogener [Abschnittsbezogener
Korrekturfaktor Korrekturfaktor

Nr. [Bindemittel SMA 0/8 S ABi 0/16 S

0 |PmB45A 1,007 1,040

1 50/70 mit Licomont 1,027 1,046

2  [PmB 45 A mit Colzuphalt |1,041 1,059

Auffallig ist, dass flir den Splittmastixasphalt trotz gleicher Zusammensetzung der Mineralstoffe stark
unterschiedliche Korrekturfaktoren ermittelt wurden. Fur die Asphaltbinder sind die Abweichungen nicht so
grol’ wie beim Deckschichtmischgut, allerdings sind Korrekturfaktoren gréRer 1,02 ungewohnlich.

Abbildung 16 zeigt beispielhaft den Verlauf der Raumdichten, aufgetragen Uber der Anzahl Walzibergénge
und der Mischguttemperatur. Anlage 7 enthalt entsprechende Diagramme fir die Deck- und Binderschicht
der Ubrigen Abschnitte. Nach 7 Walzubergangen ist bereits die Endverdichtung erreicht. Mit den folgenden
Walzibergadngen wird praktisch kein weiterer Anstieg der Raumdichte erzielt. Dies wird auch durch eine
Betrachtung des Temperaturverlaufs an der Mischgutoberflache bestatigt. Ab einer Temperatur von ca.
70 °C an der Oberflache ist eine weitere Verdichtung nicht mehr moglich. Da das Additiv Licomont zu den
Wachsen gehort, die einen Erstarrungspunkt um ca. 80 °C haben, ist dies plausibel.

Die Verwendung der 13t Walzen mit statischer Verdichtung erklart bei den beiden Ubrigen Abschnitten
einen deutlichen Anstieg der Raumdichte auch noch bei Oberflachentemperaturen unter 60 °C. Dieser
Anstieg ist nicht nur im Abschnitt mit Colzuphalt (Abbildung 17) sondern auch im Referenzabschnitt
(Abbildung 18) zu verzeichnen. Die Beurteilung des Verdichtungserfolges mit Angabe des flachendeckenden

Verdichtungsgrades erfolg im Abschnitt 8.2.
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Abbildung 18: B 106, SMA 0/8 S mit PmB 45 A, Troxlermessungen Walzibergange, Temperaturverlauf

7.4.3 Langs- und Querebenheit

Die Langsebenheit wurde mit einem Planograph von Riedhofer Uber samtliche Abschnitte in beiden
Fahrtrichtungen gemessen. In Fahrtrichtung Schwerin ergeben sich an acht Stellen, die nicht einem
Abschnittswechsel zugeordnet werden kénnen, geringfiigige Uberschreitungen (1 mm) des nach
ZTV Asphalt-StB 01 festgelegten maximalen Anforderungswertes fir die Ebenheit von 4 mm. In Richtung
Ludwigslust wurden zwei Uberschreitungen festgestellt. Insgesamt ist die Léngsebenheit Uber alle
Abschnitte als sehr gut zu bezeichnen. Insbesondere ist nicht festzustellen, dass sich die

temperaturabgesenkte Bauweise negativ auf die Ebenflachigkeit auswirkt.

Die Ergebnisse der Querprofimessungen sind fiur die Binder- und Deckschicht in den nachfolgenden
Tabellen aufgeflihrt. Die Messungen wurden je Abschnitt an den zwei Bohrkernentnahmestellen /
Untersuchungsprofilen durchgefihrt und mit Vermessungsnageln vermarkt, um die Entwicklung der

Spurtiefen tUber den Untersuchungszeitraum von 8 Jahren feststellen zu kénnen.
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Tabelle 30: B 106, ABi 0/16 S, Ergebnisse Querprofiimessung

Tabelle 31: B 106, SMA 0/8 S, Ergebnisse Querprofilmessung

ST Erprobungs- Querneigung max. Unebenheit
abschnitt auf 3,90 m

[Bau-km] [-] [%] [mm]

0+350 rechts Colzuphalt (P 1) 2,8 3,5

0+550 rechts Colzuphalt (P II) 2,2 2,0

0+980 rechts Licomont (P I) 3,0 1,0

0+980 links Licomont (P ) 2,0 2,0

1+230 rechts Licomont (P II) 2,7 2,0

1+230 links Licomont (P II) 22 2,0

1+700 rechts PmB45A (P 1) 2,2 2,0

1+700 links PmB45A (P 2,7 1,0

1+900 rechts PmB45A (P 1l) 2,3 2,5

1+900 links PmB45A(PI) |23 3,0

Binderschicht im Gesamtmittel : 24 21

il Erprobungs- Quemeigung max. Unebenheit
abschnitt auf 3,90 m

[Bau-km] [-] [%] [mm]

0+350 rechts Colzuphalt (P I) 2,4 0,0

0+350 links Colzuphalt (P I) 2,5 3,0

0+550 rechts Colzuphalt (P II) 0,8 2,5

0+550 links Colzuphalt (P1l) [1,0 1,5

0+980 rechts Licomont (P I) 0,3 2,0

0+980 links Licomont (P I) 2,2 3,0

1+230 rechts Licomont (P II) 2,5 2,0

1+230 links Licomont (P 11) 22 2,0

1+700 rechts PmB45A (P ) 2,1 25

1+700 links PmB45A (P1) 2,8 3,0

1+900 rechts PmB45A(PI) 2,1 3,0

1+900 links PmB45A (PIl) [2,7 2,5

Deckschicht im Gesamtmittel : 2,0 2,3
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Die maximalen Unebenheiten sind bei allen Messungen im Bereich der rechten Rollspur festzustellen.
Auffallig ist die bei den Stationen 0+980 rechts und 0+550 rechts und links festgestellte geringe
Querneigung, die durch die gleichzeitig festgestellte Unebenheit zu einem Gegengefalle fihrt. Die Profile

sind in Anlage 6 aufgefiihrt.

7.4.4 Griffigkeit

Die Griffigkeitsmessungen lieferten fir samtliche Abschnitte Griffigkeitsbeiwerte J-SCRIM, die bei einer
Messgeschwindigkeit von 60 km/h deutlich oberhalb des Grenzwertes von 0,51 liegen. Im Mittel werden
Werte J-SCRIM von 0,78 fiir die Richtungsfahrbahn Schwerin und 0,80 in Richtung Ludwigslust / BAB A24
erreicht. Die sehr guten Werte werden im Vergleich zur BAB A7 vorrangig auf die Verwendung eines
SMA0/8 S anstelle eines SMA 0/11

zurlickzufihren sein. Eine Korrelation zwischen den mit dem Laborgriffigkeitsmessgerat Wehner/Schulze

S und nicht auf die unterschiedlichen Bindemittelsysteme
gemessenen Griffigkeitswerten HJ-PWS- und den M-SCRIM-Werten ist erwartungsgemafl noch nicht

festzustellen. Die gegenuber der BAB A7 festgestellte Erhdhung der Griffigkeitswerte wird allerdings auch

durch die Laborpriifung bestatigt.

Tabelle 32: B 106, Ergebnisse Griffigkeitsmessungen, SCRIM und PWS

Fahrtrichtung M-SCRIM [-], v = 60 km/h M-PWS (4)
Mittelwert | Min Max Grenzwert | Mittelwert Min Max
Rifa Schwerin
PmB 45 A + 0,275 0,268 | 0,282
0,74 0,68 | 0,80
Colzuphalt
50/70 + Licomont 0,76 0,72 | 0,79 0,290 0,287 | 0,293
PmB 45 A 0,79 0,72 | 0,86 051 0,291 0,281 0,302
Rifa Ludwigslust ’
PmB 45 A + 0,278 0,277 | 0,279
0,79 0,74 | 0,83
Colzuphalt
50/70 + Licomont 0,78 0,75 | 0,83 0,304 0,301 0,307
PmB 45 A 0,79 0,75 | 0,86 0,294 0,282 | 0,307

Prtifstellen- Dipl.-Ing. HSppner

leitung:

Prof. Dr.-Ing. Damm
Dipl.-Ing. Steiniger

Mitglied im Bundesverband

b u p unabhangiger Institute fiir
B &B B vavtechnische Priifungen e. V.

Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 1
D-23812 Wahlstedt

Telefon (045 54) 99 200
Telefax (045 54) 992030

Sparkasse Stidholstein

BLZ 230 510 30 - Konto 601 667

e-mail: mail@asphalt-labor.de
HR Bad Segeberg A259

Hinrichsen Verwaltungsges. mbH - HR Bad Segeberg B 181

Prifungen an Béden - Bitumen - Gesteinskdrnungen - Asphalt
Hydraulisch gebundene Gemische - Schichten ohne Bindemittel
Weitere Angaben (ber anerkannte Fachgebiete und Priifungsarten
siehe www.asphalt-labor.de - Priifstelle des BUV Nord e.V.

Geschéftsfihrer: Klaus-Werner Damm, Wilfried Héppner



Herstellen und Einbauen des Walzasphaltes BAB A7 asphalt-lahor

Seite 64 von 135 Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.

Anerkannte Priifstelle geméa3 ,RAP Stra“ fiir alle
Arten von Baustoffpriifungen an Baustoffen und
Baustoffgemischen im StraBenbau.

7.4.5 Emissionsmessungen und Energieeinsparung

Auch flir die Versuchsstrecke B 106 wurden seitens der Bauberufsgenossenschaft Hannover
Emissionsmessungen (ber samtliche Abschnitte durchgefihrt. Die Analyse erfolgte durch das
berufsgenossenschaftliche Institut flr Arbeitsschutz in Sankt Augustin. Die Ergebnisse wurden der
Einbaufirma mit dem Untersuchungsbericht T096467 am 20.12.2004 (bergeben. Die ermittelten Werte
liegen in allen Abschnitten deutlich unterhalb des Grenzwertes von 10 mg/m® Luft. Die Werte fiir den
Normalasphalt sind erwartungsgemaf hoher als die gemittelten Werte aus beiden temperaturabgesenkten
Abschnitten. Insgesamt liegen die gemessenen Dampfe und Aerosole deutlich oberhalb der auf der
Versuchsstrecke BAB A7 festgestellten Werte. Abbildung 19 zeigt die an den einzelnen Messstellen

aufgenommenen Konzentrationen sowie die Mittelwerte iber alle Messungen.

Die neben der Verbesserung des Arbeitsschutzes erhoffte deutliche Energieeinsparung durch die
temperaturabgesenkte Bauweise konnte auch auf der Versuchsstrecke B 106 nicht nachgewiesen werden.
Es liegen lediglich theoretische Angaben des Mischgutproduzenten vor, die bei einer Leistungsreduzierung
von ~180t/h bei herkdbmmlichen Temperaturen auf ~120th bei abgesenkter Temperatur eine
Energieeinsparung von 7,1 % bzw. 0,6 | Heizdl pro Tonne Asphaltmischgut ausweisen. Grundlage der
Angaben ist eine rechnerische Energiebetrachtung des Herstellungsprozesses. Beriicksichtigt wird bei der
Berechnung die theoretisch bendtigte Energiemenge fiir das Erhitzen und Verdampfen von Wasser, das
Aufheizen der Mineralstoffe sowie das Erhitzen der Umgebungsluft. Die Berechnung fiihrt zu dem Ergebnis,
dass die Hauptenergiemenge im Herstellungsprozess fiir das Erhitzen und Verdampfen des Wassers
aufgewendet wird, und somit die Einsparung durch die geringere Aufheizung der Mineralstoffe nicht
erheblich sein kann. Die Berechnung ist in Anlage 8 enthalten. Berlicksichtigt man die erforderliche erhéhte
Anzahl an Walzen - normalerweise wiirde man anstelle von 7-8 Walzen mit 4-5 Walzen bei der gewahlten
Einbauleistung auskommen — so verringert sich die Energiesparung nochmals, so dass die in
[http://de.wikipedia.org/wiki/Asphalt#Niedrigtemperaturasphalt_.28NTA.29 und www.aspha-min.com/ Umwelt
-schutz] angegebene Energieeinsparung von rund 10 % bei einer Temperaturabsenkung von 10 K, d.h. bei

30 K also 30 % Energieeinsparung, hier flir Walzasphalte bei weitem nicht realisiert werden konnte.
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Abbildung 19: B 106, Ergebnisse Emissionsmessungen

7.5 Einbauverhalten

Bei der Beurteilung des Einbauverhaltens wird wie im Abschnitt 6.5 der bei der Betreuung des Einbaus auf
der Baustelle gewonnene subjektive Eindruck dargestellt. Die Angaben zu Mischzeiten wurden vom
Mischguthersteller Ubernommen. Die Beurteilung von Asphalteigenschaften der fertigen Schicht
insbesondere des Verdichtungserfolges ist ausdricklich nicht Teil dieser Beschreibung. Die
Einbaugeschwindigkeit wurde durch das bauvertraglich festgeschriebene Verbot von Tagesansatzen
innerhalb der Erprobungsabschnitte beeinflusst, sodass der Ruckschluss auf eine schlechtere

Verarbeitbarkeit aufgrund der abgesenkten Einbautemperatur nicht gezogen werden darf.

7.5.1 Asphalte mit Licomont

Das Einbauverhalten der mit dem Zusatz Licomont hergestellten Asphalte war sehr gut. Die

Einbaugeschwindigkeit lag bei 3-4 m/min, das Mischgut lie} sich augenscheinlich gut verdichten. Nach dem

Abkippen in den Shuttle traten keine Probleme bei der Férderung des Mischgutes auf, das Mischgut neigte
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nicht zum Verkleben an den Einbaugeraten, so dass keine Rickstande im Shuttle oder an der
Forderschnecke des Fertigers zurlckblieben. Die Walzen fuhren wahrend des Einbaus immer bis
unmittelbar an den Fertiger heran. Die Absplittung erfolgte in der Regel beim zweiten Walzibergang und
ergab durch die verwendeten Balkenstreuer eine sehr gleichmafige Verteilung des Abstreumaterials in

Langs- und Querrichtung.

7.5.2 Asphalte mit Colzuphalt

Die mit dem Colzuphalt hergestellten Asphalte konnten sehr gut eingebaut/ verarbeitet werden. Die
Absenkung der Einbautemperatur fiihrte nicht zu Problemen bei der Verarbeitung des Mischgutes. Das
Mischgut lie3 sich sehr gut fordern und blieb ebenfalls nicht an den Einbaugeraten haften. Die
Einbaugeschwindigkeit musste allerdings auf 2-3 m/min herabgesetzt werden. Dies war dem Umstand
geschuldet, dass die Aktivierungszeit des Additivs mindestens 120 min bei Temperaturen >120 °C betragt
und sich dadurch die Mischleistung der Asphaltmischanlage signifikant verringert. Um Baustellen mit ahnlich
hohem Mischgutbedarf in ausreichendem Mal zu beliefern, sollte daher immer von mehr als einer
Mischanlage geliefert werden. Die Walzen verrichteten die Verdichtung wiederum unmittelbar hinter dem
Fertiger. Die Absplittung wurde wie in den vorangegangenen Abschnitten beim zweiten Walzibergang

begonnen. Es ergab sich eine sehr gute Verteilung in Langs- und Querrichtung.
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8 Eigenschaften am Mischgut und an der verdichteten Schicht

Die Beurteilung der Gleichwertigkeit von TA-Asphalten gegenuber herkdmmlich hergestellten Asphalten
erfolgt Uber die Asphalteigenschaften der auf den Versuchsstrecken eingesetzten Asphalte im verdichteten
Zustand. Die Einhaltung der in der Eignungsprifung festgelegten Zusammensetzung der Asphalte und der in
den ZTV Asphalt-StB 01 vorgeschriebenen Anforderungen an die einzelnen Mischgutsorten wird im Rahmen
der Kontrollprifung Uberprift. Von entscheidender Bedeutung fiir die Dauerhaftigkeit sind neben der
Einhaltung der geforderten Zusammensetzung der Endhohlraumgehalt und der Verdichtungszustand der
verdichteten Schicht. Die Beurteilung des Verdichtungszustandes im bauvertraglichen Sinn stellt bei TA-
Asphalten ein Problem dar, da die im Regelwerk zur Beurteilung des Verdichtungsgrades festgelegten
Temperaturen fir die Ermittlung der Referenzraumdichte am Marshallprobekorper bei TA-Asphalten nicht
zutreffend sind. Fir Walzasphalte mit Strallenbaubitumen ist eine Verdichtungstemperatur von
135 °C £ 5 °C und bei polymermodifizierten Bitumen des Typs PmB 45 A von 145 °C + 5 °C vorgeschrieben.
Die erreichbare Raumdichte am Marshallprobekérper hangt jedoch in hohem MalRe von der
Verdichtungstemperatur ab. Da bei TA-Asphalten die auf der Baustelle realisierbaren
Verdichtungstemperaturen deutlich unterhalb der o.g. Temperaturen liegen, konnen diese auch nicht mehr
fir die Ermittlung der Referenzraumdichte am Marshallprobekérper und damit zur Berechnung des
Verdichtungsgrades herangezogen werden. Fir die Berechnung des vertraglich relevanten
Verdichtungsgrades ist vielmehr eine Verdichtungstemperatur der Marshallprobekorper festzulegen, die die
unterschiedliche Verdichtbarkeit der TA-Asphalte berlcksichtigt. Denkbar sind drei unterschiedliche
Herangehensweisen: zum einen koénnte die Verdichtungstemperatur mafgeblich sein, die zu einer
Raumdichte fuhrt, die mit dem jeweiligen Referenzbindemittel erreicht wird. Diese Vorgehensweise ist in
dem Merkblatt flir Temperaturabsenkung von Asphalt, M TA, gewahlt worden. Ein zweiter Weg besteht
darin, jene Raumdichte und die zugehorige Verdichtungstemperatur zu wahlen, bei der ein bestimmter
vorgegebener Hohlraumgehalt erreicht wird, zum Beispiel der fiir Splittmastixasphalte in den
ZTV Asphalt - StB 01 angegebene obere Grenzwert von 4 Vol.-%. Eine dritte Mdglichkeit besteht darin, sich
an der nach Renken [9] zu ermittelnde Endraumdichte zu orientieren. Diese wird am Marshallprobekorper

spatesten nach 2 x 100 Schlagen erreicht.

Untersuchungen im Rahmen der Untersuchungsstrecken bestatigen, dass die von Renken empfohlene
Schlagzahl von 2 x 100 Schlagen auch fir TA-Asphalten giiltig ist, d.h. zusatzliche Verdichtungsarbeit
bewirkt keine weitere Erhéhung des Dichtezustands. Renken entwickelte einen Verdichtungsindex, der den
Verdichtungszustand im Verhaltnis zum Endverdichtungszustand beschreibt. Fir die Versuchsstrecken
wurde der zweite Weg gewahlt, namlich Ermittlung der Referenz - Verdichtungstemperatur Uber die

physikalisch eindeutige Kenngré3e Hohlraumgehalt.
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Der Einfluss kompositioneller Merkmale der Mineralstoffkomponente auf die Eigenschaften der verwendeten
Asphalte wird durch die weitestgehend gleiche Zusammensetzung aller Abschnitte minimiert. Darlber
hinaus wurden in allen Abschnitten die Einbautemperaturen auf vergleichbarem Niveau gehalten sowie die
gleiche Einbau und Verdichtungstechnik verwendet. Unterschiede in den Asphalteigenschaften missen
daher iberwiegend der Bindemittelkomponente zugeschrieben werden, insbesondere der unterschiedlichen

Viskositat der verschiedenen temperaturabsenkenden Bindemittel.

8.1 Mischgutzusammensetzung

Je Erprobungsabschnitt und Schicht wurden Kontrollprifungen am Mischgut an jeweils zwei
Untersuchungsprofilen durchgefiihrt. Alle Proben erfillen die in der Eignungsprifung geforderte
Zusammensetzung. Die Bindemittelgehalte der auf der Versuchsstrecke BAB A7 eingebauten und
untersuchten Asphalte liegen um 0,1 bis 0,2 M.-% Uber dem in der Eignungsprifung vorgesehenen Wert und
damit innerhalb der nach ZTV Asphalt — StB 01 zuldssigen Toleranz. Auf der B 106 wurden die geforderten
Bindemittelgehalte im Erprobungsabschnitt 1 mit Licomont im Mittel sowohl in der Deckschicht als auch in
der Binderschicht Uberschritten. Eine Zusammenstellung der wichtigsten asphalttechnologischen Kennwerte
getrennt nach Erprobungsstrecke und Schicht enthalten die nachfolgenden Tabellen. Eine vollstandige

Ubersicht tiber die in den Kontrollpriifungen festgestellten Parameter ist in Anlage 9 beigefiigt.
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Tabelle 33: BAB A7, ABi 0/16 S, Asphalteigenschaften am Mischgut und der verdichteten Schicht

Anteil . . . -
. Anteil Bindemittel- fiktiver Hohlraum des
Erprobungsabschnitt <n(:,n(:9 >2mm gehalt B Hohlraumgehalt Hyi Mineralgemisches HMbit
MPK [Vol.- | BK[Vol.- | MPK [Vol.- | BK[Vol.-
M.-% M.-% M.-%
Nr|  Bindemittel R e e %] %] %] %]
EPZ 7,0 73,0 4,3 4.4 - 14,7 -
34+550 re 9,1 72,7 4,5 2,8 4,5 13,7 15,2
2 SFB 5-90 LT
34+950 li 8,7 72,5 4.4 3,7 52 14,3 15,6
i.M. 8,9 72,6 4,5 3,3 4,9 14,0 15,4
EPZ 7,0 73,0 45 4.6 - 14,3 -
. 35+360 re 7.9 73,5 47 4 8,8 15,3 19,5
3 Olexobit NV 25
35+760 li 8,1 73 4,7 45 7 15,7 17,9
i.M. 8,0 73,3 4,7 4,3 7,9 15,5 18,7
EPZ 7,0 73,0 4,3 4,8 - 15,1 -
L 36+200 re 7,7 74,3 4.4 3,9 5 14,5 15,5
4 Siibit VR 35
36+600 li 7,6 73,6 4,5 5 4.1 15,7 14,9
i.M. 7,7 74,0 4,5 4,5 4,6 15,1 15,2
EPZ 7,0 73,0 4,3 4,7 - 15,0 -
37+050 re 7,5 74,3 45 49 6 15,6 16,6
5 SmB 25
37+450 li 7,6 73,4 4,5 3,6 6,8 14,4 17,3
i.M. 7,6 73,9 4,5 4,3 6,4 15,0 16,9
EPZ 7,0 73,0 4,6 4,5 - 15,5 -
o 37+908 re 59 76,6 4,7 5,6 5,6 16,6 16,6
6 Caribit 25S
37+308 li 8 73 4,7 4,5 6,5 15,6 17,4
i.M. 7,0 74,8 4,7 51 6,1 16,1 17,0
EPZ 7,0 73,0 4.4 4,6 - 15,2 -
38+723 re 7,8 71,7 4,6 4.1 3,5 15,1 14,6
1 PmB 45
39+123 li 8,1 72,4 4,5 4,8 4,9 15,6 15,7
i.M. 8,0 72,1 4,6 4,5 4,2 15,3 15,1

Die Mischgutzusammensetzung der Asphaltbinder der BAB A7 wird fir alle Abschnitte im Rahmen der

zulassigen Toleranzen eingehalten.
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Tabelle 34: BAB A7, SMA 0/11 S, Asphalteigenschaften am Mischgut und der verdichteten Schicht

Anteil . . . -
Erprobungsabschnitt <0,09 >A2nte|| Bindemittel- Hohlraumgehalt Hyi f|_kt|ver Hoh_lraum des
mm mm gehalt B Mineralgemisches Hupit
MPK [Vol.- | BK[Vol.- [ MPK[Vol.- | BK[Vol.-
M.-% M.-% M.-%
Nr|  Bindemittel M-2%] | M--%] [M.-%] %] %] %] %]
EPZ 11,2 74,2 6,7 4,3 - 19,4 -
34+550 re 10,7 74,3 6,8 24 7,0 17,9 22,0
2 SFB5-90 LT
34+950 li 10,2 72,8 6,8 2,7 7,8 18,2 22,7
i.M. 10,5 73,6 6,8 2,6 7,4 18,0 22,3
EPZ 11,2 74,2 6,7 3,6 - 18,8 -
) 35+360 re 10,7 74,2 6,8 2,8 9,6 18,2 24,2
3 Olexobit NV 45
35+760 li 10,9 72,6 6,8 2,1 6,9 17,5 21,9
i.M. 10,8 73,4 6,8 2,5 8,3 17,9 23,0
EPZ 11,2 74,2 6,9 4,7 - 20,1 -
o 36+200 re 10,8 72,2 71 1,4 4,5 17,3 20,4
4 Subit VR 35
36+600 li 11,2 73,7 7,1 1,7 4,7 17,6 20,6
i.M. 11,0 73,0 71 1,6 4,6 17,4 20,5
EPZ 11,2 74,2 6,8 4,0 - 19,3 -
37+050 re 10,5 74,3 6,9 2,6 43 18,2 19,9
5 SmB 35
37+450 li 11,7 74,2 6,9 1,9 7,6 17,5 22,6
i.M. 11,1 74,3 6,9 2,3 6,0 17,8 21,2
EPZ 11,2 74,2 6,9 52 - 20,6 -
. 37+908 re 11,2 74,4 7 3,6 7.1 19,4 22,5
6 Caribit 45S
37+308 li 11,5 73,8 7,1 25 6,0 18,5 21,7
i.M. 11,4 741 71 31 6,6 19,0 221
EPZ 11,2 74,2 6,7 3,7 - 18,9 -
38+723 re 11,5 73,4 6,9 3,1 3,9 19,1 19,7
1 PmB 45 A
39+123 li 11,3 73,8 6,8 2,7 54 18,3 20,6
i.M. 11,4 73,6 6,9 2,9 4,7 18,7 20,2

Fir die Splittmastixasphalte wurde

in den Kontrollprifungen ebenfalls eine anforderungsgerechte

Zusammensetzung festgestellt. Die Hohlraumgehalte an Marshallprobekérpern des Mischgutes liegen fir

alle Abschnitte deutlich unterhalb der in den Eignungsprifungen ausgewiesenen Hohlraumgehalte.

Offensichtlich verhalten sich groRtechnisch hergestellte TA-Asphalte bei der Verdichtung im Labor anders

als im LabormalRstab hergestellte Mischungen gleicher Zusammensetzung.
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Tabelle 35: B 106, ABi 0/16 S, Asphalteigenschaften am Mischgut und der verdichteten Schicht

MPK [Vol.- | BK[Vol.- | MPK [Vol.- | BK[Vol.-
Nr|  Bindemittel M%) M%) (M-%] °/<E] "[/01 %[] "[/01
EPZ 7,0 73,0 4,7 54 16,2 -
0 B 45 A 1+900 li 7,0 74,2 44 7,8 3,8 17,5 13,7
1+700 re 6,6 719 4,9 5,7 5,6 16,8 17,0
.M. 6,8 73,1 4,6 6,8 4,7 17,2 15,4
EPZ 7,0 73,0 4,6 5,5 16,0 -
] 50/70 und 1+230 li 8,8 71,3 4,9 438 3,2 16,0 14,7
Licomont 0+980 re 9,5 71,0 48 4.1 25 15,2 13,6
.M. 9,2 71,2 4,9 4,5 2,9 15,6 14,2
EPZ 7,0 73,0 4,7 54 16,2 -
,| PmB45Aund |0+550I 8,7 71,5 46 42 2,7 14,9 13,6
Colzuphalt 0+350 re 8,2 71,8 4,9 3,9 2,7 15,2 14,1
.M. 8,5 71,7 4,7 4,1 2,7 15,0 13,9

Tabelle 36: B 106, SMA 0/8 S, Asphalteigenschaften am Mischgut und der verdichteten Schicht

Erprobungsabscht Argtrgé S | Cgenats | Horaumgenait b | i e
MPK [Vol.- | BK[Vol.- | MPK [Vol.- | BK[Vol.-
Nr|  Bindemittel M-%1 ) IM-%] M%) %[] °[A>] %[] °[/°]
EPZ 11,9 73,3 7,8 3,8 - 20,7 -
o BB 45 A 1+900 li 13,2 73,8 7,6 5,5 438 21,7 21,1
14700 re 13,3 735 7.9 43 47 21,3 21,6
.M. 13,3 73,7 7,8 49 48 21,5 21,4
EPZ 11,9 73,3 7,6 3,8 - 20,4 -
] 50/70 und 1+230 li 13,2 73,8 7,7 54 6,0 21,7 22,2
Licomont 0+980 re 13,3 73,3 7.9 43 6,4 21,4 23,1
.M. 13,3 73,6 7,8 48 6,2 21,6 22,7
EPZ 11,9 73,3 7,5 3,7 - 20,1 -
,| PmB45Aund |0+5501i 12,2 74,2 7.4 5,8 5,3 21,7 21,3
Colzuphalt 0+350 re 12,4 73,0 7,5 54 53 215 215
.M. 12,3 73,6 7,5 5,6 5,3 21,6 21,4

Die Untersuchung der Zusammensetzung der Asphaltbinder auf der B 106 (Tabelle 35) hat nach

ZTV Asphalt-01 keine unzulassigen Abweichungen ergeben. Im Erprobungsabschnitt 1 wurde ein um 0,1

bzw. 0,3 M.-% hoherer Bindemittelgehalt als in der Eignungsprifung ausgewiesen festgestellt. Im

Referenzabschnitt und im Erprobungsabschnitt 2 sind die Bindemittelgehalte ebenfalls leicht erhoht.
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Fur die Splittmastixasphalte sind die Ergebnisse in Tabelle 36 zusammengestellt. Abweichungen in der
Bindemitteldosierung ergeben sich lediglich im Erprobungsabschnitt 1, 50/70 mit Licomont. Die
Kornzusammensetzung wird sehr gut eingehalten. Wiederum wurden allerdings gegeniber der
Eignungsprifung erhohte Fiillergehalte festgestellt. Auffallig ist dabei, dass sich fir den fiktiven Hohlraum
des Mineralgemisches trotz des erhdhten Flllergehaltes bei eingehaltenem Splitigehalt erhéhte Werte

ergeben.

8.2 Verdichtungsgrad und Hohlraum

Bei Asphaltbindern hat die Viskositdtsabsenkung des Bindemittels wegen des relativ geringen
Bitumengehaltes keinen dominanten Einfluss auf das Verdichtungsverhalten. Dieses wird vielmehr durch die
Mineralstoffkomponente malfgeblich beeinflusst. Daher koénnen die im Regelwerk angegebenen
Verdichtungstemperaturen von 135°C + 5°C flir Normenbitumen und 145 °C + 5°C fiir PmB 45 zur Ermittlung
des Verdichtungsgrades der temperaturabgesenkten Asphaltbinderschichten herangezogen werden.

Fir die Splittmastixasphalte der BAB A7 wurde in Absprache mit der BASt und dem SBA Flensburg zur
Errechnung des vertraglich relevanten Verdichtungsgrades diejenige Verdichtungstemperatur gewahlt, bei
der sich am Marshallprobekoérper ein Hohlraumgehalt von 4 Vol-% einstellt. Es ergaben sich somit fur jeden
Versuchsabschnitt unterschiedliche Verdichtungstemperaturen zur Berechnung des Verdichtungsgrades. In
Tabelle 37 sind die Verdichtungsgrade sowie die zur Ermittlung der Referenzraumdichte bestimmten
Verdichtungstemperaturen aufgefiihrt.

Fir die B 106 wurden die vertraglich vereinbarten Verdichtungstemperaturen zur Ermittlung des
Verdichtungsgrades herangezogen. Fir das Additiv Colzuphalt ist dies aufgrund der bei der Kontrollpriifung
nicht reproduzierbaren Wirkungsweise ohnehin angebracht (vgl. 4.1.1.2). Fir den Abschnitt mit Licomont
lagen die an den Marshallprobekérpern ermittelten Hohlraumgehalte bei einer Verdichtungstemperatur von

135 °C £ 5 °C oberhalb von 4 Vol.-%, sodass sich keine niedrigere Verdichtungstemperatur ergeben hatte.
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Tabelle 37: Verdichtungsgrade am Bohrkern und Verdichtungstemperaturen fir die Herstellung der Marshallprobekorper

. Verdichtungsgrad [ % ]
Strecke Erprobungsabschnitt )
Verdichtungstemperatur [ °C ]
Nr Bindemittel ABi 0/16 S SMA 0/11'S
2 SFB5-90 LT 98,2/98,5 96,8 /96,2
98,4 96,5
135°C 122 °C
3 Olexobit NV 25/ 45 (95,1)*/974 (94,1)* /97 1
97,4 97,1
135 °C 130 °C
4 Subit VR 35 98,9/100,9 99,4/99,4
99,9 99,4
< 135°C 124 °C
é-,é 5 SmB 25/ 35 98,8/96,7 99,9/96,1
@ 97,8 98,0
135 °C 116 °C
6 Caribit 25/45 S 100,0/97,9 97,0/97,7
99,0 97,4
135°C 127 °C
1 PmB 45 A 100,6 /99,9 98,9/97,6
100,3 98,3
145 °C 145 °C
ABi 0/16 S SMA 0/8 S
0 PmB 45 A 102,0/102,4 99,4 /100,8
102,2 99,9
145 °C 145 °C
© 1 Licomont 100,9/102,5 98,2/99,9
e 101,7 98,6
@ 135 °C 135°C
2 Colzuphalt 101,3/101,6 100,1/100,5
101,5 100,3
145 °C 145 °C

* auf einem Briickenbauwerk

Zur Verdichtungskontrolle wurden, wie in den Abschnitten 6.4.2 und 7.4.2 beschrieben, Troxlermessungen
durchgefiihrt. Nach einem Abgleich der Troxlerwerte mit an Bohrkernen ermittelten Raumdichten kann fur
jeden Abschnitt der flachendeckende Verdichtungserfolg angegeben werden. Neben den alle 50 m
festgestellten Troxler - Raumdichten enthalten die in Anlage 10 enthaltenen Abbildungen au3erdem die an
den Bohrprofilen am Bohrkern ermittelten Raumdichten sowie den mittleren Verdichtungsgrad im
Erprobungsabschnitt. Beispielhaft ist in Abbildung 20 der flachendeckende Verdichtungserfolg im
Erprobungsabschnitt 2 der BAB A7 und in Abbildung 21 im Erprobungsabschnitt 2 der B 106 fir den
Splittmastixasphalt dargestellt. FUr die Deckschichten der Ubrigen Abschnitte und auch fir die Binderschicht

samtlicher Erprobungsabschnitte sind die Abbildungen in Anlage 10 enthalten.
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Abbildung 20: BAB A7, SMA 0/11 S, SFB 5-90 LT, Troxlermessungen, flachendeckender Verdichtungsgrad
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Abbildung 21: B 106, SMA 0/8 S, Colzuphalt, Troxlermessungen, flachendeckender Verdichtungsgrad

Fur die Beurteilung der Dauerhaftigkeit der Asphaltschichten ist der Verdichtungsgrad nur von bedingter

Aussagekraft, da er keine Auskunft Uber das erreichte absolute Dichteniveau der verdichteten Schicht gibt

sondern nur einen relativen Wert. Die Dauerhaftigkeit der verdichteten Schicht wird vielmehr durch die

Gebrauchseigenschaft Hohlraumgehalt beschrieben.

In Abbildung 22 sind die Hohlraumgehalte der Deckschicht beider Versuchsstrecken aufgetragen. Nach den

ZTV Asphalt — StB 01 gilt fir den Hohlraumgehalt von Splittmastixasphalten ein oberer Grenzwert von

6 Vol.-%. Dieser Grenzwert wird in vier der sieben mit abgesenkter Temperatur eingebauten Abschnitte
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Uberschritten. Die mit additivierten Normenbitumen hergestellten SMA auf der Versuchsstrecke BAB A7
verhalten sich verdichtungswilliger als die TA-Asphalte auf Basis additivierter PmB. Auf der B 106 ist dies
umgekehrt. Auffallig ist hier, dass trotz des Einsatzes von 7-8 Walzen der Hohlraumgehalt in einem Abschnitt
nicht den Anforderungswert erreicht. Im Erprobungsabschnitt 1 mit Licomont liegt der Hohlraum der fertigen
Schicht im Mittel bei 6,2 Vol.-% und entspricht damit nicht den Anforderungen. Die geringsten
Hohlraumgehalte werden im Abschnitt mit Stbit VR 35 sowie in den Referenzabschnitten erreicht. Die hohen
Hohlraumgehalte in den Erprobungsabschnitten 2 und 3 der BAB A7 bestatigen den wahrend des Einbaus
gewonnenen Eindruck, dass mit den Bindemitteln SFB 5-90 LT und Olexobit NV 45 hergestellte
Splittmastixasphalte offensichtlich nicht mit abgesenkter Temperatur eingebaut werden kdénnen, es sei denn

man erhoht den Verdichtungsaufwand erheblich.
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Abbildung 22: BAB A7 und B 106, Splittmastixasphalte, Hohlraumgehalt in der verdichteten Schicht

Beim Einbau der Asphaltbinder traten bei den Bindemitteln SFB 5-90 LT und Olexobit NV 25 ahnliche
Probleme beim Durchlauf durch Shuttle und Fertiger auf, wie spater beim Einbau des SMA. Dennoch lieRen

sich samtliche Abschnitte gut verdichten.
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8.3 Verdichtbarkeit / Temperaturabsenkungspotential

An Mischgutproben beider Versuchsstrecken wurde der Verdichtungswiderstand D bestimmt. Zur
Abschatzung des Temperaturabsenkungspotentials wurde die Bestimmung bei drei verschiedenen
Temperaturen durchgefiihrt. Die in den Eignungsprifungen ermittelten Werte werden an den
Mischgutproben bestatigt. Die Splittmastixasphalte SMA 0/11 S der BAB A7 sind alle als leicht bis mittel
schwer verdichtbar und die SMA 0/8 S der B 106 als mittel bzw. mittel bis schwer verdichtbar einzustufen.
Die D-Werte steigen auch bei 105 °C nicht in einem MaRe an, das zu einer veranderten Einstufung
hinsichtlich der Verdichtbarkeit fihrt. In Abbildung 23 werden die Verdichtungswiderstande D der
Eignungsprifung und an Mischgutproben gegentibergestellt. Nach dieser Prifmethode kénnen alle Asphalte
als fUr eine Absenkung der Verarbeitungstemperatur geeignet angesehen werden. Dies steht teilweise im
Widerspruch zu den praktischen Erfahrungen wahrend des Einbaus der Deckschicht auf der BAB A7
(vgl.6.5.1ff und 7.5.1ff). Es erhebt sich die Frage, ob die bei dieser Prifmethode eingesetzte schlagende
Verdichtung wirklich geeignet ist, um das Verdichtungsverhalten unter Praxisbedingungen zu simulieren.
Aus der Abbildung wird aber auch deutlich, dass ein Splittmastixasphalt 0/8 S deutlich verdichtungsunwilliger
ist als ein Splittmastixasphalt 0/11 S.

Fir die Asphaltbinder liegen die Verdichtungswiderstande ebenfalls fur alle Abschnitte auf gleichem Niveau.
Wie bereits erwahnt ist hier aufgrund des geringen Bindemittelgehaltes die Art und Zusammensetzung der
Mineralstoffe dominant fir das Verdichtungsverhalten. Daher wirkt sich die Absenkung der
Herstellungstemperatur auch nicht sehr stark auf die ermittelten Verdichtungswiderstande aus. Die an den

Bindern festgestellten Werte sind in Abbildung 24 dargestellt.
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Abbildung 23: SMA 0/11 S und SMA 0/8 S, Verdichtungswiderstand D, Eignungspriifung und an Mischgutproben
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Abbildung 24: ABi 0/16 S, Verdichtungswiderstand D, Eignungspriifung und an Mischgutproben

8.4 Warmestandfestigkeit

Fur alle Erprobungsabschnitte wurden Spurbildungsversuche gemal TP A-StB Teil: ,Spurbildungsversuch —
Bestimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, 1997“ durchgefuhrt. Vom Forschungsnehmer wurden die
Versuche im Wasserbad bei 50 °C und 20.000 Uberrollungen mit dem Stahlrad an Bohrkernen @ 300 mm
durchgefiihrt. Durch die BASt wurden Versuche gemal DIN EN 12697:22 ,Asphalt — Prifverfahren fur
HeiRasphalt — Teil 22: Spurbildungstest‘ bei Temperierung mit Luft bei 60 °C und 20000 Uberrollungen mit
dem Gummirad durchgefiihrt. Die im Labor hergestellten Probekérper wurden bei der BASt auf die an jedem
Untersuchungsprofil an Bohrkernen ermittelte Raumdichte verdichtet, um die Spurtiefen an Asphalten mit
gleichem Dichtezustand durchfiihren zu kénnen. In Tabelle 38 und Tabelle 39 sind die ermittelten Spurtiefen
fur jedes Untersuchungsprofil der ermittelten Spurtiefe im Eignungsprifungszeugnis sowie den
Anforderungswerten gegenuibergestellt. Die an der eingebauten Schicht ermittelten Spurtiefen liegen dabei
in allen Abschnitten und fiir beide Schichten deutlich Gber den in der Eignungsprifung gefundenen Werten.
Dabei erflllen die Spurtiefen der Asphaltbinder bis auf eine Ausnahme im Erprobungsabschnitt mit Licomont
die vertragliche Anforderung von 4,5 mm maximaler Spurtiefe. Die Splittmastixasphalte Uberschreiten in
allen Abschnitten den Anforderungswert. Erwartungsgemaf flhren die Versuche im Wasserbad mit dem
Stahlrad zu hoéheren Spurtiefen und einer starkeren Spreizung der Ergebnisse. Dabei muss auch
bertcksichtigt werden, dass die Ergebnisse im Wasserbad an Bohrkernen und die im Luftbad an

Laborplatten ermittelt wurden.
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Tabelle 38: BAB A7, Spurtiefen im Eignungsprifungszeugnis, an Bohrkernen (Wasserbad 50 °C, Stahlrad) und an Laborprobek&rpern

(Luftbad 60 °C, Gummirad)

Erprobungsabschnitt Asphaltbinderschicht Asphaltdeckschicht
EPZ Stahlrad Luftbad EPZ Stahlrad Luftbad
Nr Bindemittel [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Anforderungswert <35 <45 - <35 <45 -
BAB A7
2 SFB5-90 LT 34+550 re 1,1 2,5 1,5 3,1 7.1 1,7
34+950 li 4,5 1,5 7,0 1,7
i.M. 3,5 1,5 7.1 1,7
3 Olexobit NV 25 und NV 45 35+360 re 1,1 2,7 1,6 21 6,2 2,1
35+760 li 2,4 1,6 4,2 2,6
i.M. 2,6 1,6 52 2,4
4 Subit VR 35 36+200 re 1,3 4,6 2,2 2,3 6,1 2,3
36+600 li 3,2 2,2 6,2 2,2
i.M. 3,9 2,2 6,1 2,2
5 SmB 25 und 35 37+050 re 1,4 5,0 1,6 2,9 15,4 3,6
37+450 li 3,7 1,8 16,3 2,9
i.M. 4,3 1,7 15,8 3,3
6 Caribit 25 Sund 45 S 37+908 re 1,2 2,7 1,4 1,9 8,4 2,8
38+308 li 3,0 1,3 5,0 2,6
i.M. 2,9 1,4 6,7 2,7
1 PmB 45 A 38+723 re 2,0 4,3 1,9 2,2 7,2 3,1
39+123 i 2,9 2,2 4,8 2,5
i.M. 3,6 21 6,0 2,8

Tabelle 39: B 106, Spurtiefen im Eignungsprifungszeugnis, an Bohrkernen (Wasserbad 50 °C, Stahlrad) und an Laborprobekérpern

(Luftbad 60 °C, Gummirad)

Erprobungsabschnitt Asphaltbinderschicht Asphaltdeckschicht
EPZ Stahlrad Luftbad EPZ Stahlrad Luftbad
Nr Bindemittel [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Anforderungswert <35 <45 - <35 <45 -
B 106

0 PmB 45 A 1+900 li 1,2 2,5 2,3 2,6 8,3 4,5
1+700 re 2,0 2,8 7,0 3,8

i.M. 23 2,6 7,6 41

1 50/70 mit Licomont 1+230 li 2,0 7,2 2,5 4,5 15,0 52
0+980 re 4,6 2,2 18,3 53

i.M. 59 2,3 16,7 53

2 PmB 45 A mit Colzuphalt 0+550 li 1,4 4,2 3,2 2,8 6,3 23
0+350 re 4,4 2,8 5,6 2,7

i.M. 4,3 3,0 5,9 2,5

In Abbildung 26 sind die Spurtiefen im Wasserbad fiir die Splittmastixasphalte beider Versuchsstrecken

dargestellt. Die vertraglichen Anforderungen an die maximale Spurtiefe werden in allen Abschnitten

Uberschritten. Die hohen Spurtiefen im Erprobungsabschnitt 5 der BAB A7 und im Erprobungsabschnitt 1 der
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B 106 werden durch die in Abbildung 26 dargestellien Ergebnisse der Spurbildungsversuche bei
Temperierung im Luftbad bei 60 °C und Gummirad nicht bestatigt. Im Rahmen der Kontrollpriifung wurden
fur beide Abschnitte in den Deckschichten erhdhte Bindemittelgehalte (0,1 M.-% im EA 5, BAB A7 und 0,2
bzw. 0,3 M.-% im EA 1, B 106) festgestellt. Die im Rahmen der Eignungspriifung durchgefihrten einaxialen
Druckschwellversuche (vgl. Abbildung 5 und Abbildung 8) lassen bei in dieser Groflenordnung variiertem
Bindemittelgehalt  keine  deutliche Verminderung der Warmestandfestigkeit erwarten. Die
Kornzusammensetzung wurde gerade auch im Hinblick auf geringe Empfindlichkeit gegen
Bindemittelschwankungen ausgewahlt. Die Ubrige Mischgutzusammensetzung wurde eingehalten. Die
erhéhten Hohlraumgehalte an den Bohrkernen in Verbindung mit den am Marshallkérper aus Mischgut
gegenuber der Eignungsprifung deutlich niedrigeren Hohlraumgehalten (BAB A7, EA 5) verdeutlichen, dass
der Asphalt nicht den optimalen Dichtezustand und damit die groRtmogliche Warmestandfestigkeit erreicht
hat. Das Kornhaufwerk hat somit nicht die groRtmdgliche innere Reibung, was unter der gegeniliber dem
Luftbad ,harteren® Beanspruchung im Wasserbad zu den sehr grofden Spurtiefen geflihrt haben kénnte. Fir
den Abschnitt mit Licomont bleibt lediglich der erhéhte Bindemittelgehalt als mégliches Versagenskriterium,
da der Hohlraumgehalt der Schicht deutlich dichter am Endhohlraumgehalt des Mischguts liegt. Weiterhin
kénnte eine mogliche Ursache in den Bindemitteleigenschaften zu finden sein (vgl. Abschnitt 9). Eine
abschlieRende Beurteilung, welche der beiden Priifmethoden- und -bedingungen besser geeignet ist, um die

Bildung von Spurrinnen in situ zu simulieren, kann erst nach Abschluss des Forschungsvorhabens erfolgen.
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Abbildung 25: SMA 0/11 S und SMA 0/8 S, Spurtiefen an Bohrkernen @ 300mm, Wasserbad 50 °C, Stahlrad
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Abbildung 26: SMA 0/11 S und SMA 0/8 S, Spurtiefen an Laborplatten, Luftbad 60 °C, Gummirad

Die Asphaltbinder beider Versuchsstrecken weisen bis auf den Binder des Erprobungsabschnitt 1 der B 106
nach dem Spurbildungstest im Wasserbad einen hohen Widerstand gegen dynamische Beanspruchung auf.
Der vertragliche Anforderungswert bei Kontrollprifungen von maximal 4,5 mm Spurtiefe wird im Abschnitt
mit Licomont Uiberschritten. Nach ca. 15000 Uberrollungen weist die Spurbildungskurve einen Wendepunkt
auf, was auf ein Versagen des Asphaltes schlieRen lasst.

Beim Spurbildungsversuch bei 60 °C mit Gummirad und Luftbad werden wiederum deutlich geringere
Spurtiefen mit geringerer Spreizung der Messergebnisse ermittelt. Der Abschnitt mit Licomont liefert hier
nicht den absolut héchsten Wert, das heil3t es wird auch hier die Entwicklung der Spurtiefe der Strecke einen
endgultigen Aufschluss Uber die Warmestandfestigkeit des so hergestellten Asphaltes geben. In Anlage 11

sind fir alle Versuchsabschnitte die Spurbildungskurven dargestellt.
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