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Vorbemerkung 
 
Die „Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für Sichtzeichen“ wurden von der Bun-
desanstalt für Straßenwesen im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Ver-
kehr erarbeitet.  
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) sind beachtet worden. 
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1 Allgemeines 

(1) Die „Technischen Liefer- und Prüfbedingungen für Sichtzeichen“, Ausgabe 2022 
(TLP Sichtzeichen) regeln Anforderungen an die Lieferung und Prüfung von Sichtzei-
chen für den temporären Einsatz. Gemäß den „Richtlinien für die verkehrsrechtliche 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“, Ausgabe 2021 (RSA 21) können Sichtzei-
chen in begründeten Ausnahmefällen als verkehrstechnische Elemente zur Unterstüt-
zung von Fahrbahnmarkierungen eingesetzt werden. 
(2) Sichtzeichen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
der Türkei rechtmäßig hergestellt und/oder in Verkehr gebracht wurden oder in einem 
EFTA-Staat, der Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, rechtmäßig hergestellt 
und/oder in Verkehr gebracht wurden, werden in Deutschland als gleichwertig behan-
delt, wenn sie ein Schutzniveau (Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit) 
gewährleisten, das dem in den TLP Sichtzeichen definierten Niveau entspricht. 

2 Normative Verweise 

(1) Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes 
erforderlich. Bei datierten Verweisen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei 
undatierten Verweisen gilt die letzte veröffentlichte Ausgabe des in Bezug genomme-
nen Dokuments.  
RSA 21 Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Stra-
ßen (Ausgabe 2021) 
DIN 6171:2017-02 - Aufsichtfarben für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
DIN 67520:2013-10 - Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung - Licht-
technische Mindestanforderungen an Reflexstoffe 
DIN EN ISO/CIE 11664-1:2020-03 - Farbmetrik - Teil 1: CIE farbmetrische Normalbe-
obachter (ISO/CIE 11664-1:2019); Deutsche Fassung EN ISO/CIE 11664-1:2019 
DIN EN ISO/CIE 11664-2:2011-07 - Farbmetrik - Teil 2: CIE Normlichtarten (ISO 
11664-2:2007); Deutsche Fassung EN 11664-2:2011 
DIN EN ISO/CIE 11664-3:2020-03 - Farbmetrik - Teil 3: CIE-Farbwerte 
(ISO/CIE 11664-3:2019); Deutsche Fassung EN ISO/CIE 11664-3:2019 
DIN EN ISO 1: 2016-12 - Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Standardrefe-
renztemperatur für die Geometrische Produktspezifikation und -prüfung (ISO 
1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 1:2016 
CIE 015:2018 - Farbmessung 
CIE 54.2:2001 - Retroreflexion - Definition und Messung 
VdTÜV Merkblatt Kraftfahrwesen 751: Begutachtung von baulichen Veränderun-
gen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestig-
keit. 

3 Begriffe 

Prüfmuster ist ein Original-Sichtzeichen oder Bauteil eines Original-Sichtzeichens, 
das zu Prüfzwecken konditioniert und zur Bewertung eingereicht wurde. 
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Prüfstück ist ein Segment eines Original-Sichtzeichens oder Objektes, das zur Prü-
fung bestimmter Prüfmerkmale angefertigt wird und in seinem Aufbau mit dem ent-
sprechenden Teil des Original-Sichtzeichens übereinstimmt. 
Überfahrbarkeit ist gegeben, wenn das Sichtzeichen ausreichend flexibel ist, sodass 
es von einem Fahrzeug mit vorgegebener Bodenfreiheit ohne irreversible Schäden am 
Sichtzeichen überrollt werden kann. 
Überrollbarkeit ist gegeben, wenn das Sichtzeichen bei mehrfachem Überrollen nicht 
zerbricht oder Teile abplatzen. 
Reflexions-Klasse beschreibt die Mindestanforderungen an ein Material hinsichtlich 
des spezifischen Rückstrahlwertes RA und wird mit RA1, RA2 und RA3 bezeichnet. 

4 Anforderungen an Sichtzeichen 

(1) Sichtzeichen bestehen aus Gummi, Kunststoff oder ähnlich flexiblen Materialien. 
Sie setzen sich aus einem Fuß und einem vertikalen, senkrecht zum Fuß angeordne-
ten, elastischen Körper zusammen (Bild 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Schematische Darstellung eines Sichtzeichens 

 
(2) Die Gesamthöhe des Sichtzeichens darf 300 mm und die Breite darf 250 mm nicht 
überschreiten. Die Abmessungen des Sichtzeichens sind zu überprüfen und ein-
schließlich der Toleranzangaben zu dokumentieren. Zusätzlich ist die Ausführung des 
Sichtzeichens durch ein Foto und/oder Zeichnungen zu dokumentieren. 
(3) Der nicht retroreflektierende vertikale Körper des Sichtzeichens muss in rot oder 
fluoreszierend rot ausgeführt sein. Der nicht retroreflektierende Fuß muss in gelb aus-
geführt sein. 
(4) Am vertikalen elastischen Körper ist im oberen und mittleren Bereich je ein gelbes 
retroreflektierendes Element aus Reflexfolienmaterial anzubringen. Die Fläche der ein-
zelnen retroreflektierenden Elemente muss mindestens 12 cm2 betragen.  
(5) Am Fuß des Sichtzeichens ist ein weiteres retroreflektierendes Element (z.B. eine 
retroreflektierende Folie oder ein Kunststoffreflektor) in gelber Farbgebung wie die ret-
roreflektierenden Elemente am vertikalen Körper anzubringen. Die lichttechnische Flä-
che der retroreflektierenden Elemente am Fuß muss mindestens 5 cm2 betragen. 

Vertikaler, elastischer Körper 
 
Retroreflektierendes Element 
 
 
 
 
Fuß 
 
Retroreflektierendes Element 
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(6) Die Abmessungen der retroreflektierenden Elemente sind zu überprüfen und ein-
schließlich der Toleranzangaben zu dokumentieren. Zusätzlich ist die Ausführung der 
retroreflektierenden Elemente durch ein Foto und/oder Zeichnungen zu dokumentie-
ren. 

5 Prüfungen und Nachweise 

(1) Die Prüfung von Sichtzeichen besteht aus mehreren Belastungsprüfungen und aus 
mehreren lichttechnischen Prüfungen (Rückstrahlwert, spezifischer Rückstrahlwert, 
Normfarbwertanteile bei Tag und Nacht sowie Leuchtdichtefaktor bei Tag).  
(2) Da die Untergründe, auf denen Sichtzeichen befestigt werden, sehr stark variieren, 
enthält diese TLP keine Prüfungen und Anforderungen an die Befestigung der Sicht-
zeichen auf dem Untergrund. Diese Anforderungen sind bauseits individuell festzule-
gen. 
(3) Die Prüfungen müssen von einer für die in dieser TLP genannten Prüfverfahren 
akkreditierten Prüfstelle durchgeführt werden. 
(4) Die durchgeführten Messungen, verwendeten Messgeräte und alle einzelnen Mes-
sergebnisse sind im Prüfbericht zu dokumentieren.  
(5) Die Kosten für die Prüfungen trägt der Antragsteller. 
(6) Prüfzeugnisse der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) für Sichtzeichen, die 
nach den TL-Vorübergehende Markierungen 97 geprüft wurden, verlieren mit Einfüh-
rung dieser TLP Sichtzeichen ihre Gültigkeit. 
 

5.1 Belastungsprüfungen 
5.1.1 Prüfung der Überfahrbarkeit bei 20°C 
(1) Das Sichtzeichen wird bei (20 ± 3)°C auf einer Platte befestigt und mit einer weite-
ren, 6 kg schweren, parallel angeordneten Platte belastet (Bild 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Belastungsversuch 

(2) Nach fünf Minuten wird der Abstand zwischen den beiden Platten gemessen. 
(3) Das Maß zwischen den beiden Platten darf nicht größer sein als 110 mm1.  

                                            
1 Unter diesen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass keine Beschädigungen - im üblichen Ver-
kehr - eintreten. Gemäß Merkblatt 751 vom VdTÜV müssen tiefer gelegte Fahrzeuge, besetzt mit einem 
Fahrer und einem vollen Kraftstofftank ein Hindernis mit einer Breite von 800 mm und einer Höhe von 
110 mm mittig berührungslos überfahren können.  

≤ 110 mm 
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5.1.2 Prüfung der Überrollbarkeit bei 20°C 
(1) Das Sichtzeichen wird bei (20 ± 3)°C auf einer ausreichend langen Platte befestigt 
und mit einem Fahrzeug mit einem Leergewicht von mindestens 4,2 t (z.B. Stapler mit 
Leergewicht von 4200 kg, Achslast vorne 1910 kg, Achslast hinten 2290 kg) fünf Mal 
mit einem Rad mittig aus einer Richtung überrollt. Bei der Auswahl des Fahrzeugs ist 
darauf zu achten, dass die Reifen breiter als das Sichtzeichen sind. Das gewählte 
Fahrzeug einschließlich Leergewicht, Achslast und Reifenbreite sind zu dokumentie-
ren.  
(2) Das Sichtzeichen darf nicht brechen und es dürfen keine Teile abplatzen oder ab-
splittern. 
 
5.1.3 Prüfung der Flexibilität bei 20°C2 
(1) Das Sichtzeichen wird bei (20 ± 3)°C auf einer Platte befestigt und mit einer weite-
ren, mindestens 50 kg schweren, parallel angeordneten Platte eine Stunde lang be-
lastet (siehe Bild 3). Danach wird die 50 kg schwere Platte wieder entfernt und die 
Auslenkung des Sichtzeichens gegenüber der Vertikalen an der Spitze gemessen 
(siehe Bild 4).  
(2) Nach 5 ± 0,5 Minuten wird die Auslenkung gegenüber der Vertikalen an der Spitze 
erneut gemessen. Das Sichtzeichen sollte dann wieder möglichst senkrecht stehen. 
Eine bleibende Auslenkung nach fünf Minuten von maximal 10 Grad ist zulässig. Um 
diese Anforderung zu überprüfen, wird der vorhandene Winkel anhand der gemesse-
nen Auslenkung und der Höhe des vertikalen Körpers des Sichtzeichens berechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: belastetes Sichtzeichen   Bild 4: Auslenkung nach Belastung 

 
 

                                            
2 Maßbezugstemperatur nach DIN EN ISO 1:2002-10 

Auslenkung unmittelbar 
nach Entlastung 

Auslenkung nach 
5 ± 0,5 Minuten 
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5.1.4 Prüfung der Flexibilität bei Kälte 
(1) Das Sichtzeichen wird mindestens vier Stunden bei (-18 ± 2)°C in einer Klimakam-
mer gekühlt, danach innerhalb einer Minute bei Raumtemperatur (20 ± 3)°C auf einer 
Platte befestigt und mit einer weiteren, mindestens 50 kg schweren, parallel angeord-
neten Platte parallel belastet (siehe Bild 3).  
(2) Das Sichtzeichen darf nicht brechen und es dürfen keine Teile abplatzen oder ab-
splittern. 
(3) Nach 5 ± 0,5 Minuten Belastung wird die 50 kg schwere Platte entfernt und die 
Auslenkung des Sichtzeichens gegenüber der Vertikalen an der Spitze gemessen 
(siehe Bild 4).  
(4) Nach weiteren 5 ± 0,5 Minuten wird erneut die Auslenkung des Sichtzeichens ge-
genüber der Vertikalen an der Spitze gemessen. Das Sichtzeichen sollte dann wieder 
nahezu senkrecht stehen. Bei Raumtemperatur ist eine bleibende Auslenkung nach 
insgesamt 10 ± 1 Minuten von maximal 10 Grad gegenüber der Vertikalen zulässig. 
Um diese Anforderung zu überprüfen, wird der vorhandene Winkel anhand der gemes-
senen Auslenkung und der Höhe des vertikalen Körpers des Sichtzeichens berechnet. 
 

5.2 Prüfungen und lichttechnische Anforderungen an den Sichtzeichenkör-
per 

5.2.1 Normfarbwertanteile bei Tag und Leuchtdichtefaktoren des Sichtzei-
chenkörpers 

(1) Die Bestimmung der Normfarbwertanteile und des Leuchtdichtefaktors des Sicht-
zeichenkörpers erfolgt an jeweils drei ebenen Prüfstücken der Größe 5cm x 5cm des 
vertikalen Körpermaterials sowie des Fußes für jede gewählte Farbe gemäß den Ver-
fahren in CIE 015:2018, wobei entweder die CIE 45°a:0°-Geometrie gemäß Abschnitt 
6.4.7 der CIE 015:2018 oder die CIE 45°x:0°-Geometrie gemäß Abschnitt 6.4.9 der 
CIE 015:2018 unter Verwendung der "CIE-Normlichtart D65" gemäß Abschnitt 4 der 
DIN EN ISO 11664-2:2011 und des "CIE-2º-Normalbeobachters 1931" gemäß Ab-
schnitt 5 der DIN EN ISO/CIE 11664-1:2020 zu verwenden ist. 
(2) Die Normfarbwertanteile und die Leuchtdichtefaktoren aller Prüfstücke müssen die 
Anforderungen nach Tabelle 1 erfüllen. 
 
 
Tabelle 1: Normfarbwertanteile und Leuchtdichtefaktoren für nicht retroreflektierende Oberflächen 

Farbe 1 2 3 4 Leuchtdichte- 
faktor β x y x y x y x y 

Rot 0,690 0,310 0,575 0,316 0,521 0,371 0,610 0,390 ≥0,11 
Fluores-
zierend 

rot 
0,690 0,310 0,595 0,316 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,25 

Gelb 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,45 
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5.3 Prüfungen und lichttechnische Anforderungen an die retroreflektieren-
den Elemente 

5.3.1 Anforderungen an die Normfarbwertanteile, Leuchtdichtefaktoren und 
spezifischen Rückstrahlwerte der retroreflektierenden Elemente am ver-
tikalen Körper 

(1) Als retroreflektierende Elemente sind Reflexfolien mindestens der Reflexions-
Klasse RA2 für unbedruckte Reflexstoffe gemäß DIN 67520:2013-10 zu verwenden. 
Die Farbe der Reflexstoffe muss den Anforderungen an Farbbereiche und Leucht-
dichtefaktoren für retroreflektierende Materialien im Neuzustand gemäß DIN 
6171:2017-02 genügen.  
(2) Die Erfüllung der genannten Anforderungen ist durch ein entsprechendes Prüf-
zeugnis eines akkreditierten Prüflabors nachzuweisen. 
 
5.3.2 Anforderungen an die Nachtfarbe der retroreflektierenden Elemente am 

Fuß (Normfarbwertanteile des retroreflektierenden Lichtes) 
(1) Die Normfarbwertanteile werden an drei Prüfmustern gemäß dem in CIE 54.2:2001, 
Abschnitt 8.2.2 festgelegten Verfahren unter Verwendung der CIE-Normlichtart A (DIN 
EN ISO 11664-2:2011, Abschnitt 4) durchgeführt. Die Farbfunktionen und Berech-
nungsmethoden müssen mit DIN EN ISO/CIE 11664-1:2020, Abschnitt 5 (CIE 2º Stan-
dardbeobachter 1931), DIN EN ISO 11664-2:2011, Abschnitt 4 und DIN EN ISO/CIE 
11664-3:2020, Abschnitt 5 übereinstimmen. Messgeometrie: Beobachtungswinkel α = 
20', Eintrittswinkel β2 = +5°, β1 = 0°. 
(2) Bei der Messung muss das retroreflektierende Licht aller drei Prüfmuster Farbwer-
tanteile aufweisen, die in dem in Tabelle 2 festgelegten Farbbereich liegen. 
 
Tabelle 2: Normfarbwertanteile für das retroreflektierende Licht von retroreflektierenden Elementen im 
Fußbereich eines Sichtzeichens 

Farbe 1 2 3 4 
 x y x y x y x y 
Gelb 0,539 0,460 0,530 0,460 0,580 0,410 0,589 0,410 

 
 
 
5.3.3 Anforderungen an den Rückstrahlwert der retroreflektierenden Ele-

mente am Fuß 
(1) Der Rückstrahlwert R wird an drei Prüfmustern gemäß den in CIE 54.2:2001 fest-
gelegten Verfahren unter Verwendung der CIE-Normlichtart A (DIN EN ISO 11664-
2:2011, Abschnitt 4) und unter Verwendung eines Photometerkopfes durchgeführt, der 
an die relative spektrale Empfindlichkeit des CIE-Normlichtbeobachters angepasst ist. 
(2) Alle drei Prüfmuster müssen Rückstrahlwerte R nach Tabelle 3 aufweisen. 
 
 



 

TLP Sichtzeichen  Seite 10 von 11 

Tabelle 3: Mindestrückstrahlwerte R für retroreflektierende Elemente im Fußbereich eines Sichtzei-
chens 

Anleuchtungswinkel Beobachtungswinkel Mindestrückstrahl-
wert R [mcd/lx] 

β2  
(β1 = 0°) α 

Aufsichtfarbe 

Gelb 

± 15° 2° 1,5 

± 10° 1° 15 

± 5° 20‘ 132 

6 Beurteilung der Prüfungen 

(1) Die Ergebnisse der Prüfungen werden vom Prüflabor in einem Prüfbericht in deut-
scher Sprache dokumentiert. 
(2) Der Prüfbericht muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

• Titel (z.B. „Prüfbericht“) 

• Name und Anschrift des Prüflabors  

• Name und Anschrift des Antragstellers 

• Antragssache 

• Regelwerk (inkl. Ausgabedatum), nach der die Prüfung erfolgt  

• Messverfahren / Messgeräte (ggf. Abweichungen von, Ergänzungen zum 
Messverfahren) 

• Dokumentation aller verwendeten Hilfsmittel (z.B. Gewichte)  

• Eindeutige Beschreibung des Prüfgegenstands inkl. der Reflektoren (z.B. 
Bezeichnung des Sichtzeichens, Hersteller des Sichtzeichen und der retro-
reflektierenden Elemente, Materialien des Sichtzeichens und der retrore-
flektierenden Elemente, Abmessung des Sichtzeichens und der retroreflek-
tierenden Elemente) 

• Messergebnisse aller Prüfungen  

• Prüfnummer 

• Eingangsdatum Prüfmuster 

• Datum/Daten der Durchführung der Prüfungen 

• Ausstellungsdatum des Prüfberichts 

• Ergebnis/Beurteilung der Prüfung (Anforderung erfüllt/Anforderung nicht er-
füllt) 

• Benennung der für die Prüfung verantwortlichen Person 

• Technische Zeichnungen inklusive Toleranzangaben (als Anlage) 
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7 Lieferung, Kennzeichnung und Entsorgung 

(1) Der Hersteller hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Anforde-
rungen im Neuzustand erfüllt werden, wenn die Sichtzeichen entsprechend seinen 
Vorgaben gelagert, verpackt und versendet werden.  
(2) Der Hersteller oder Lieferant muss den Prüfbericht und ggf. erforderliche Produkt-
dokumentationen zur Verfügung stellen. 
(3) Die Sichtzeichen sind dauerhaft und eindeutig mit der Prüfnummer zu kennzeich-
nen. Die Prüfnummer muss auch bei der Verwendung des Sichtzeichens auf der 
Straße gut erkennbar sein. 
(4) Der Hersteller muss Empfehlungen über die Entsorgung der Sichtzeichen zur Ver-
fügung stellen. 
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