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Länderkürzel   Fachgebiete  Prüfungsarten 

BB Brandenburg NI Niedersachsen  A Böden einschließlich Bodenverbesserungen  0 Baustoffeingangsprüfungen 

BE Berlin NW Nordrhein-Westfalen  BB Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen  1 Eignungsprüfungen 

BW Baden-Württemberg RP Rheinland-Pfalz  BE Bitumenemulsionen, Fluxbitumen  2 Fremdüberwachungsprüfungen 

BY Bayern SH Schleswig-Holstein  C Fugenfüllstoffe  3 Kontrollprüfungen 

HB Bremen SL Saarland  D Gesteinskörnungen  4 Schiedsuntersuchungen 

HE Hessen SN Sachsen  E Fahrbahndecken aus Beton, Betontragschichten   

HH Hamburg ST Sachsen-Anhalt  F Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in Heißbauweise auf Versiegelung   
Aufgrund der geltenden 
Regelwerke nicht mögliche 
Kombination 

MV Mecklenburg-Vorpommern TH Thüringen  G Asphalt  

   H Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Bodenverfestigungen  

   I Schichten ohne Bindemittel sowie Baustoffgemische und Bodenmaterial für den Erdbau   

   K Geokunststoffe im Erdbau   
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Name und Anschrift der Prüfstelle 

Telefon Prüfstellenleiter/in Anerkennungsumfang Befristung 
bis … Telefax Stellvertreter/in (Fachgebiete und Prüfungsarten) 

E-Mail fachliche Leiter/in A BB BE C D E F G H I K TT.MM.JJ 

NW 

ALBO-tec 0208 388371 0 Dipl.-Ing Klaus Weßelburg     D0       

 

Technologiezentrum für Analytik 0208 388371 11 Kevin Weßelburg M. Sc. A1        H1 I1  

und Bodenmechanik GmbH info@albo-tec.de           I2  

Aktienstraße 232   A3    D3    H3 I3  

45473 Mühlheim an der Ruhr              

NW 

BeStLab – Bergisches  0202 439 4311 Dipl.-Ing. Stefan Koppers            

 

Straßenbaulabor Bergische  0202 439 4348 Dr.-Ing. Pahirangan Sivapatham            

Universität Wuppertal koppers@uni-wuppertal.de             

Pauluskirchstraße 7          G3    

42285 Wuppertal          G4    

NW 

Beton Consult GmbH 02151 5135010 Dipl.-Ing. Jochen Röttgen     D0       

30.06.2024 

Campus Fichtenhain 13 02154 41097 Denise Steuermann M. Sc.         H1   

47807 Krefeld info@betonconsult.de           I2  

        E3   H3 I3  

        E4   H4 I4  

NW 

Chemisch Technisches  02204 94840 Dipl.-Ing. Dieko Dinkgraeve     D0       

 

Laboratorium Heinrich Hart GmbH 02631 97848 48 Dipl.-Ing. Andreas Karl-Heinz  A1        H1 I1  

Niederlassung NRW mailbox@labor-hart.de Schäfer          I2  

Kurt-Schumacher-Straße 9  Tina Varga M. Sc. A3    D3 E3 F3 G3 H3 I3  

51427 Bergisch Gladbach       D4 E4   H4 I4  
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Name und Anschrift der Prüfstelle 

Telefon Prüfstellenleiter/in Anerkennungsumfang Befristung 
bis … Telefax Stellvertreter/in (Fachgebiete und Prüfungsarten) 

E-Mail fachliche Leiter/in A BB BE C D E F G H I K TT.MM.JJ 

NW 

ELE Beratende Ingenieure GmbH 0201 8959 6 Dipl.-Ing. Ulrich Estermann            

 

Susannastraße 31 0201 8959 899 Dipl.-Ing. Jürgen Overmans A1        H1   

45136 Essen essen@ele-e.de             

   A3        H3 I3  

   A4        H4 I4  

NW 

IFTA Ingenieurgesellschaft für  02325 95688 24 Sören Holzwarth M. Sc.     D0       

 

Technische Analytik mbH 02325 95888 30 Dr.-Ing. Michael Gehrke A1   C1      I1  

Wilhelmstraße 98 a mail@ifta-gmbh.de Dipl.-Ing. Sebastian Louis    C2   F2   I2  

44649 Herne   A3 BB3 BE3 C3 D3  F3 G3  I3  

   A4 BB4 BE4 C4 D4  F4 G4  I4  

NW 

Ingenieurgesellschaft PTM  0231 9271210 Dr.-Ing Daniel Gogolin            

 

Dortmund mbH 0231 92712122 Marvin Siebers M. Sc. A1        H1 I1  

Frische Luft 155 Dortmund@ptm.net Tim Lümkemann B. Sc.       F2   I2  

44319 Dortmund   A3 BB3     F3 G3 H3 I3  

   A4 BB4     F4 G4 H4 I4  

NW 

Institut für Straßenwesen  0241 8025222 Dr.-Ing. Frederic Otto            

 

Rheinisch-Westfälische Technische 0241 8022141 Sabine Tekampe M. Sc. A1        H1 I1  

Hochschule Aachen materialpruefstelle@isac.rwth- Julian Kohlmeier M. Sc.          I2  

Mies-van-der-Rohe-Straße 1 aachen.de  A3 BB3 BE3 C3 D3   G3 H3 I3  

52074 Aachen   A4 BB4 BE4 C4 D4   G4 H4 I4  
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Institut für Kalk- und  0221 93467442 Dr. rer. nat. Sven-Olaf Schmidt     D0       

 

Mörtelforschung e.V. 0221 93467414 Dr. Hans Bernhard Straßer          I1  

Annastraße 67 - 71 ikm@kalk.de           I2  

50968 Köln              

              

NW 

LIMES GmbH Inspektion und  0201 999864 00 Dipl.-Ing. Peter Schreiber     D0      K0 

31.12.2022 

FG: D 

Materialprüfung 0201 999864 69 Dipl.-Ing. Wolfgang Woltering A1         I1  

Carnaperhof 8 - 10 info@limes-essen.de Dipl.-Ing. Renata Garbar          I2  

45329 Essen   A3    D3     I3 K3 

              

NW 

Matthias Heyer Straßenbaustoffe  02161 90730 0 Dr.-Ing. Peter Arnold            

 

GmbH 02161 90730 90 Dipl.-Ing. Ralf Pomp         H1   

Gladbacher Straße 2 labor@heyer-brebag.de             

41844 Wegberg              

              

NW 

OLS Laboratorium für  02166 5006 Dipl.-Ing. Bernd Laermann     D0       

 

Straßenbaustoffe GmbH 02166 217821 Dipl.-Ing. Sonja Laermann A1        H1   

Niersstraße 22  info@olsgmbh.de           I2  

41189 Mönchengladbach   A3    D3   G3 H3 I3  

   A4    D4   G4 H4 I4  
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E-Mail fachliche Leiter/in A BB BE C D E F G H I K TT.MM.JJ 

NW 

Porr Oevermann GmbH 0251 7601 271 Dipl.-Ing. Hermann Lammen            

 

Baustofflabor 0251 7601 288 Dipl.-Ing. Lars Renziehausen A1        H1   

Robert-Bosch-Straße 7 - 9 labor@oevermann.com             

48153 Münster              

              

NW 

Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH 02534 6200 0 Dr. Dipl. Ing. Stefan Kordts     D0       

 

Otto-Hahn-Straße 7 02534 6200 32 Dipl.-Geol. Holger Musial A1        H1 I1  

48161 Münster mail@roxeler.de Dipl.-Geol. Markus Euting          I2  

  f.L. Gregor Hennerkes M. Sc. A3    D3 E3  G3 H3 I3  

  (A, D, I) A4    D4   G4 H4 I4  

NW 

TPA GmbH 0221 824 2079 Dipl.-Ing. Oliver Nikolic     D0       

 

Siegburger Straße 241 0221 824 2450 Dipl.-Ing. David Lesser A1        H1 I1  

50679 Köln Oliver.Nikolic@tpaqi.com             

              

              

NW 

Urbanski & Versmold GmbH  02501 4483 0 Dipl.-Geol. Andreas Markus             

 

Ingenieurbüro für Geotechnik und  02501 4483 21 Bowinkelmann A1        H1 I1  

Baustoffprüfung zentrale@urbanski- Tristan Barkmann B. Eng.          I2  

Unckelstraße 3 versmold.de  A3    D3   G3 H3 I3  

48165 Münster-Hiltrup   A4    D4   G4 H4 I4  
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NW 

GfB Baustoffprüfstelle  02251 128390 Dr.-Ing. Lothar Gundert     D0       

 

Erft-Labor GmbH 02251 1283929 Dipl.-Geol. Almut Voß A1        H1 I1  

Heinrich-Barth-Straße 4 info@erft-labor.de        F2   I2  

53881 Euskirchen   A3    D3 E3 F3 G3 H3 I3  

   A4    D4 E4 F4 G4 H4 I4  

NW 

PSM Prüfstelle für Straßenbaustoffe 02261 67988 Dipl.-Geol. Stephan Klingemann            

 

Martel GmbH 02261 66481 Dipl.-Ing. Heinz Lindenschmidt            

Koversteiner Weg 16 info@psm-martel.de             

51647 Gummersbach          G3    

          G4    

NW 

KM GmbH für Straßenbau und  0234 962948710 Dipl.-Ing. Jan Kollar     D0       

 

Umwelttechnik 0234 962948720 Dr.-Ing. Klaus Mesters A1        H1 I1  

Handwerksweg 8a info@kmgmbh.com Heiko Huckenbeck B. Sc.       F2   I2  

44805 Bochum   A3 BB3   D3  F3 G3 H3 I3  

   A4 BB4   D4  F4 G4 H4 I4  

NW 

GBU 0228 976291 0 Dipl.-Geol. Manfred Rumi            

 

Geologie- Bau- und  0228 976291 29 Dipl.-Geogr. Marco Fürstenberg            

Umweltconsult GmbH info@gbu-consult.de             

Auf dem Schurweßel 11   A3         I3  

53347 Alfter              
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Fachhochschule Aachen 0241 6009 51195 Dipl.-Ing. Markus Theissen            

 

Fachbereich Bauingenieurwesen 0241 6009 51171 Prof. Dr.-Ing. Ulrike Stöckert            

Asphaltlabor theissen@fh-aachen.de f.L. Prof. Dr.-Ing. Bernd Ulke (G)            

Bayernallee 9 stoeckert@fh-aachen.de   BB3 BE3     G3    

52066 Aachen ulke@fh-aachen.de   BB4 BE4     G4    

NW 

FEhS 02065 9945 0 Dipl.-Ing. Bernd Kohlmann     D0       

 

Institut für Baustoff-Forschung e.V. 02065 9945 10 Derik Demond M. Sc.          I1  

Bliersheimer Straße 62 fehs@fehs.de           I2  

47229 Duisburg-Rheinhausen       D3     I3  

       D4     I4  

NW 

Ingenum GmbH 02041 77188 0 Dipl.-Geol. Dipl.-Umweltwiss.     D0      K0 

31.12.2024 

Industriestraße 17 0204 771888-19 Heike Blume A1         I1  

46240 Bottrop mail@ingenum.de Dipl.-Ing. Peter Brinkmann          I2  

  Michael Körber M.Sc. A3    D3     I3 K3 

  f.L. Dipl.-Ing. Ole Syllwasschy (K)            

NW 

Materialprüfanstalt Hartl  0231 2929931 61 Dipl.-Ing. Joose Penttilä            

31.12.2024 

Deutschland GmbH 0231 0 Ing. Michal Pander A1           

Wendenweg 19 office@hartl-mpa-             

44149 Dortmund deutschland.com  A3     E3      
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Baustoffprüfinstitut 05485 3823555 Dipl.-Ing. Norbert Hüttermann            

31.12.2024 

Nord-West GmbH  Dipl.-Ing. Hans Joachim Schriek            

Am Kanal 35 info@bps-nw.de             

49549 Ladbergen     BB3    F3 G3    

              

NW 
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