
Liste der auszuführenden Prüfverfahren als Grundlage für die Anerkennung als Prüfstelle 
nach den RAP Stra 15 

Stand: 2016 03  
  

Fachgebiet G: Asphalt 

Nr. erforderlich bei Prüfungsart S a c h - I n h a l t Regelwerk 

 0 

BEP 

1 

EP 

2 

FÜ 

3 

KP 

4 

SU 

  

1    X X Probennahme Asphalt/Bohrkerne TP Asphalt-StB, T. 27 

2    X X Vorbereitung von Proben TP Asphalt-StB, T. 28 

3    X X Korngrößenverteilung TP Asphalt-StB, T. 2 

4    X X Bindemittelgehalt TP Asphalt-StB, T. 1 

5    X X 
Rückgewinnung des Bindemittels – Rotati-
onsverdampfer 

TP Asphalt-StB, T. 3 

6    X X Wassergehalt TP Asphalt-StB, T. 14 

7    X X Erweichungspunkt Ring und Kugel DIN EN 1427 

8    X X Elastische Rückstellung DIN EN 13398 

9    X X Herstellung von Marshall-Probekörpern TP Asphalt-StB, T. 30 

10    X X Maße von Asphaltprobekörpern TP Asphalt-StB, T. 29 

11    X X Raumdichte von Asphalt-Probekörpern TP Asphalt-StB, T. 6 

12    X X Rohdichte von Asphalt TP Asphalt-StB, T. 5 

13    X X Eindringtiefe an Gussasphaltwürfeln TP Asphalt-StB, T. 20 

14    X X Dickenmessung an Bohrkernen TP D-StB 

15    X X Elektromagnetische Dickenmessung TP D-StB 

16    X X Abscherversuch TP Asphalt-StB, T. 80 

17    X X Haftzugfestigkeit TP Asphalt-StB, T. 81 

18    X X Ebenheit 
TP Eben - Berührende 
Messungen 

 
Grau hinterlegte Prüfverfahren dürfen an dafür anerkannte Prüfstellen vergeben werden. 


